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УДК 676.2:006.354 Группа К60

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

БУМАГА

Размеры пеобре санных листов и рулонов для форматов 
основного ряда ИСО—А

Paper.
Untrimmcd stock sizes for the ISO—A Series. ISO primary range

MKC 85.060 
OKU 54 3000

ГОСТ
29314-92

(ИСО 4 7 8 -74 )

Дата введения 01.01.94

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает основную серию размеров необрезанной бумаги в рулонах 
или листах, предназначенной дня получения готовых форматов основного ряда ИСО—А. соответ
ствующих ГОСТ 9327. в результате лишь незначительных изменений.

П р и м  е ч а н и с. Вспомогательная серия размеров необрезанной бумаги для форматов ряда ИСО—А 
установлена в международном стандарте ИСО 593 для использования в случаях, когда требуется дополнительная 
обрезка.

2. ССЫЛКИ

ГОСТ 9327—60 Бумага и изделия из бум ant. Потребительские форматы 
ИСО 479—75 Размеры необрезанной бумаги. Обозначения. Допуски
ИСО 593—74 Размеры необрезанной бумаги для рядов ИСО—А. дополнительный ряд ИСО

3. Ш ИРИНА РУЛОНОВ

Ширину рулонов устанавливают 43, 86 или 122 см.

4. ФОРМАТЫ НЕОБРЕЗАННЫХ ЛИСТОВ

Устанавливают следующие форматы:
RA0; 86 х 122 см;
RAI; 61 х 86 см;
RA2; 43 х 61 см.

5. ДОПУСКИ

Допуски должны соответствовать требованиям ИСО 479.
Допускаемые отклонения размеров, приведенных в разд. 3 и 4. должны быть равны:
±0,5 %, округленные до десятых долей сантиметра.
В то же время, если 0,5 % больше 0.5 см. максимальный допуск принимается ± 0,5 см, если 

0,5 % меньше 0,3 см, возможен допуск ± 0,3 см.
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1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом 157 «Древесная масса. Бумага, картон и 
изделия из них»

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 25.03.92 
№  248

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 478—74 
«Бумага. Размеры необрезанных листов и рулонов для форматов основного ряда ИСО—А*

3. ССЫ ЛОЧНЫ Е НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О бозначени е Н Т Д . на которы й  лапа ссы лка Н ом ер р а « ел а

Г О С Т  9 3 2 7 - 6 0 1; 2
И С О  4 7 9 - 7 5 2 : 5
И С О  5 9 3 - 7 4 1 ; 2

4. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2004 г.
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