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11РЕЗЕРВАТИВЫ РЕЗИ НОВЫЕ 

Определение массы

Rubber condoms.
Determination o f mass (ИСО 4074-8 84)

МКС 11.200 
ОКСТУ 2514
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Дата введения 01.01.93

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ

Настоящая часть стандарта описывает метод определения массы резиновых презервативов.

2. СУЩ НОСТЬ МЕТОДА

Массу презерватива определяют при помощи весов.

3. ОБОРУДОВАНИЕ

Весы с погрешностью взвешивания до 0.01 г.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Взвешивают презерватив и записывают массу с точностью до первого десятичного знака.
4.2. Если презерватив в порошке или смазке превышает установленные пределы массы, опре

деляют чистый вес презерватива. Удаляют с него порошок или смазку при помощи минимального 
количества 2-пропанола, высушивают при комнатной температуре не менее 16 ч, затем взвешивают 
в соответствии с п. 4.1.

5. О ТЧЕТОВ ИС11Ы ГАН И И

Отчет об испытании должен содержать следующие данные:
а) идентификацию образна;
б) массу, определенную согласно п. 4.1 или 4.2;
в) дату проведения испытания.
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