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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

Группа В56 

С Т А Н Д А Р Т

П Л А С Т И Н Ы  РЕ Ж У Щ И Е  С М Е Н Н Ы Е  
М Н О Г О Г РА Н Н Ы Е  Т В Е РД О С П Л А В Н Ы Е  

П Я Т И ГРА Н Н О Й  Ф О РМ Ы  С  О ТВ Е РС Т И ЕМ

К онструкция н размеры

Pentagon throw-away (indexable) carbide cutting 
inserts with cylindrical holes.

Design and dimensions

MKC 25.100 
77.160 

OKU 19 6000

ГОСТ

1 9 0 6 4 — 8 0

Дата введения 01.01.82

Требования настоящею стандарта являются обязательными.
(Введен дополнительно. H i m . №  2).
1. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

г

* Размер для справок.

мм

О б о зн ач ен и е  пластин  кл аеса  д о п у ск а  U
1 d </. S г т

ц иф ровое буквен н о-ци ф ровое
П рим е

няемое! ь

1 0 1 1 3 — 1 1 0 4 0 8 P N U A - 1 1 0 4 0 8 1 1 < 1 < е л е А К 0 .8 1 7 .5 6 2
1 j , o  / J

4 ,7 6
1.6 1 7 ,3 7 5

1 0 1 1 3 — 1 3 0 4 1 2 P N U A - 1.30412 1.2 2 1 .0 1 9
13 .8 1 9 ,0 5 0 2 .0 2 0 .8 3 2

1 0 1 1 3 — 1 3 0 6 1 2 PNUA-130612 7 ,9 3 1,2 2 1 .0 1 9

\ А  1 т>  ш 6 .3 5 2 .0 2 0 .8 3 2

1 0 1 1 3 — 1 6 0 6 1 2 P N U A -1 6 0 6 1 2
1 0 . 1

1,2 2 4 .5 4 1

И здание официальное 
*
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Продолжение
мм

Обозначение пластин класса допуска М
1 d d. s г т

цифровое бук ВСН НО-1 шфровос Приме
няемость

10123— 110408 PNMA-110408 11,5 15,875 6.35 0.8 17,562

4.76 1.6 17.375
10123— 130412 PNMA-130412 1.2 21.019

13,8 19.050 2,0 20.832
10123— 130612 PNMA-130612 7,93 1,2 21,019

Wb 1 *>*> *>АП 6,35 2.0 20.832
10123—160612 PNMA-160612 1 0 .1 1,2 24.541

Продолжение
мм

Обозначение пластин класса допуска К
1 J 4, S г т

цифровое бу к вен но- цифровое Приме
няемое гь

10153— 110408 PNEA-110408 4 ,5 15,875 6,35 0.8 17,562
10153— 11СХ416 PNE А-110416 4,76 1.6 17.375
10153—130412 PN ЕЛ-130412 1,2 21.019
10153— 130420 PN ЕЛ-130420 13,8 19.050 2.0 20,832
10153— 130612 PNEA-130612 7.93 1.2 21.019
10153—130620 PN ЕЛ-130620 6,35 2,0 20,832

16,1 22.200 1,2 24.541

Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК6, клас
са допуска U. с длиной режущей кромки / -  11.5 мм. толщиной $  -  4,76 мм и радиусом г - 0.8 мм:

19 6524 О Ш  110408

2. Ориентировочная масса пластин указана в приложении 1.
3. Система обозначений пластин — по ГОСТ 19042.
4. Технические требования — по ГОСТ 19086.
5. Применяемые марки сплавов указаны в приложении 2.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

Ориентировочная масса нласшн

Цифровое
обозначение

пластин

Ориентировочная масса пластин, г

из твердого сплава марок
ш бетвояьфрамо- 

вых твердых 
сплавов

ит твердых сплавов 
с покрытием

ВК6 ВК8 Т5К10 TI4K8 Т15К6 КИТ 16 ТН20 Bill 255 ВИЗ 115 ВГШ25
10113—110408
10123— 110408
10153— 110408

13,9 13,7 12,0 10,9 10,7
5,39

12,60 13.90 13,70
5.39

10153— 110416 13,8 13,6 11,9 10.8 10.6 5.36 12.64 13.80 13.60
10113— 130412
10123— 130412
10153— 130412

19,7 19,4 17,0 15,4 15.2 18.04 19,70 19.40
7.64

10153— 130420 19,6 19.3 17.0 15.4 15.1 7.59 17.94 19,60 19.30
10113— 130612
10123— 130612
10153— 130612

26.3 25,9 22,7 20,6 20,2 24.08 26,30 25.90
10.20

10153— 130620 26.1 25.8 22.6 20.5 20.1 10.10 24.07 26.10 25.80
10113— 160612
10123— 160612 37,4 36.8 32.3 29,3 28,8 34,22 37,40 36.80

— —

ПРИЛОЖЕНИЕ I. (Измененная редакции. Him . №  2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Применяемые марки сплавов пластин

Цифровое
обозначение

пластин

Основное
применение

Дополнительное
применение

Применение 
но специальному закату

10113— 110408
Ха 3. № 4. Ха 5. 
Ха 6. № 7, Ха 8, 
Ха 9. № 11

№ 10 —

10123— 110408 Ха 4. № 5, Ха 6, 
Ха 7 — Ха 3. Ха 8. №9. Ха 10. Ха 11

10153— 110408 Ха 3. Ха 4, Ха 5, 
Ха 6. Ха 7. Ха 11 — Ха 8. № 9. Ха 10

10153— 110416 Ха 3. X» 4, Ха 7, 
Ха 11 № 6. № 9, Ха 10 Ха 5. № 8

10113— 130412 Ха 4. № 7 Хаб Ха 3. Ха 5. Ха 9, Ха 10, Ха 11

10123— 130412 № 7 —
Ха 3, Иг 4, Ха 5. X» 6. Ха 9, 
Ха 10, Ха 11

10153— 130412 — Ха 5 Ха 3. № 4. Ха 6, № 7, Ха 8, 
Ха 9. Ха 10, Ха 11

10153— 130420 Ха 5. № 7. Ха 11 Хаб Ха 3. № 4. Ха 8. № 9. Ха 10

10113— 130612 Ха 4. № 5, Ха 6, 
Ха 11 — Ха 3. Ха 7. Ха 9. Ха 10

10123— 130612 Ха 5. № 7 —
Ха 3. Ха 4. Ха 6. Ха 9. X: 10. 
Ха 11
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Продолжение
Цифровое

обозначение
пластин

Основное
применение

Дополни тельное 
применение

Применение 
по специальному заказу

10153— 130612 Ха 3. № 4. Ха 5. 
Ха 7. № 11 Хаб Ха 8, № 9. Ха 10

10153— 130620 — Ха 5 Ха 3. № 4. Ха 6. № 7. Ха 8. 
Ха 9. № 10. № 11

10113— 160612 Ха 4. № 5. Ха 10, 
Ха 11 Хаб Ха 3. № 7. Xj 9

10123— 160612 Ха 5, Ха 6. Ха 7 Ха 3. Ха 4. № 9. Хг 10. Ха И

Ха 3 — ВК6; № 4 — ВК8; Ха 5 — Т5К10: № 6 — Т14К8: Ns 7 —Т15К6: № 8 — КНТ16, ТН20; 
Ха 9 — BIB 115; Ха 10 — BI13325: № 11 — ВГ11255.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Введено дополнительно, Изм. Ха 2).
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