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СМУШКА ВЫДЕЛАННАЯ 
Технические условия

Dressed Krimmer lamb- Specification

ГОСТ
10231—77

Взамен
ГОСТ 10231-62 

и ГОСТ 5.2259—75

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 22 июня 1977 г. Не 1554 срок действия установлен

с 01.01 1979 г, 
до 01.01 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некра
шеные и крашеные шкурки ягнят смушковых пород овец: Соколь
ской, решетнловской, чушки, малич.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Шкурки должны быть изготовлены в соответствии с требо

ваниями настоящего стандарта и технологии, утвержденной в ус
тановленном порядке.

1.2. Шкурки характеризуются следующими признаками:
волосяной покров слабоблестящий, стекловидно-блестящий или

матовый, состоящий из завитков разной формы;
шея покрыта рыхлыми расплетнстыми завитками, переходящи

ми на краях и голове в прямой волос; длина волоса в распрямлен
ном состоянии должна быть не более 35 мм для черной смушки 
и не более 40 мм для серой смушки;

хвост треугольный или узкий.
1.3. Шкурки должны быть выделаны с сохранением их конфи

гурации, симметрично расправлены, с расправленными на ширину 
лапами.

1.4. Волосяной покров должен быть чистим, у крашеных шку
рок равномерно окрашенным.

1.5. Кожевая ткань должна быть мягкой, чистой и давать ио- 
тяжку во всех направлениях. Допускается подкрашенная кожевая 
ткань на некрашеных шкурках.

Издание официальное 
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Кожевая ткань шкурок, крашенных в черный цвет, должна быть 
синего или темно-синего цвета, у шкурок, крашенных в другие 
цвета, однотонно окрашенной в зависимости от цвета волосяного 
покрова.

1.6. Шкурки с разрывами, ломинами, дырами, плешинами, вы
тертым волосом должны быть вычинены без нарушения их сим
метричности. Вставки и приставки должны быть подобраны в соот
ветствии с формой завитка, качеством и окраской волосяного по
крова и не должны выделяться на общем фоне волосяного по
крова.

Шкурки, предназначенные для промышленной переработки, не 
вычннивакхт, но разрывы на них должны быть зашиты.

1.7. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нит
ками № 80 трех пли шести сложений по ГОСТ 6309—73. Швы 
должны быть расправлены, без пропусков, просечек и захвата во
лоса. Высота шва должна быть не более 1 мм, частота стежков 
25—30 на 5 см длины шва.

1.8. Химические и физико-механические показатели шкурок 
должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Норма

Температура сваривания кожевой тканк, °С. 
не ниже, для шкурок: 

некрашеных 65
крашеных 70

Массовая доля влаги в кожевой ткани а мо
мент отбора проб, %, не более Ц

Массовая доля окиси хрома в кожевой ткани 
для шкурок хромового дубления. %. нс мсисс: 

некрашеных 0,6
1.0крашеных

Массовая доля несвязанных жировых веществ 
в кожевой ткани, % 10-18

pH водной вытяжки кожевой ткани 3,6—7,0
Нагрузка при разрыве поперечного участка це

лой шкурки, Н(кгс). нс менее, для шкурок пло
щадью:

св. 6 дм* 49.0(5,0)
от 3 до 6 дм* 29,4(3,0)

Устойчивость окраски волосяного покрова к 
сухому трению, баллы, не более, для шкурок, 
крашенных:

в черный цвет 3.0
2.0в другие цвета

П р и м е ч а н и е .  Нормы содержания окиси хрома и несвязанных жировых 
веществ даны в пересчете на абсолютно-сухое вещество.
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1.9. Окраска волосяного покрова шкурок должна 
вать требованиям, указанным в табл. 2.

соответство-

Т а б л и ц а  2

Окраска Описание окраски полсоиого покрова

Н е к р а ш е н ы х  ш к у р о к

Тсмио-ссрая

Серая и светло серая

Цветная

Черная 
Цветная

П р и м е ч а н и я :
1. Шкурки с пежинами на голове, лапах и хвосте независимо от размера, 

а 7акже шкурки, имеющие на основной площади не более двух пежин другой 
окраски общей площадью не более !2 см4, считают однотонными.

2. Шкурки розовой окраски всех оттенков относят к серым.
3. Шкурки, имеющие чериый волосяной покров с примесью белых волос 

на холке, с продолжением полосы по хребту до огузка относят к темно-серым, 
а с прерывающейся полосой - -  х цветным.

1.10. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки 
подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанны
ми в табл. 3.

Темно-серого цвета, образующегося от смеше
ния черных и белых волос, с преобладанием чер
ных волос

Серого и светло-серого цвета, образующегося 
от смешения черных н белых волос в равных 
количествах или с преобладанием белых волос

Другие окраски, а также смушка черного цве
та с сединой «морозом»

К р а ш е н ы х  ш к у р о к
Черного цвета по всей площади смушки 

I Различные другие окраски

Т а б л и ц а  3
Характеристика

Сорт •илистого завитков на
очкрова огузке требте боках

Первый Слабоблестя- 
щий или слег-

Вальки разной 
длины и ширины

Бобы разной величины

ка стекловид
но блестящий Бобы крупные или средние Слабоэа- 

витые бобы 
или упругие 
кольца

Плоские вальки разной длины и ширины. 
Вальки вперемежку с гривками разной длины 

и ширины.
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Продолжение

Сорт
Характеристика

•слое много покрова
завитков па

ocjrJKC | тр«6те | бока*

Первый Слабоблесгя- 
ншй или слегка 
стекловидко- 
блестяшнй

На шкурках серых окрасок допу
Недостаточно плотные крупные 

или средние бобы

схаются: 
Слабозавн- 
7ые бобы 

или упругие 
кольца

Упругие крупные или средние кольца

Второй Слабоблестя- 
щнй или стек
ловидно-бле
стящий

Недоста
точно плот
ные круп
ные и сред
ние бобы

Слабозавитыо бобы и упругие 
крупные или средине кольца

Плоские вальки разной длины 
и ширина

Ласы

Гривки и упругие крупные или средние кольца. 
На шкурках серых окрасок допускаются: круп
ные и средние кольца, а также упругие мелкие 

кольца и горошек

Третий Стекловидно
блестящий или 
матовый

Слабозавигые бобы разной величины, кольца, 
горошек, штопор

Волнистый волосяной покров Прямой
волос

П р и м е ч а н и е .  Смушку с прямым волосяным покровом по всей площади 
откосят к мерлушковой группе.

1.11. В зависимости от пороков шкурки подразделяют на груп
пы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Группа

Н а м м с в п п ак и с  порока
п е р в а я в-горам г р е т ь а ч е т в е р и в

1. Швы н ломнны общей 
длиной к длине шкурки

До 1.0 Св. 1.0 
до 2.0

Св. 2,0 
до 3,0

-

2. Дыры, плешины, груп
повые домины, вытертый 
волос, выхвати с краев об
щей площадью, %

Не допу
скаются

До 3.0 Св. 3,0 
Д О  6,0

Св. 6.0 
до 15,0
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Продолжение
Группа

Наименование порога
перед* вторая -треть* четверти

3. Отсутствие частей 
шкурки

4. Деформация волося
ного покрова. %:

Не допу
скается

Головы 
или хвоста

Головы
с шеей

—

на хребте н огузке До 1.0 Св. 1.0 
до 6,0

Со. 6.0 
до 15,0

Св. 16.0 
до 25,0

и» других участках До 2.0 Св. 2,0 
ДО 10,0

Св. 10,0 
до 20.0

Св. 20,0 
до 30,0

П р и м е ч а н и я :
1. Размер пороков, указанных в подпунктах 2 и 4, определяют площадью 

наименьшего прямоугольника, в который вписываются Э7К пороки.
2. Выхва гы на расстоянии до 3 см от края не учитывают.
3. Отсутствие волосяного покрова на пашинах не учитывают.
1.12. На шкурках не допускается более одного порока данной 

группы, указанного в табл. 4.
При совокупности различных пороков не допускается:
на шкурках группы пороков «вторая»— более двух различных 

пороков группы «первая»;
на шкурках группы «третья» — более двух различных пороков 

группы «вторая» или одного порока группы «вторая» и двух раз
личных пороков группы «первая»;

на шкурках группы «четвертая» — более двух различных по
роков группы «третья», или одного порока группы «третья» и двух 
пороков "группы «вторая», или четырех различных пороков груп
пы «вторая».

1.13. Опенку качества шкурок производят в соответствии со 
справочным приложением.

1.14. Художественно-эстетические показатели шкурок должны 
соответствовать требованиям, указанным в табл. 5.

Т а б л и ц а  5
Пределы оценки. балды, яд* шкурок

Наимеьонаик* апкадосл* е государственным Знаком качеств* 1 катетер**

Качество отделки волосяного покрова 16-14 16-13
Колористическое оформление волося

ного покрова
10 10—9

Качество отделки кожевой ткани 14-12 14-Ю-
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1.15. Сумма балльной оценки шкурок, которым в установлен
ном порядке присвоен государственный Знак качества, должна 
быть не менее 38 баллов.

1.16. Крашеные и некрашеные шкурки, которым в установлен
ном порядке присвоен государственный Знак качества, должны 
быть площадью не менее 8 дм2 н соответствовать требованиям 
первого и второго сортов; на шкурках второго сорта не допуска
ются упругие мелкие кольца и горошек.

Допускаются швы общей длиной не более одной длины шкур
ки. Другие пороки не допускаются.

По внешнему виду шкурки должны соответствовать утвержден
ным образцам, которые должны храниться на предприятин-изгото- 
вителе.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Шкурки принимают партиями. Партией считают любое ко
личество шкурок, оформленное одним документом о качестве.

2.2. Проверке внешнего вида и измерению подвергают каждую 
шкурку.

2.3. Объем выборки для определения химических и физико- 
механических показателей — по ГОСТ 9209 —59.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний 
хотя бы по одному показателю проводят повторные испытания по 
этому показателю на удвоенном количестве шкурок, отобранных 
от той же партии. Результаты повторных испытаний распространя
ются на всю партию.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Отбор и подготовка образцов — по ГОСТ 9209—59.
3.2. Определение содержания влаги в кожевой ткани — по 

ГОСТ 938.1-67.
3.3. Определение температуры сваривания — по ГОСТ 

17632-72.
3.4. Определение содержания окиси хрома — по ГОСТ 

9212-59, ГОСТ 938.3-67.
3.5. Определение содержания несвязанных жировых веществ— 

по ГОСТ 938.5-68.
3.6. Определение pH водной вытяжки — по ГОСТ 9213--59.
3.7. Определение нагрузки при разрыве поперечного участка 

целой шкурки - по ГОСТ 9209- -59.
3.8. Определение устойчивости окраски волосяного покрова 

крашеных шкурок к сухому трению — по ГОСТ 9210—59.
3.9. Площадь шкурки определяют умножением се длины, изме

ряемой от основания шеи до основания хвоста, на ширину, нзмс-
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рясмую посередине шкурки без учета порока «выхват» в местах 
измерения. Результат округляют до 1 дм2.

Л. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — 
по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением:

на ножевой ткани шкурки должны быть нанесены цифровые 
обозначения характеристик качества:

по о к р а с к е
некрашеные шкурки 

темно-серая — I
серая и светло-серая — 2 
цветная — 3

крашеные шкурки
черная — 4

цветная - 5

первый — 1
второй — 2
третий — 3 

п о  Г f
первая — 1
вторая — 2
третья — 3
четвертая — 4

Площадь шкурки в дм2

по с о р т а м

г р у п п а м  п о р о к о в

Пример обозначения: смушка серая, первого сорта, группы по
роков «вторая» — 212 

10 дм2 — 10.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Оценка качества выделанной смушки в процентах
Сорт Группа

ncpnuA второй третий перил вторая т р е т и четвертей

100 80 55 100 s o 75 60

П р и м е ч а н и е .  Шкурки, пороки которых превышают нормы, установлен
ные для группы пороков «четвертая»; шкурки, имеющие признаки метизации на 
голове до основания шен, но сохранившие смушковые качества по завитку на 
всей площади шкурки, шкурки третьего сорта с переросшим волосяным покро
вом, имеющие длину волоса на краях шеи от 35 до 50 мм в выпрямленном 
виде, шкурки со слабо волнистым волосяным покровом, шкурки площадью менее 
3 дм* должны иметь качественную опенку нс более 25% от качества шкурок 
первого сорта первой группы

Редактор //. Е. Шестакова 
Технический редактор О. И. Никитина 

Корректор С. М. Гофман

Сдано а ил6. OS.Q7.77 Пода, » веч, <8-08.77 0.626 п. л . 0,50 уч -ича. л. Тир. 6 0 »  Цена 3 коо.

ордена «Знак Попет»» Итдательстоо стандарт»» Москве, Д-557. Иоволресисиский пер., 3 
Тип. «МоскоогкиЯ печатник». Москва. Лялин пер., 6. Зак. «*?



Изменение № 1 ГОСТ 10231 —77 Смушка выделанная. Технические условии
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.08.83 
.4  4102 срок введения установлен

с 01.02.84

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 89 1170.
Пункт 1.7. Заменить ссылку: ГОСТ 6309-73 на ГОСТ 6309- 80.
Пункт 1.8. Таблица 1. Наименование показателя «Устойчивость окрасил во

доенного покрова к сухому трению» и норму изложить п новой редакции:

Каичемооамис по» а ли ел* Норма

Устойчивость окраски волосяного покрова кр»-
шеяых шкурок х сухому трению по шкале серых 
эталонов, баллы, нс менее:

в черный цвет 3.0
в другие цвета 4,0

(Продолжение см. ар . 136)



(Продолжение изменения к ГОСТ 10231—77)
Примечание. Заменить слово: «содержания» на «массовой доли».
Пункт 1.13. Заменить слово: «со справочным» на «с обязательным».
Пункт 1.14. Таблица 5. Головка. Заменить слова: «с государственным Зна

ком качества» на «высшей категории качества»; «1 категории» па «первой ка
тегории качества»

Пункты 1.15. 1.16. Заменить слова, «которым в установленном порядке при
своен государственный Знак качества» на «высшей категории качества».

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Правила приемки — по ГОСТ 
9209—77».

Пункты 2.2, 2.3 исключить.
Пункт 3-1. Заменить ссылку: ГОСТ 9209—59 на ГОСТ 9209—77.
Пункты 3.2—3.5. Заменить слово: «содержания» и а «массовой доли»
Пункт 34. Заменить слова: «по ГОСТ 9212—59, ГОСТ 938.3—67» па «по 

ГОСТ 9212—77».
Пункт 3.6. Заменить ссылку: ГОСТ 9213-59 на ГОСТ 22829-77.
Пункт 3.7. Заменить ссылку: ГОСТ 9209—59 на ГОСТ 22596—77.
Пункт 3.8. Заменить ссылку: ГОСТ 9210—59 на ГОСТ 921(1—77.
Тркложение. Заменить слово: «Справочное* на <Обпмтс.и>нос>.

(ИУС W> 12 1983 г.)
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Пункт 1.5. Заменить слова: «синего или темно-синего» на «синего, темно- 
синего или сиае-фнолетового».

(Продолжение см. с. 280)



Е
С

(Продолжение изменения к ГОСТ 10231—77)
унеты 1.7, 1.И—1.16 исключить ____ ____ __
ункт 3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 938.5—68 иа ГОСТ 26129—84.

(ИУС № 9 1988 г.)
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