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1. Настоящий стандарт распространяется на коксующиеся угли Кузнецкого бассейна и уста
навливает метод определения границы зоны окисленных углей, не пригодных для коксования, и 
частично окисленных углей, используемых для коксования.

К окисленным углям, не пригодным для коксования, относятся угли, утерявшие коксующие 
свойства полностью или в такой степени, что они по технологическим параметрам не соответствуют 
маркам и группам по ГОСТ 25543.

К частично окисленным утлям относятся угли, которые в зависимости от степени окисления 
изменили свои технологические параметры, но остались в пределах марок по ГОСТ 25543.

2. Сущность метода заключается в отборе пластовых проб по падению и простиранию пласта 
и определении границы зоны окисленных углей по результатам исследования отобранных проб.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. .\е 2).
3. Основой для определения границы зоны окисленных углей служит характеристика спекае- 

мости обогащенной пластовой пробы угля по толщине пластического слоя (>•).
Дополнительным показателем яатяется массовая доля гигроскопической влаги (И/,н).
(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).
4. Для определения границы зоны окисленных углей необходимо отобрать пробы от каждого 

пласта. Если какой-либо пласт в различных у частках его имеет резко рахзичаюшиеся между собой 
условия залегания, структуру и т. д., влияющие на спекаемость углей, необходимо отобрать пробы 
от каждого характерного участка пласта.

5. (Исключен, Изм. №  2).
6. В шахте и на разрезе пластовые пробы по простиранию пласта отбирают на расстоянии 

75—100 м. При сложном геологическом строении пласта или в зоне нарушения это расстояние может 
быть сокращено.

7. В шахте пластовые пробы по падению пласта отбирают через каждые 3—5 м, начиная от 
обрезного штрека или предварительной границы зоны окисленных углей, намеченной при детальной 
разведке. От мощных пластов, вынимаемых в два или более слоя, пластовые пробы отбирают 
отдельно от каждого слоя.

8. На разрезе пластовые пробы отбирают по подошве уступа (при крутом падении пласта) и с 
откоса уступа (при пологом).

Результаты исследования отобранных проб являются основой для характеристики качества угля 
нижележащего уступа (подуступа) или заходки.

Если по результатам анализа отобранных проб уголь не соответствует ни одной из марок и 
групп, предназначенных для коксования по ГОСТ 8163, то отбор проб проводят по подошве 
нижележащего уступа или заходки. При проявлении признаков спекаемостм в пробах, отобранных 
по падению пласта, намечаются точки отбора проб по простиранию пласта.

6—8. (Измененная редакция, Изм. №  2).
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9. Отбор проб производят в соответствии с требованиями ГОСТ 9815.
При пологом падении пласта, разрабатываемого открытым способом, допускается отбор 

проб бурением скважин по ГОСТ 11223. Пробы отбирают только с освеженной поверхности 
выработок.

Если в забое выемка угля не производилась продолжительное время, то до отбора пробы должен 
быть снят слой угля мощностью 0.20—0,25 м.

10. На отобранную пробу составляют акт, в котором должно быть указано место отбора пробы, 
расстояние в метрах от обрезного штрека или предварительной границы зоны окисленных углей по 
падению пласта для шахт и расстояние от дневной поверхности по вертикали для разрезов до места 
отбора пробы.

11. В отобранных пластовых пробах определяют массовую долю аналитической влаги ( И*), 
гигроскопической влаги (1Ии), толщину пластического слоя (г), выход летучих веществ (И»*) и 
индекс Гога (ЛЛ*).

Значение показателя отражения витринита ( и содержание фюзенизированных компонентов 
углей могут приниматься по неокисленным углям.

Результаты исследования отобранных проб, по которым устанавливают границу зоны 
окисленных углей, не пригодных для коксования, и указанную границу наносят на план горных 
выработок.

Примеры для определения точек, устанаатнвающих границу зоны окисленных углей, даны в 
сп ра воч ном п ри ложен и и.

12. Показатели качества определяют:
толщину атлетического слоя (>•) — по ГОСТ 1186;
массовую долю гигроскопической влаги (И*«) — по ГОСТ 8719;
массовую долю аналитической влаги ( If0) — по ГОСТ 11014;
выход летучих веществ (И 1*1)  — по ГОСТ 6382;
индекс Рога (ЯЛ;4) по ГОСТ 9318;
отражение витринита (Л») -  по ГОСТ 12113.
содержание фюзенизированных компонентов на чистый уголь ( Ю К )  — по ГОСТ 9414.3.
11; 12. (Измененная редакция, Изм. №  1, 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Примеры для определения точек, уешнаативающих границу зоны окисленных утлей. приведены в табл. 1 для 
разреза и в табл. 2 для шахты.

Т а б л и ц а  1

Номера Место отбора пробы
Показатели, характеризующие угли

проб
V. % В'1". % мм

1 Подошва первого уступа. 59 м южнее про
фильной линии 29.4 9.4 0

2 Подошва второго уступа, 50 м южнее про
фильной линии 24.9 1,6 8

3 То же. 40 м севернее 42 профильной линии 24.9 - 9
4 То же. 43 м севернее профильной линии 26.5 - 8
5 Подошва третьего уступа. 40 м южнее 42 про

фильной линии 23.8 1,3 10

Граница зоны окисленных углей, не пригодных для коксования, проходит через пробу № 2.

Т а б л и ц а  2

Номера
проб Место отбора пробы

Показатели, характеризующие угли

\я . % % у. мм

1 Обрезной штрек 32.8 4.11 0
2 Ниже обрезного штрека на 5 м 33,1 2.48 13
3 * 8 м 34.9 2.05 23
4 » 12 м 35.8 1,99 25
5 * 15 м 35.9 1.88 26
6 » 18 м 36.0 1.84 26
7 » 21 м 35.8 1.89 27

Граница зоны окисленных углей, нс пригодных для коксования, проходит через точку отбора пробы .Nb 3. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция. Изм. №  2).
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