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Настоящий стандарт распространяется на иеармированные и 
армированные пластмассы и устанавливает метод испытания на 
статический изгиб.

Стандарт не распространяется на ячеистые пластмассы. 
Сущность метода заключается в том. что образец для испыта

ний, свободно лежащий на двух опорах, кратковременно нагру
жают в середине между опорами. При этом определяют следую
щие показатели:

изгибающее напряжение н значение прогиба в момент разру
шения для пластмасс, разрушающихся при заданной величине 
прогиба или до достижения этой величины;

изгибающее напряжение при заданном значении прогиба для 
пластмасс, не разрушающихся при заданной величине прогиба 
или до достижения этой величины;

изгибающее напряжение при максимальной нагрузке для пла
стмасс, у которых при заданной величине прогиба или до дости
жения этой величины нагрузка проходит через максимум;

изгибающее напряжение при разрушении или при максималь
ной нагрузке, когда прогиб превышает заданное значение проги
ба, если это предусмотрено в нормативно технической докумен
тации на пластмассу (см. справочное приложение 2).

(Измененная редакция, Изм. № 2; 3).

Падание официальное
★

®  Издательство стандартов, 1992- 
Переиздание с Изменениями

Настоящий стандарт ие может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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1. АППАРАТУРА

. 1.1. Испытание проводят на испытательной машине, обеспечи
вающей равномерную скорость о относительного движения нагру
жающего наконечника и опор и позволяющей производить изме
рение нагрузки с погрешностью ±1% . а прогиба—с погреш- 
иостью ±2% .

Рекомендуется применять испытательную машину, у которой 
смещение силоизмерителыюго устройства во всем диапазоне на
грузок составляет не более 2 мм. Расстояние между опорами 
должно быть регулируемым.

1.2. На испытательной машине должно быть размещено уст
ройство с нагружающим наконечником и опорами. Сближение’ их 
должно проходить с постоянной скоростью с учетом допусков, 
указанных в обязательном приложении 1.

1.3. Радиусы наконечника (ri) и краев опор (г2) (см. черт. 1) 
должны иметь следующие размеры в миллиметрах:

г, =  (5±0,1);
г2=(0,5±0.2) (при толщине образца до 3 мм);
гг*- (2.0±0,2) (при толщине образца свыше 3 мм).
•1.4. (Исключен, Изм. № 2).
1.5. Величина перемещения головки а, связанной с силонзмс- 

рнтслсм. должна быть до 0;5 мм. Допускается, кроме арбитраж
ных испытаний, использовать машины с величиной а не более 
5  мм.

1.6. Устройство с опорами должно обеспечивать возможность 
их установки и закрепления на требуемом между ними расстоя
нии.

П. 1.7. Исключен.
1.8. Прибор для измерения образцов должен обеспечивать из

мерение их размеров с погрешностью ±0,02 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 3).

2-1112
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2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. О б р а з ц ы  д л я  и с п ы т а н и я
2.1.1. Стандартный образец должен иметь следующие размеры 

в миллиметрах:
длина (L) — не менее 80;
ширина (Ь) — (10.00±0,50);
толщина (Л) — (4.00±0,20).
2.1.2. Если невозможно изготовить образец с указанными раз

мерами, допускается применять образцы, соотношение длины и 
толщины которых должно составлять 20 Л, а ширина образца 
должна быть от 10 до 25 мм, а для материалов, содержащих 
крупные частицы наполнителя,— от 20 до 50 мм.

Размеры образцов для жестких нсармнрованных пластмасс 
указаны в табл. 1. для армированных пластмасс в табл. 2.

Толщина, к Ширина, Л tO.SO

Се. 1 до 3 включ, 25.00
* 3 * 5  * 10.00
» 5 » 10 » 15,00
» 10 * 20 > 20.00
* 20 » 35 » 35.00
» 35 » 50 » 50.00

Т а б л и ц а  2
им

Толщин*. Н Ширина, 8*0.50

Св. 1 до 10 в ключ. 15.00
» 10 > 20 > 30.00
» 20 » 35 » 50.00
> 35 » 50 » 80.00

2.1.1; 2.1.2. (Измененная редакция. Изм. № 3).
2.1.3. Образцы изготовляют формованием или механической 

обработкой. При изготовлении образцов из плит толщиной более 
10 мм плиту срезают до толщины 10 мм только с одной стороны. 
Способ, режим изготовления и размеры образцов должны быть 
указаны в нормативно-технической документации на материал.

2.1 4. При испытании анизотропных материалов образцы вы
резают так, чтобы изгибающее напряжение при испытании об-
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разца было приложено в том же направлении, что и при эксплуа
тации изделий из этих х1атериалов. Место и направление вырез
ки образцов из готовых изделий должны обеспечивать получение 
стандартных образцов, в противном случае образцы выбирают по 
п. 2.1.2. При этом следует учитывать, что расположение слоев 
или ориентация в материале могут оказывать значительное влия
ние на результаты испытания, особенно для слоистых пластмасс.

Расположение образцов, вырезаемых из листов анизотропных 
материалов, указано на черт. 2.

2.1.5. Образцы должны иметь гладкую ровную поверхность без 
вздутий, сколов, трещин, раковин и других видимых дефектов.

2.1.6. Число образцов для испытания указывают в норматив
но-технической документации на материал. При отсутствии таких 
указаний испытывают пять образцов, а для анизотропных мате
риалов по пяти образцов для каждого из главных направлений.

2.2. Время от окончания изготовления формованных образцов 
или заготовок для получения образцов механической обработкой 
до их испытания должно составлять не менее 16 ч. включая и вре
мя на их кондиционирование, если в нормативно-технической до
кументации на материал нет других указаний.

2.3. Перед испытанием в средней трети длины образна заме
ряют ширину образца с погрешностью ±0.1 мм-и толщину — с 
погрешностью ±0,02 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.4. Перед испытанием образцы кондиционируют по ГОСТ 

12423—66 не менее 16 ч при температуре (23±2)°С и относитель
ной влажности (50±5)% , если в нормативно-технической доку
ментации на материал нет других требований.

(Измененная редакция. Изм. № 2).

2'
Черт. 2
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3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Испытание проводят при температуре (23±2)°С и отно
сительной влажности (5 0 ± 5 )% по ГОСТ 12423—66, если в нор
мативно-технической документации на материал кет других тре
бований.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.2. Расстояние между опорами Ly должно быть от 15 до 17 Л.
Расстояние между опорами измеряют с погрешность!»

±0,5%.
Для образцов, армированных однонаправленным волокном к 

имеющих очень большую толщину, расстояние между опорами 
выбирают исходя из наибольшего значения L./A. чтобы избежать, 
разрушения от сдвига.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
3.3. Образец устанавливают на опоры широкой стороной 

(черт. 1). Если образец подвергался механической обработке с 
одной стороны, то его кладут на опоры той стороной, которая не 
подвергалась механической обработке.

3.4. Нагружение образца проводят в середине между опорами, 
плавно, без толчков.

3.5. Скорость относительного перемещения нагружающего на
конечника и опор v должна быть установлена в нормативно-тех
нической документации на материал.

При отсутствии таких указаний скорость относительного пере
мещения нагружающего наконечника и опор и в мм/мин вычис
ляют по формуле

где Ly — расстояние между опорами, мм;
v, — скорость деформации, равная 0,01 мм/мин или значе

нию, предусмотренному н нормативно-технической до
кументации на материал, мм/мин; 

h — толщина образца, мм.
Скорость относительного перемещения нагружающего нако

нечника (у) при £ ,/Л = (16±1) равна А/2. Допускается при конт
роле качества принимать скорость равной 10 мм/мин.

3.6. Если образец разрушается при заданной величине проги
ба или до достижения этой величины, то определяют нагрузку и 
прогиб при разрушении.

3.7. Если образец не разрушается при заданной величине про
гиба или до достижения этой величины, то нагрузку определяют 
в момент достижения заданного прогиба.

Испытания продолжают до разрушения образца или до до-
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стижения заданной максимальной нагрузки, если это предусмот
рено в нормативно-технической документации на материал. Влк>- 
бом из этих случаев определяют нагрузку и прогиб.

3.8. Если при испытании образца максимальное значение на
грузки наблюдается до достижения заданной величины прогиба, 
то в этом случае определяют максимальную нагрузку и соответ
ствующее ей значение прогиба.

3.9. Если образец разрушается вне средней трети расстояния 
между опорами, то полученный результат не засчитывают н 
проводят повторно испытание на новом образце.

4.1. Изгибающее напряжение (<xf) в МПа при нагрузке вы
числяют по формуле

где Af — изгибающий момент, Нмм;
W — момент сопротивления сечения образца мм®. 

Изгибающий момент (Ai) в Н им вычисляют по формуле

где F — нагрузка, Н;
L, — расстояние между опорами, мм.

Момент сопротивления сечения образца (R7) в мм3 вычисля
ют по формуле

где Ь— ширина образца, мм;
Л — толщина образца, мм. 

Отсюда

4.2. Изгибающее напряжение (о,) в МПа с учетом горизон
тальной составляющей изгибающего момента при изгибе г, вы
числяют по формуле

где г  — прогиб образца в середине между опорами, мм.
4.3. За результат испытания принимают среднее арифметиче

ское всех параллельных определений; если предусматривается

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3F-IV 
2 Mr"
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лормагивно-технической документацией на материал, то опреде
ляют характеристику разброса данных, оцениваемую по величине 
отклонения отдельных значений, которую вычисляют по ГОСТ 

• J  4359-69.
4.4. При испытании на изгиб может быть разрушение от рас

тягивающего напряжения, сжимающею напряжения и напряже
ния на изгиб.

Если при испытании нескольких образцов происходят различ
ные виды разрушений, то полученные значения изгибающего на
пряжения статически неоднородны. В этом случае необходимо 
провести анализ всех результатов и тщательно исследовать сред
ние арифметические значения и статистические отклонения.

4.5. Протокол испытания должен содержать следующие дан
ные:

а) наименование и марку пластмассы (с указанием норма
тивно-технического документа);

б) способ изготовления образцов, дату изготовления н число 
образцов, а также фактические размеры образцов;

в) условия испытания, включающие атмосферы кондициони
рования и испытания, расстояние между опорами, данные о сто
роне образца, к которому прилагалась нагрузка;

г) результаты испытаний и способ их выражения, включая 
следующие данные:

при разрушении образца:
вид разрушения каждого образца для испытаний;
изгибающее напряжение каждого образца в момент разруше

ния;
прогиб каждого образца в момент разрушения;
при отсутствии разрушении образца:
изгибающее напряжение каждого образца при заданном про

гибе;
изгибающее напряжение и прогиб каждого образца при мак

симальном значении нагрузки;
среднее арифметическое значение показателей и среднее квад

ратическое отклонение при его определении.
д) обозначение настоящего стандарта;
е) дату испытания.
{Измененная редакция, Изм. № 3). j
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Обязательное

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГОЛОВКИ. СВЯЗАННОЙ С СИЛ О ИЗМЕРИТЕЛЕМ

Испытательные машины подразделяют на дне группы: А н Б, отличающие
ся по величине максимального перемещения головки, связанной с сплоишерк.- 
телем.

К группе А относят машины с величиной максимального перемещения1 го
ловки. связанной с с клоиз мерите леи. до 0,5 мм включительно: к группе Б -  
свыше 0,5 мм.

Величину перемещения определяют по методике, приведенной ниже.
Максимальная величина перемещения головки, связанной с енлоизмермтг- 

лем. обусловлена приложением к ней нагрузки п пределах всей шкалы силонз- 
мерителя. Для определения максимальной величины необходимо измерить путь* 
который пройдет головка, связанная с силокзмсритслем. вдоль направления 
изгибающей силы при приложении к силоизмерителю нагрузки от нуля до мак
симальной величины ее, указанной на шкале силоизмерителя.

Для определения указанного пути на испытательную машину наносят лис
точки, хоторые располагают так. чтобы соединяющая их линия была парал
лельна направлению изгибающей силы. Одну из точек наносят на головку, свя
занную с силоизхсритслем, другую — на любую неподвижную чаегь машины. 
После этого нагружающий наконечник и опоры сближают, поместив между ними- 
металлический образец, который должен Сыть изготовлен из стали марки СгЗ- 
по ГОСТ 380—88, размером 80X10X15 мм при расстоянии между спорами 
64 мм. Затем машину пускают в ход для выбора люфтов и останавливают в- 
момент выхода стрелки силоизмерителя на показание, соответствующее 1—2% 
максимального значения шкалы. При этом измеряют расстояние Н 'между двумя' 
нанесенными ранее точками. Затем машину пускают в ход до момента выхода 
стрелки силоизмерителя на максимальное значение щкалы, машину останавли
вают и измеряют расстояние К между двумя нанесенными ранее точками. 
Измерение расстояний К и Н  производят с точностью до 0.1 мм.

Максимальную величину перемещения головки, связанной с силокзмериге- 
лсм (о), вычисляют с точностью до 0,1 мм по формуле

а—К—Н.

За величину перемещения головкн для каждой шкалы испытательной ма
шины принимают среднее арифметическое трех определений.

Испытательные машины группы А позволяют поддерживать постоянство» 
скорости сближения нагружающего наконечника я опор установлением скорости 
перемещения подвижной головки, указанной в табл. 1. а группы Б — установле
нием скорости перемещения подвижной головки (о) и мм/мин с учетом компен
сирующей скорости:

v=v„+vK,

где v„ — номинальное значение скорости сближения нагружающего наконеч
ника и опор, мм/мин;

— скорость, компенсирующая смещение головкн, связанной с енлоизме- 
. рнтелеи, мм/мин.
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Таблица 1

Н а и м * В 1> »» вя а  показателей О&ошачаимп

Номинальное значение скорости сближения нагружающего h
наконечника и опор, ым/мвн

Скорость перемещения подвижной головки, мм/мин. для 
машин:

2

группы А Он f
группы Б Рн +  Ож

Скорость, компенсирующую смсщсвне головки, связанной с силоизмерителем 
<о,), выбирают и зависимости от максимальной величины се смещения и части 
шкалы, п которой находится указатель нагрузки через 30 с после начала 
испытания, по табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Ч а с т ь  ш к ал ы
Ср*1Ш ** 3 8 1 - 
ч ем м е я д е т я

С к о р о с ть , к о м п е н с и р у ю щ а я  см е ш е н и е  
го д е в к и . е в в а а н я о в  с с к л о м м е р и т е л е м . 

м м /м нм , п р и :
ш к а л ы . Г

| . - и ! о - 2 . 0 |  0 - 2 . 5 |  о -З .О | о - 4 . 0 а - 3 . 0

0 ,1 — 0 ,2 0 .1 5 _ __ -. •  • • ._ __

0 . 2 - 0 . 3 0 .2 5 — — — 2 .0 2 .0 2 .5

0 . 3 — 0 ,4 0 .3 5 — 2 .0 2 .0 2 .8 3 .6

0 ,4 — 0 . 5 0 .4 5 — 2 .0 2 .4 2 .8 4 .0 4 .6

0 . 5 — 0 , 6 0 .5 5 — 2 .2 2 .8 3 .4 4 .4 5 .6

0 , 6 — 0 .7 0 .6 5 2 .0 2 .6 3 .2 4 .0 5 .2 6 .6

0 , 7 - 0 . 6 0 .7 5 2 .2 3 .0 3 .8 4 .4 6 .0 7 . 6

0 . 8 — 0 .9 0 .8 5 2 .6 3 .4 4 .0 5 .0 7 .0 8 .6

0 . 0 - 1 . 0 0 .9 5 3 .0 4 .0 4 .8 6 .0 8 .0 9 .6

Допуск на скорость перемещения подвижной головки (До) для машин груи- 
■ы Б устанавливают в зависимости 07 величины а по табл. 3,

Т а б л и ц а  3

О, мм а к, иы/мяя

1.5 ±0.30
2 .0 ±0,40
2 .5 ±0.50
3 . 0 ±0.60
4 .0 ±0.80
5 .0 ±1.00
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При использовании машин с величиной а, не указанной в табл. 2 к 3, вели* 
тану компенсирующей скорости (с*) и допуск на изменение скорости относи
тельного движения нагружающего наконечника и опор (Дв) вычисляют по фор
мулам

о„=2а/. Ло=0.2д.
где а — максимальная величина перемещения головки, связанной с енлонэмерн- 

тслем. мм:
/ — среднее значение части шкалы сялоизмсрнтсля. в которой находится 

стрелка черед 30 с после начала испытания, по табл. 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Прогиб — расстояние, на которое отклоняется от своего первоначально
го положения верхняя или нижняя поверхность испытуемого образца при при
ложении нагрузки посередине между опорами.

2. Изгибающее напряжение в данный момент испытания — максимальное 
напряженке, возникающее на противоположной поверхности по отношению к 
нагруженной стороне образца в середине между опорами.

3. Изгибающее напряжение при заданном значении прогиба — напряже
ние. возникающее при значении прогиба, равном 1.5 толщины образца.

4. Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке — напряжение, воз* 
пикающее в момент, когда нагрузка достигает первого максимума.

5. Изгибающее напряженке при разрушении образца — напряжение, воз
никающее в момент разрушения образца.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (Исключено, Изм. Л  2).
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