
Группа БОО

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

С М А ЗО Ч Н Ы Е  М А ТЕРИ АЛЫ , И Н Д У С ТРИ А Л ЬН Ы Е 
МАСЛА И РО Д С Т В Е Н Н Ы Е  П РОДУ КТЫ  

(КЛАСС L)

Классификация. Группа К
(шпиилели, подшипники и сопряженные с ними соединения)

Lubricants, industrial oils and related 
products. (Class L). Classification. Family F 

(Spindle bearings, bearings and associated clutches)

MKC 01.040.75 
75.100 

ОКСТУ 0201

ГОСТ
28549.2 -9 0  

(И С О  6 7 4 3 -2 -8 1 )

Дата введения 01.07.91

1. Н АЗН АЧЕН ИЕ И О БЛАСТЬ П РИ М Е Н Е Н И Я

Эта часть стандарта устанавливает классиф икацию  группы F (ш пиндели, подш ипники и 
сопряж енны е с ним и соединения), которые относятся к  классу L (смазочные материалы, индустри
альные масла и родственные продукты).

Этот документ следует рассматривать с ГОСТ 28549.0.

2. ССЫ ЛК И

ГОСТ 28549.9—90 (И С О  6743-9—87) Смазочные материалы, индустриальные масла и родст
венные продукты (класс L). Классификация. Группа X (пластичные смазки)

И СО  3448—75 Индустриальные жидкие смазочные материалы. Классификация И СО  по вяз
кости

3. О Б Ъ Я С Н Е Н И Е  П РИ М Е Н Я Е М Ы Х  С И М ВО ЛО В

3.1. Классификация группы F. установленная на основе определения категорий продуктов, 
применяемых в этой группе, приведена в таблице.

3.2. Каждая категория обозначена символом из группы букв.
П р и м е ч а н и е .  Первая буква символа (F) идентифицирует группу продукта. Вторая буква, взятая 

отдельно, нс имеет специального смысла.
При необходимости в будущем символы каждой категории могут быть дополнены классом 

вязкости по И СО  3448.
3.3. В данной системе классификации продукты обозначаются единым способом. Отдельный 

продукт может быть обозначен полностью: И С О —L— РД 68 или сокращ енно: L — РД 68. Чисто 
указывает класс вязкости по И С О  3448.

Издание официальное Перепеча тка воепрешена
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болеро связанные

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


ГОСТ 2 8 5 4 9 .2 -9 0  С. 2

классификация смазочных материалов, индустриальных масел и родственных продуктов (класс L) 
Группа F (шпиндели, подшипники и сопряженные с ними соединения)

Г р уппа
Общее

прим енение

О грани 
чем мое 
приме 
пение

С п е ци альн о е
прим енение

Со ста в  н 
свойства

K a ie io p n u
О с и onмое 

прим енение
О со бенно сти
п р им енения

F Ш п и н д е л и , 
п о д ш и п н и к и  и 
с о п р я ж е н н ы е  с  
н и м и  с о е д и н е 
н и я

Ш п и н д е л и , 
п о д ш и п н и к и  и 
с о п р я ж е н н ы е  с  
н и м и  с о е д и н е 
н и я

О ч и ш е н н ы с  
м и н е р а л ь н ы е  
м а сла  (ко то р ы е  
м о гу т  б ы т ь  у л у ч 
ш е н ы  за  сче т  
в в е д е н и я п р и с а 
д о к . н а п р и м е р  
а н т и к о р р о з и о н 
н ы х . а н т и о к и с -  
л  т е л ь н ы х )

F C С м а з к а  под 
д а в л е н и е м , п о 
гр у ж е н и е м . м а с
л я н ы м  ту м а н о м  
д ля п о д ш и п н и 
к о в  с к о л ь ж е н и я  
и  к а ч е н и я  и с о 
п р я ж е н н ы х  с 
н и м и  с о е д и н е 
н и й

С л е д у е т  и зб е 
га т ь  п р и м е н е н и я  
п р о т и в о з а д и р 
н ы х  и прозИ ВО - 
11 з н о с н ы х  п р и с а 
д о к  в  с в я з и  с  во з
м о ж н о й  ко р р о 
зи ей  с о п р я ж е н 
н ы х  деталей

Ш п и н д е л и .
п о д ш и п н и к и

О ч и ш е н н ы с  
м и н е р а л ь н ы е  
м а сла  (ко то р ы е  
м о гу т  б ы т ь  у л у ч 
ш е н ы  за  сче т  
в в е д е н и я п р и с а 
д о к . н а л р н м е р  
а н т и о к и е л н т е л ь - 
н ы х . а н т и к о р р о 
з и о н н ы х  и п р о - 
т и в о и  з н о е н  ых)

F D С м а з к а  под 
д а в л е н и е м , п о 
гр у ж е н и е м . м а с
л я н ы м  ту м а н о м  
д ля п о д ш и п н и 
ко в  с к о л ь ж е н и я  
н  к а ч е н и я

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е  ДА Н Н Ы Е

1. ВНЕСЕН  Министерством химической и нефтеперерабатывающей промышленности С СС Р

2. Постановлением Государственного комитета С СС Р по управлению качеством продукции и стандар
там от 04.05.90 №  1101 введен в действие государственный стандарт С С С Р ГОСТ 28549.2—90, в 
качестве которого непосредственно применен международный стандарт И СО  6743-2—81, с 01.07.91

3. С С Ы Л О Ч Н Ы Е  Н О РМ А ТИ В Н О -ТЕХ Н И Ч ЕС К И Е Д О КУ М ЕН ТЫ

Н ор м а ти в н а  л с х н и ч е с к и й  докум ент, 
на к о ю р ы й  д ан а ссы лка Н ом ер п у н к т а , раздела

ГОСТ 28549.2-90 1

ИСО 3448-75 3.2; 3.3

4. П ЕРЕИ ЗД А Н И Е

9ГОСТ 28549.2-90

http://files.stroyinf.ru/Index/48/4819.htm

