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Предисловие

1 РЛЗРЛБОТЛН Техническим комитетом по стандартизации ТК 97 «Шины пневматические 
для механических транспортных средств, их прицепов и авиационной техники», ГУП «НИИШП»

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 24 мая 2002 г. 
№ 201-ст

3 Показатели безопасности соответствуют требованиям Правил ЕЭК ООН № 30 и Правил 
ЕЭК ООН М> 54

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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Изменение №  2 ГОСТ Г 51893—2002 Шины пневматические. Обшис тех
нические требования безопасности
Принято и введено в действие Приказом Федерального агентства по тех
ническому регулированию и метрологии от 25.11.2009 №  516-ст

Дата введения 2010-07-01

Раздел 2 дополнить ссылками:
«I OC I Р 52899—2007 Шины пневматические для грузовых механичес

ких транспортных средств и прицепов. Технические условия
ГОСГ Р 52900—2007 Шины пневматические для легковых автомоби

лей и прицепов к ним. Технические условия».
Раздел 3 дополнить словами: «10С1 Р 52899. ГОСТ Р 52900».

(ИУС No 2 2010 г.)



ГОСТ Р 51893-2002

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 

Общие технические требования безопасности

Pneumatic tyres.
General technical safety requirements

Дата введения 2003—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на группу однородной продукции — пневматические 
шины для легковых, легких грузовых и грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов (в том 
числе особо малой вместимости) и троллейбусов (далее — шины) — и устанавливает показатели, 
характеризующие безопасность продукции и подлежащие обязательному включению в документа
цию всех видов, по которой изготовляют шины.

Стандарт не распространяется на шины с регулируемым давлением, для тракторов it сельско
хозяйственных машин, большегрузных автомобилей, строительных, дорожных и подъем но-транс
портных машин, мото- и велотехники, а также шины, предназначенные для работы в шахтах, 
рудниках, карьерах и других особых условиях эксплуатации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 4754—97 Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним. легких 

трудовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия
ГОСТ 5513—97 Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов в ним, автобусов 

и троллейбусов. Технические условия
ГОСТ 22374-77 (ИСО 3877-1-78, ИСО 3877-3-78, ИСО 4223-1-78) Шины пневматические. 

Конструкция. Термины и определения
ГОСТ 26000—83 Шины пневматические. Метод определения основных размеров
ГОСТ Р 41.30—99 (Правила ЕЭК ООН № 30) Единообразные предписания, касающиеся 

официального утверждения шин для автомобилей и прицепов
ГОСТ Р 41.54—99 (Правила ЕЭК (ЮН № 54) Единообразные предписания, касающиеся 

официального утверждения шин для транспортных средств неиндивидуального пользования

3 Определения

Термины и определения -  по ГОСТ 4754, ГОСТ 5513, ГОСТ 22374. ГОСТ Р 41.30. 
ГОСТ Р 41.54.

4 Технические требования

4.1 Показатели качества, характеризующие безопасность шин, и их значения приведены в 
таблице 1. Нормы по показателям должны быть указаны в документации на шины конкретных типов 
в пределах значений, приведенных в настоящем стандарте.

Издание официальное
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ГОСТ Р 51893-2002

Т а б л  и ни 1

Наименование показатели

З н а ч е н и е д л и  ш и к

Метод испытании
легковых автомобилей, 
прицепов к мим.легких 
грузовых автомобилей и 
автобусов особо малой 

вместимости

грузовых автомобилей, 
приисков к ним. 

автобусов и троллейбусов

1 Изменение размеров:
- наружный диаметр, % от По ГОСТ 26000

номинального, для шин: ±1,5

дорожных ± 1.0
других ± 1.5

- ширина профиля, % от
номинальной, не более, для шин: ■3,0

радиальных 4.0
диагональных 5.0
при елвоенных колесах и

ширине профиля шин > 305 мм:
радиальных — 2,0
диагональных — 4.0
2 Безотказность в зависимое- Отсутствие отрыва элементов протектора, По ГОСТ Р 41.30 и

ли ол нагрузки и скорости налрывов. трешин у основания элементов про- ГОСТ Р 41.54
гектара, отслоений протектора, расслоений, раз-
рывов слоев корда

3 Увеличение диаметра ши- По ГОСТ Р 41.30 и
ны через 6 ч после испытаний на ГОСТ Р 41.54
прочность. %. нс более 3.5

4 Высот индикатора износа, По ГОСТ 4754 и
мм 1.6#* 1 .6 1 J ГОСТ 5513

П р и м е ч а н и я
1 Для продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, нормы и методы по показателю 1 — 

в соответствии с ГОСТ Р 41.30 и ГОСТ Р 41.54.
2 Для шин, маркированных индексом категории скорости Y. но показателю 2 допускается частичное 

выкрашивание протектора.
3 Для шин для грузовых автомобилей, прицепов к ним. автобусов и троллейбусов, ввозимых на 

территорию Российской Федерации, высоту индикатора износа нс определяют.
4 Методы испытаний, указанные в таблице, являются арбитражными и подлежат обязательному 

включению в документацию на шины конкретного типа.

4.2 Маркировка
4.2.1 На покрышку должны быть нанесены следующие надписи:
а) товарный знак и (или) наименование изготовителя;
б) страна-изготовитель на английском языке «Made in . . . *;
в) обозначение шины;
г) торговая марка (модель шины);
д) индексы несущей способности нагрузок для одинарных и сдвоенных колес;
е) индекс категории скорости;
ж) «Tubelles* для бескамерной шины;
и) «Reinforced» для усиленной шины;
к) «М + S» или «М . S* для зимних шин, «ЛИ seasons* — для всесезонных шин;
л) дата изготовления, состоящая из четырех цифр, из которых две первые указывают неделю, 

две вторые — год изготовления;
м) «PSI», индекс давления для проведения испытания на прочность в зависимости от нагрузки 

и скорости (для шин с индексом «С* в обозначении и шин для грузовых автомобилей, автобусов и 
троллейбусов);

2



ГОСТ I» 51893-2002

н) «Regroovable* (наносят на каждую на боковин в случае возможности углубления рисунка 
протектора методом нарезки шин);

п) знак официального утверждения Е с указанием номера официального утверждения и стра
ны. оформлявшей одобрение типа пневматической шины Правилам ЕЭК ООН №  30 или .Nfc 54;

р) национальный знак соответствия при сертификации шины на соответствие требованиям 
настоящего стандарта (допускается указывать только в сопроводительной технической документа
ции);

с) «TWK указывающее расположение индикаторов износа в плечевой зоне протектора;
т) балансировочная метка (для легковых и легкогрузовых шин);
у) знак направленного вращения (при направленном рисунке протектора);
ф) «ЛИ stell* для цельнометаллокордной шины.
4.2.2 По согласованию с потребителем допускается наносить другие надписи и обозначения в 

дополнение к надписям, перечисленным в 4.2.1.

3
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Изменение № 1 ГОСТ Р 5189.1—2002 Шины пневматические. Общие 
технические требования безопасности
Принято и введено в действие Приказом Федерального агентства по тех
ническому регулированию и метрологии от 20.07.2005 № 195-ст

Дата введения 2006—06—01

Раздел 2. Третий абзац. Заменить слова: «прицепов в» на «прицепов к»; 
шестой абзац. Заменить слова: «и прицепов» на «и их прицепов»: 
седьмой абзац. Заменить слова: «для транспортных средств» на «для 

грузовых транспортных средств и их прицепов».
Пункт 4.1. Таблица 1. Графа «Наименование показателя*. Пункт 1 после 

слова «диагональных» дополнить абзацем:
«цельнометаллокордных» (2 раза);
графу «Значение для шин грузовых автомобилей, прицепов к ним, 

автобусов и троллейбусов» для иельнометаллокордных шин дополнить 
значением: 3 (2 рад»);

графа «Наименование показателя*. Заменить слова: «при сдвоенных 
колесах и ширине профиля шин >305 мм» на «для шин. предназначен
ных лая сдвоенных колес, с шириной профиля >305 мм»; 

пункт 4. Заменить слово: «износа» на «износа протектора»; 
графу «Значение для шин» для пункта 2 дополнить абзацем: 
«Наружный диаметр шины, измеренный через 6 ч после испытания, 

нс должен отличаться более чем на + 3,5 % от наружного диаметра, 
измеренного до испытания»;

заменить значения: 1,6 0 на 1.6 0(>: 1,6 0 на 1.6 00;

пункт 3, соответствующее значение и метод испытания исключить; 
]рафа «Метод испытания*. Заменить слова: «По ГОСТ Г 41.30 и ГОСТ 

Р 41.54» на «По ГОСТ Р 41.30 (6.2) и ГОСТ Р 41.54 (6.2)».
Пункт 4.2.1. Перечисление д). Заменить слово: «способности* на 

«способности для максимально допустимых»;
перечисление ж). Заменить слово: «Tubelies» на «Tubeless»; 
перечисления и), к) изложить в новой редакции:
«и) «Reinforced* или «Extra Load» для усиленной шины;

(Продолжение см. с. 18)



(Продолжение изменения №  /  к ГОСТ Р 51X93—2002)

к) «М + S* . или «М & S* , или «M.S» для зимних шин*;
перечисление л). Заменить слово: «вторые* на «последние*;
перечисление н). Исключить слою: «шин»;
перечисление с) изложить в новой редакции:
«с) «TWI», или «А», либо иного символа в плечевой и других зонах 

протектора, указывающего расположение индикаторов износа 
протектора»;

перечисления т), ф) исключить.
Пункт 4.2.2 изложить в новой редакции:
«4.2.2 Допускается наносить на покрышку другие надписи и обозначе

ния в дополнение к перечисленным в 4.2.1 но усмотрению изготовителя 
или по требованию потребителя, в том числе:

«АН steel* — для иельнометаллокордных шин;
«All seasons* — для всесезонных шин;
балансировочную метку — для легковых и легких грузовых шин.
Место и способ нанесения маркировки — в соответствии с докумен

тацией на шину».
библиографические данные. Заменить код ОКГ1: 25 2100 на 25 2110, 

25 2130.

(ИУС N° 10 2005 г.)



Изменение Ns 3 ГОСТ Р 51893—2002 Шнны пневматические. Общие тех
нические требования безопасности
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 27.12.2010 Ns 1094-ст

Дата введения 2011—07—01

Раздел 1 изложить в новой редакции:
*1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на группу однородной про

дукции — новые пневматические шины для легковых, легких грузовых и 
грузовых автомобилей, прицепов к ним. автобусов, троллейбусов, для 
мотоциклов, мотороллеров, квалриииклов и мопедов, а также на шины 
с восстаноатснным протектором — и устанавливает показатели, харак
теризующие безопасность продукции и подлежащие обязательному вклю
чению в документацию всех видов, по которой изготавливают шины.

Стандарт нс распространяется на шины с регулируемым лишением, 
для тракторов и сельскохозяйственных машин, большегрузных автомо
билей. строительных, дорожных и подъем но-транс портных машин, ав
томотошины спортивного назначении, а также на шины, предназна
ченные для работы в шахтах, рудниках, карьерах и других особых усло
виях эксплуатации».

Раздел 2. Исключить ссылки на ГОСТ 4754-97. ГОСТ 5513-97. ГОСТ 
26000-83. ГОСТ Р 41.30-99 (Правила ЕЭК ООН № 30), ГОСТ Р 41.54— 
99 (Правила ЕЭК ООН № 54) ГОСТ Р S2S99, ГОСТ Р 52900 и их наиме
нования;

дополнить ссылкой:
«ГОСТ Р 52051—2003 Механические транспортные средства н прице

пы. Классификации и определения».
Раздел 3. Исключить ССЫЛКИ: ГОСТ 4754-97, ГОСТ 5513-97, ГОСТ 

26000-83, ГОСТ Р 41.30. ГОСТ Р 41.54, ГОСТ Р 52899. ГОСТ Р 52900:
дополнить ссылками: ГОСТ Р 52051-2003. |1 |, [2|. [3], |4 |. (5), |6|.
Пункт 4.1 иззожизъ в новой редакции (таблицу 1 изложить в новой 

редакции, дополнить таблицами — 2—5):
«4.1 Показатели, характеризующие безопасность шин, и их значения 

приведены:
- в таблице 1 — для легковых автомобилей н прицепов к ним катего

рий М,, О,, О,;
- в таблице 2 — для грузовых транспортных средств и прицепов, авто

бусов п троллейбусов категорий N. М2, М.. 0 3. 0 4;
- в таблице 3 — для мотоциклов, мотороллеров, квадршшклов и мо

педов, применяемых на транспортных средствах категории L;

1



(Продолжение Ихменения №  3 к ГОСТ Р 31893—2002)

- в таблице 4 — шин с восстановленным протектором для легковых 
автомобилей, прицепов к ним категорий М,. О,, О,;

- в таблице 5 — шин с воссганоатенным протектором для «рутовых 
транспортных средств и прицепов, автобусов и троллейбусов категорий 
N, М 2. M j, Oj, 0 4.

Нормы по показателям должны быть укатаны в документации на шины 
конкретных типов в пределах значений, приведенных в настоящем стан
дарте.

Методы испытаний, указанные в таблицах 1, 2, 3, 4, 5, являются 
арбитражными и подлежат обятательному включению в документацию 
на шины конкретных типов.

Т а б л и ц а !  — Показатели, характеризующие безопасность шин для 
легковых автомобилей и прицепов к них! категорий М ,, О,, О,

Идимеионаиис 
показателя Значение М етод

и сп ы тан и й

1. Отклонение разхю- 
ров:
- ширина профиля, % 
от номинальной. НС 
более

Ш , 6.1.4 По 111, приложение 6

- наружный диаметр. 
% от номинального, 
не более

|1 |, (6.1.5) По |! | .  приложение 6

2. Безотказность в за
висимости от нагруз
ки и скорости

14, 6.2
Отсутствие отслое

ний протектора, рас
слоений слоев, отслое
ний корда или разрывов 
корда.

Наружный диаметр 
шины, измеренный че
рез 6 ч после испыта
ний, нс должен отли
чаться более чех! на 
3.5 % o r наружного ди
аметра. измеренного 
до испытаний

По [1|, приложение 7

2



(Продолжение Изменения №  3 к ГОСТ Р 51893—2002)

Окончание таблицы I

Ндимсмопамис
показателя З н ач ен и е

М етол 
и сп ы тан и й

3. Высота индикатора 
износа, мм Ш. 6.3

По 111. 6.3.1

4. Уровень шума, из
даваемого при каче
нии дБ (А), не более |6 |, 6.1.1; 6.1.2

По (6|. дополнение 3

5. Индекс мокрого 
сцепления, нс менее |6 |, 6.2.1

По |6 |. дополнение 5

6. Коэффициент со
противлении каче
нию. нс более 161.6.3.1; 6.3.2

По (6J. дополнение 6

Т а б л н ц а 2 — Показатели, характеризующие безопасность шин для 
грузовых транспортных средств и прицепов, автобусов и троллейбусов 
категории N. М,, М3, 0 3, 0 4

Н аи м ен о ван и е
показателя З н ачен и е

М етал
и сп ы тан и й

1. Отклонение разме
ров:
- ширина профиля. % 
от номинальной, не

По |2 |, приложение 6

более; 121,6.1.4
- наружный диаметр, 
% от номинального,

По J2J. приложение 6

нс более |2|,6.1.5

2. Безотказность в за- (21, 6.2 По |2|. приложение 7
внсимостн от нагруз- Отсутствие отслос-
ки и скорости ний протектора, рас

слоений слоев, отслое
ний корла или разрывов 
корда.
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(Продолжение Итенения №  3 к ГОСТ Р 31893—2002)

Окончание таблицы 2

Илиътеиоиамис 
показателя Значение Метод

испытаний

2. Безотказность в за
висимости от нагруз
ки и скорости

Наружный диаметр 
шины, измеренный че
рез 6 ч после испыта
ний, нс должен отли
чаться более чем на 
3.5 % от нару жного ди
аметра, измеренного 
до испытаний

По |2|, приложение 7

3. Уровень шума, из
даваемого при каче
нии дБ (А), не более 16|,6.1.3

По |6|. дополнение 3

4. Коэффициент со
противления каче
нию. не более 161,6.3.1:6.3.2 По |6|, дополнение 6

Т а б л и ц а }  — Показатели, характеризующие безопасность шин для 
мотоциклов, мотороллеров, квадрициклов и мопедов, применяемых на 
транспортных средствах категории L

Нлипсмайлике 
показатели З н ачен и е

М етод
испытаний

1. Отклонение разме
ров:
- ширина профиля, % 
от номинальной, нс 
более;
- наружный диаметр, 
% o r номинального, 
не более

131,6.1

По |3J, приложение 6

2. Безотказность в за- 
писимости от нагруз
ки и скорости

131.6.2
Отсутствие отслое

ний протектора, слоев 
корда, а также отрывов 
протектора или разры
вов корда.

По |3j, приложение 7
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(Продолжение Изменения №  3 к ГОСТ Р S/S93—2002)

Окончание таблицы 3
11 л им с мои анис 

показатели Значение Метол
и сп ы тан и й

2. Безотказность в за
висимости от нагруз
ки и скорости

Наружный диаметр 
шины, измеренный че
рез 6 ч после испыта
ний, нс должен отли
чаться более чем на 
3,5 % от наружного ди
аметра. измеренного 
до испытаний

По |3J, приложение 7

3. Динамическое рас
ширение

131, 6.3 По |3 |, приложение 9

Т а б л и ц а - *  — Показатели, характеризующие безопасность шин с 
восстановленным протектором ДЛЯ легковых автомобилей, прицепов к 
ним категорий М и О ,, 0 2

Ианисмоианис
показатели З н ачен и е

М етод
и сп ы тан и й

I. Отклонение разме
ров:

По (4}. приложение 6

- ширина профиля, % 
от номинальной, не 
более

|4 |. 6.7.4; 7.1.4

- наружный диаметр. 
% от номинального, 
нс более

|4 |. 6.7.4; 7.1.5 По (4|. приложение 6

2. Безотказность в за- |4 |, 6.8 По |4 |. приложение 7
висимостн от нагруз- Отсутствие отслос-
ки и скорости ний протектора, рассло

ений слоев, отслоений 
корда или разрывов кор
да.

Наружный диаметр 
шины, измеренный че
рез 6 ч после испытаний, 
нс должен отличаться 
более чем на 3,5 % от на
ружного диаметра, из
меренного до испытаний

S



(Продолжение Изменения j\b 3 к ГОСТ Р 31893—2002}

Т а б л н ц а 5 — Показатели, характеризующие безопасность шин с 
восстановленным протектором для футовых транспортных средств и при- 
иепов, автобусов и троллейбусов категорий N, М2, М,. 0 3. 0 4

II ЛИМ с п о и л и  НС 

п о к а з а т е л и
З н ачен и е

М етод
испытаний

1. Отклонение размс- По |5|. приложение 6
ров:
- ширина профиля, % 
от номинальной, не
более (5|,6.5.4. 7.1.4
- наружный диаметр. По |5 |, приложение 6
% от номинального.
не более 151,(6.5.4: 7.1.5)

2. Безотказность в за- (51,6.6 По |5 |, приложение 7
висимости от нагруз- Отсутствие отслос-
ки и скорости ний протектора, рассло

ений слоев, отслоений 
корда или разрывов кор
да.

Наружный диаметр 
шины, измеренный че
рез 6 ч посте испытаний, 
не должен отличаться 
более чем на 3,5 % от на
ружного диаметра, из
меренного до испытаний

Пункт 4.2.1. Заменить слово: «надписи» на «надписи и обозначении по 
требованиям соответствующих Правил ЕЭК ООН»:

перечисление н). Заменить слова: «(наносят на каждую из боковин в 
случае возможности углубления рисунка протектора методом нарезки 
шин)» на «для шин. пригодных для углубления рисунка протектора ме
толом нарезки»;

перечисление р) исключить: 
дополнить перечислением — х):
«х) специальные надписи, соответствующие требованиям |1 |, (2|, (3),

И). |51. |6|*.
Стандарт дополнить разделом — «Библиография»:
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(Продолжение Изменения №  3 к ГОСТ Р 51893—2002)

« Б и бли ограф и я

|1| Правила 
ЕЭК ООН № 30

Единообразные предписания, касающиеся офи
циального утверждения пневматических шин

|2 | Правила 
ЕЭК ООН № 54

для автомобилей и их прицепов 
Единообразные предписания, касающиеся офи
циального утверждения шин для грузовых транс

|3 | Правила 
ЕЭК ООН № 75

портных средств и их прицепов 
Единообразные предписания, касающиеся офи
циального утверждения пневматических шин

|4) Правила 
ЕЭК ООН № 108

для мотоциклов и мопедов
Единообразные предписания, касающиеся офи
циального утверждения в отношении производ
ства пневматических шин с восстановленным

|5 | Правила 
ЕЭК ООН № 109

протектором для автотранспортных средств и их 
прицепов
Единообразные предписания, касающиеся офи
циального утверждения пневматических шин с 
восстановленным протектором ДЛЯ транспортных

|6) Правила 
ЕЭК ООН № 117

средств неиндивидуального пользования и их при
цепов (для грузовых автомобилей, автобусов и 
троллейбусов)
Единообразные предписания, касающиеся офи
циального утверждения шин в отношении шума 
при качении и сцепления на мокрых покрытиях и 
сопротивления качению

Библиографические данные. Заменить коды ОКП: 25 2110, 25 2130 на 
25 2100. 25 2710:

ключевые слова дополнить словом: «безопасности®.

(МУС № 4 2011г.)
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Изменение № 1 ГОСТ Р 5189.1—2002 Шины пневматические. Общие 
технические требования безопасности
Принято и введено в действие Приказом Федерального агентства по тех
ническому регулированию и метрологии от 20.07.2005 № 195-ст

Дата введения 2006—06—01

Раздел 2. Третий абзац. Заменить слова: «прицепов в» на «прицепов к»; 
шестой абзац. Заменить слова: «и прицепов» на «и их прицепов»: 
седьмой абзац. Заменить слова: «для транспортных средств» на «для 

грузовых транспортных средств и их прицепов».
Пункт 4.1. Таблица 1. Графа «Наименование показателя*. Пункт 1 после 

слова «диагональных» дополнить абзацем:
«цельнометаллокордных» (2 раза);
графу «Значение для шин грузовых автомобилей, прицепов к ним, 

автобусов и троллейбусов» для иельнометаллокордных шин дополнить 
значением: 3 (2 рад»);

графа «Наименование показателя*. Заменить слова: «при сдвоенных 
колесах и ширине профиля шин >305 мм» на «для шин. предназначен
ных лая сдвоенных колес, с шириной профиля >305 мм»; 

пункт 4. Заменить слово: «износа» на «износа протектора»; 
графу «Значение для шин» для пункта 2 дополнить абзацем: 
«Наружный диаметр шины, измеренный через 6 ч после испытания, 

нс должен отличаться более чем на + 3,5 % от наружного диаметра, 
измеренного до испытания»;

заменить значения: 1,6 0 на 1.6 0(>: 1,6 0 на 1.6 00;

пункт 3, соответствующее значение и метод испытания исключить; 
]рафа «Метод испытания*. Заменить слова: «По ГОСТ Г 41.30 и ГОСТ 

Р 41.54» на «По ГОСТ Р 41.30 (6.2) и ГОСТ Р 41.54 (6.2)».
Пункт 4.2.1. Перечисление д). Заменить слово: «способности* на 

«способности для максимально допустимых»;
перечисление ж). Заменить слово: «Tubelies» на «Tubeless»; 
перечисления и), к) изложить в новой редакции:
«и) «Reinforced* или «Extra Load» для усиленной шины;

(Продолжение см. с. 18)



(Продолжение изменения №  /  к ГОСТ Р 51X93—2002)

к) «М + S* . или «М & S* , или «M.S» для зимних шин*;
перечисление л). Заменить слово: «вторые* на «последние*;
перечисление н). Исключить слою: «шин»;
перечисление с) изложить в новой редакции:
«с) «TWI», или «А», либо иного символа в плечевой и других зонах 

протектора, указывающего расположение индикаторов износа 
протектора»;

перечисления т), ф) исключить.
Пункт 4.2.2 изложить в новой редакции:
«4.2.2 Допускается наносить на покрышку другие надписи и обозначе

ния в дополнение к перечисленным в 4.2.1 но усмотрению изготовителя 
или по требованию потребителя, в том числе:

«АН steel* — для иельнометаллокордных шин;
«All seasons* — для всесезонных шин;
балансировочную метку — для легковых и легких грузовых шин.
Место и способ нанесения маркировки — в соответствии с докумен

тацией на шину».
библиографические данные. Заменить код ОКГ1: 25 2100 на 25 2110, 

25 2130.

(ИУС N° 10 2005 г.)



Изменение №  2 ГОСТ Г 51893—2002 Шины пневматические. Обшис тех
нические требования безопасности
Принято и введено в действие Приказом Федерального агентства по тех
ническому регулированию и метрологии от 25.11.2009 №  516-ст

Дата введения 2010-07-01

Раздел 2 дополнить ссылками:
«I OC I Р 52899—2007 Шины пневматические для грузовых механичес

ких транспортных средств и прицепов. Технические условия
ГОСГ Р 52900—2007 Шины пневматические для легковых автомоби

лей и прицепов к ним. Технические условия».
Раздел 3 дополнить словами: «10С1 Р 52899. ГОСТ Р 52900».

(ИУС No 2 2010 г.)



Изменение Ns 3 ГОСТ Р 51893—2002 Шнны пневматические. Общие тех
нические требования безопасности
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 27.12.2010 Ns 1094-ст

Дата введения 2011—07—01

Раздел 1 изложить в новой редакции:
*1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на группу однородной про

дукции — новые пневматические шины для легковых, легких грузовых и 
грузовых автомобилей, прицепов к ним. автобусов, троллейбусов, для 
мотоциклов, мотороллеров, квалриииклов и мопедов, а также на шины 
с восстаноатснным протектором — и устанавливает показатели, харак
теризующие безопасность продукции и подлежащие обязательному вклю
чению в документацию всех видов, по которой изготавливают шины.

Стандарт нс распространяется на шины с регулируемым лишением, 
для тракторов и сельскохозяйственных машин, большегрузных автомо
билей. строительных, дорожных и подъем но-транс портных машин, ав
томотошины спортивного назначении, а также на шины, предназна
ченные для работы в шахтах, рудниках, карьерах и других особых усло
виях эксплуатации».

Раздел 2. Исключить ссылки на ГОСТ 4754-97. ГОСТ 5513-97. ГОСТ 
26000-83. ГОСТ Р 41.30-99 (Правила ЕЭК ООН № 30), ГОСТ Р 41.54— 
99 (Правила ЕЭК ООН № 54) ГОСТ Р S2S99, ГОСТ Р 52900 и их наиме
нования;

дополнить ссылкой:
«ГОСТ Р 52051—2003 Механические транспортные средства н прице

пы. Классификации и определения».
Раздел 3. Исключить ССЫЛКИ: ГОСТ 4754-97, ГОСТ 5513-97, ГОСТ 

26000-83, ГОСТ Р 41.30. ГОСТ Р 41.54, ГОСТ Р 52899. ГОСТ Р 52900:
дополнить ссылками: ГОСТ Р 52051-2003. |1 |, [2|. [3], |4 |. (5), |6|.
Пункт 4.1 иззожизъ в новой редакции (таблицу 1 изложить в новой 

редакции, дополнить таблицами — 2—5):
«4.1 Показатели, характеризующие безопасность шин, и их значения 

приведены:
- в таблице 1 — для легковых автомобилей н прицепов к ним катего

рий М,, О,, О,;
- в таблице 2 — для грузовых транспортных средств и прицепов, авто

бусов п троллейбусов категорий N. М2, М.. 0 3. 0 4;
- в таблице 3 — для мотоциклов, мотороллеров, квадршшклов и мо

педов, применяемых на транспортных средствах категории L;

1



(Продолжение Ихменения №  3 к ГОСТ Р 31893—2002)

- в таблице 4 — шин с восстановленным протектором для легковых 
автомобилей, прицепов к ним категорий М,. О,, О,;

- в таблице 5 — шин с воссганоатенным протектором для «рутовых 
транспортных средств и прицепов, автобусов и троллейбусов категорий 
N, М 2. M j, Oj, 0 4.

Нормы по показателям должны быть укатаны в документации на шины 
конкретных типов в пределах значений, приведенных в настоящем стан
дарте.

Методы испытаний, указанные в таблицах 1, 2, 3, 4, 5, являются 
арбитражными и подлежат обятательному включению в документацию 
на шины конкретных типов.

Т а б л и ц а !  — Показатели, характеризующие безопасность шин для 
легковых автомобилей и прицепов к них! категорий М ,, О,, О,

Идимеионаиис 
показателя Значение М етод

и сп ы тан и й

1. Отклонение разхю- 
ров:
- ширина профиля, % 
от номинальной. НС 
более

Ш , 6.1.4 По 111, приложение 6

- наружный диаметр. 
% от номинального, 
не более

|1 |, (6.1.5) По |! | .  приложение 6

2. Безотказность в за
висимости от нагруз
ки и скорости

14, 6.2
Отсутствие отслое

ний протектора, рас
слоений слоев, отслое
ний корда или разрывов 
корда.

Наружный диаметр 
шины, измеренный че
рез 6 ч после испыта
ний, нс должен отли
чаться более чех! на 
3.5 % o r наружного ди
аметра. измеренного 
до испытаний

По [1|, приложение 7

2



(Продолжение Изменения №  3 к ГОСТ Р 51893—2002)

Окончание таблицы I

Ндимсмопамис
показателя З н ач ен и е

М етол 
и сп ы тан и й

3. Высота индикатора 
износа, мм Ш. 6.3

По 111. 6.3.1

4. Уровень шума, из
даваемого при каче
нии дБ (А), не более |6 |, 6.1.1; 6.1.2

По (6|. дополнение 3

5. Индекс мокрого 
сцепления, нс менее |6 |, 6.2.1

По |6 |. дополнение 5

6. Коэффициент со
противлении каче
нию. нс более 161.6.3.1; 6.3.2

По (6J. дополнение 6

Т а б л н ц а 2 — Показатели, характеризующие безопасность шин для 
грузовых транспортных средств и прицепов, автобусов и троллейбусов 
категории N. М,, М3, 0 3, 0 4

Н аи м ен о ван и е
показателя З н ачен и е

М етал
и сп ы тан и й

1. Отклонение разме
ров:
- ширина профиля. % 
от номинальной, не

По |2 |, приложение 6

более; 121,6.1.4
- наружный диаметр, 
% от номинального,

По J2J. приложение 6

нс более |2|,6.1.5

2. Безотказность в за- (21, 6.2 По |2|. приложение 7
внсимостн от нагруз- Отсутствие отслос-
ки и скорости ний протектора, рас

слоений слоев, отслое
ний корла или разрывов 
корда.

3



(Продолжение Итенения №  3 к ГОСТ Р 31893—2002)

Окончание таблицы 2

Илиътеиоиамис 
показателя Значение Метод

испытаний

2. Безотказность в за
висимости от нагруз
ки и скорости

Наружный диаметр 
шины, измеренный че
рез 6 ч после испыта
ний, нс должен отли
чаться более чем на 
3.5 % от нару жного ди
аметра, измеренного 
до испытаний

По |2|, приложение 7

3. Уровень шума, из
даваемого при каче
нии дБ (А), не более 16|,6.1.3

По |6|. дополнение 3

4. Коэффициент со
противления каче
нию. не более 161,6.3.1:6.3.2 По |6|, дополнение 6

Т а б л и ц а }  — Показатели, характеризующие безопасность шин для 
мотоциклов, мотороллеров, квадрициклов и мопедов, применяемых на 
транспортных средствах категории L

Нлипсмайлике 
показатели З н ачен и е

М етод
испытаний

1. Отклонение разме
ров:
- ширина профиля, % 
от номинальной, нс 
более;
- наружный диаметр, 
% o r номинального, 
не более

131,6.1

По |3J, приложение 6

2. Безотказность в за- 
писимости от нагруз
ки и скорости

131.6.2
Отсутствие отслое

ний протектора, слоев 
корда, а также отрывов 
протектора или разры
вов корда.

По |3j, приложение 7

4



(Продолжение Изменения №  3 к ГОСТ Р S/S93—2002)

Окончание таблицы 3
11 л им с мои анис 

показатели Значение Метол
и сп ы тан и й

2. Безотказность в за
висимости от нагруз
ки и скорости

Наружный диаметр 
шины, измеренный че
рез 6 ч после испыта
ний, нс должен отли
чаться более чем на 
3,5 % от наружного ди
аметра. измеренного 
до испытаний

По |3J, приложение 7

3. Динамическое рас
ширение

131, 6.3 По |3 |, приложение 9

Т а б л и ц а - *  — Показатели, характеризующие безопасность шин с 
восстановленным протектором ДЛЯ легковых автомобилей, прицепов к 
ним категорий М и О ,, 0 2

Ианисмоианис
показатели З н ачен и е

М етод
и сп ы тан и й

I. Отклонение разме
ров:

По (4}. приложение 6

- ширина профиля, % 
от номинальной, не 
более

|4 |. 6.7.4; 7.1.4

- наружный диаметр. 
% от номинального, 
нс более

|4 |. 6.7.4; 7.1.5 По (4|. приложение 6

2. Безотказность в за- |4 |, 6.8 По |4 |. приложение 7
висимостн от нагруз- Отсутствие отслос-
ки и скорости ний протектора, рассло

ений слоев, отслоений 
корда или разрывов кор
да.

Наружный диаметр 
шины, измеренный че
рез 6 ч после испытаний, 
нс должен отличаться 
более чем на 3,5 % от на
ружного диаметра, из
меренного до испытаний

S



(Продолжение Изменения j\b 3 к ГОСТ Р 31893—2002}

Т а б л н ц а 5 — Показатели, характеризующие безопасность шин с 
восстановленным протектором для футовых транспортных средств и при- 
иепов, автобусов и троллейбусов категорий N, М2, М,. 0 3. 0 4

II ЛИМ с п о и л и  НС 

п о к а з а т е л и
З н ачен и е

М етод
испытаний

1. Отклонение размс- По |5|. приложение 6
ров:
- ширина профиля, % 
от номинальной, не
более (5|,6.5.4. 7.1.4
- наружный диаметр. По |5 |, приложение 6
% от номинального.
не более 151,(6.5.4: 7.1.5)

2. Безотказность в за- (51,6.6 По |5 |, приложение 7
висимости от нагруз- Отсутствие отслос-
ки и скорости ний протектора, рассло

ений слоев, отслоений 
корда или разрывов кор
да.

Наружный диаметр 
шины, измеренный че
рез 6 ч посте испытаний, 
не должен отличаться 
более чем на 3,5 % от на
ружного диаметра, из
меренного до испытаний

Пункт 4.2.1. Заменить слово: «надписи» на «надписи и обозначении по 
требованиям соответствующих Правил ЕЭК ООН»:

перечисление н). Заменить слова: «(наносят на каждую из боковин в 
случае возможности углубления рисунка протектора методом нарезки 
шин)» на «для шин. пригодных для углубления рисунка протектора ме
толом нарезки»;

перечисление р) исключить: 
дополнить перечислением — х):
«х) специальные надписи, соответствующие требованиям |1 |, (2|, (3),

И). |51. |6|*.
Стандарт дополнить разделом — «Библиография»:

6



(Продолжение Изменения №  3 к ГОСТ Р 51893—2002)

« Б и бли ограф и я

|1| Правила 
ЕЭК ООН № 30

Единообразные предписания, касающиеся офи
циального утверждения пневматических шин

|2 | Правила 
ЕЭК ООН № 54

для автомобилей и их прицепов 
Единообразные предписания, касающиеся офи
циального утверждения шин для грузовых транс

|3 | Правила 
ЕЭК ООН № 75

портных средств и их прицепов 
Единообразные предписания, касающиеся офи
циального утверждения пневматических шин

|4) Правила 
ЕЭК ООН № 108

для мотоциклов и мопедов
Единообразные предписания, касающиеся офи
циального утверждения в отношении производ
ства пневматических шин с восстановленным

|5 | Правила 
ЕЭК ООН № 109

протектором для автотранспортных средств и их 
прицепов
Единообразные предписания, касающиеся офи
циального утверждения пневматических шин с 
восстановленным протектором ДЛЯ транспортных

|6) Правила 
ЕЭК ООН № 117

средств неиндивидуального пользования и их при
цепов (для грузовых автомобилей, автобусов и 
троллейбусов)
Единообразные предписания, касающиеся офи
циального утверждения шин в отношении шума 
при качении и сцепления на мокрых покрытиях и 
сопротивления качению

Библиографические данные. Заменить коды ОКП: 25 2110, 25 2130 на 
25 2100. 25 2710:

ключевые слова дополнить словом: «безопасности®.

(МУС № 4 2011г.)
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