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Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар
ственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, при
нятия. обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр 
«Огнеупоры» (ООО «НТЦ «Огнеупоры») на основе официального перевода на русский язык англоязыч
ной версии стандарта, указанного в пункте 5. который выполнен Техническим комитетом по стандартиза
ции ТК 009 «Огнеупоры».

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол от 20 апреля 2017 г. № 98-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны 
по МК(ИСО 3166) 004-97

Код страны
поМК|ИСО 3166 ) 0 0 4 - 97

Сокращенное наименование национального органа 
по стандартизации

Армения AM Минэкономики Республики Армения
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Росстандарт
Узбекистан U 2 Узстандарт
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Украина UA Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 августа 
2017 г. No 924-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 13765-6—2017 введен в действие в качестве 
национального стандарта Российской Федерации с 1 октября 2018 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IS 0 13765-6:2004 «Мертели огне
упорные. Часть 6. Определение содержания влаги в мертеле, готовом к применению» («Refractory 
mortars — Part 6: Determination of moisture content of ready-mixed mortars», IDT).

Международный стандарт ISO 13765-6:2004 разработан Техническим комитетом ISO/ТС 33.
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного между

народного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных междуна

родных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведе
ны в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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Информация об изменениях к  настоящему стандарту публикуется в ежегодном информацион
ном указателе «Национальные стандарты», а т е к с т  изменений и поправок— в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты». В случав пересмотра (замены) или отм е
ны настоящего стандарта соответствую щ ее уведомление будет опубликовано в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты». С оответствующ ая информация, уве
домление и т е к с т ы  размещаются также в информационной системе общего пользования — на 
официальном сайте Федерального а гентства  по техническому регулированию и метрологии в сети  
И нтернет (mvw.gost.ru)

© Стандартинформ. 2017

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизве
ден, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МЕРТЕЛИ ОГНЕУПОРНЫЕ

Определенно содержания влаги в мертеле, готовом к применению

Refractory mortars. Determ ination of moisture content of ready-m ixed mortars

Дата введ ения — 2018— 10— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания влаги в мертеле, готовом к 
применению.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт1:
ISO 8656-1, Refractory products— Sampling of raw materials and unshaped products— Part 1: 

Sampling scheme (Материалы огнеупорные. Отбор проб сырья и неформованных огнеупоров. Часть 1. 
Схема отбора).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:
3.1 содержание влаги (moisture content): Изменение массы образца, высушенного при 110 °С, 

выраженное в процентах от первоначальной массы образца.

4 Сущность метода

Метод основан на определении изменения массы образца при высушивании до постоянной массы 
при температуре (110 ± 5)°С.

5 Оборудование

5.1 Весы с ценой деления не более 0,1 г.
5.2 Электрический сушильный шкаф, оснащенный регулятором температуры и обеспечивающий 

поддержание заданной температуры 110 °С с пределами допустимого отклонения 15 °С.
5.3 Эксикатор.

1> Для датированных ссылок используют только указанное издание, для недатированных — последнее изда
ние стандарта, включая все изменения и поправки к нему.

И здание оф и ци альное

1
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6 Отбор проб

Отбор проб проводят в соответствии с ISO 8656-1 или по соглашению сторон.
Пробу готового к применению мертеля отбирают после переноса всего мертеля из емкости, в кото

рой мертель поставлялся, в емкость большего объема, и тщательно перемешивают. Не допускается 
удалять иадосадочную жидкость. Показатели отобранной пробы должны соответствовать показателям 
готового к применению мертеля.

7 Проведение испытаний

Проводят два параллельных испытания.
Пробу массой не менее 50 г взвешивают в сухой чашке для выпаривания (или другой подходящей 

стеклянной емкости), распределяют пробу равномерно по всей чашке и фиксируют массу пробы т , .
Чашку с пробой выдерживают в сушильном шкафу по 5.2 при температуре 110 °С в течение 5 ч или 

до постоянной массы. Масса считается постоянной, если результаты двух последовательных взвешива
ний через каждые 10 минут не отличаются более чем на 0.2 г или 0.5 %.

Чашку с пробой охлаждают до комнатной температуры в эксикаторе по 5.3. взвешивают и фиксиру
ют полученную массу т 2.

8 Обработка результатов

Массовую долю влаги ww, %. рассчитывают по формуле

a im  юо.
т \

где/л, — масса исходной пробы, г; 
т 2 — масса пробы после сушки, г.
Результат представляют как среднее арифметическое значение двух параллельных определений 

в процентах, округленное до целого числа.
Если разница двух параллельных определений превышает 1 %. результат аннулируют и испыта

ние повторяют.

9 Протокол испытаний

Протокол должен содержать следующую информацию:
a) идентификационные признаки испытуемого материала, включая описание материала, данные 

изготовителя, тип, марку, номер партии и т. д.;
b) ссылку на стандарт ISO 13765-61»;
c) название учреждения, проводившего испытания;
d) результат испытания, т. е. содержание влаги в процентах, включая результаты индивидуаль

ных определений и их среднее значение, рассчитанное в соответствии с разделом 8;
e) любые отклонения от процедуры определения;
f) любые необычные особенности, наблюдаемые в ходе испытания:
д) дату проведения испытания.

11 На настоящий стандарт ГОСТ ISO 13765-6— 2017.
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П риложение Д А  
(сп равочное)

Сведения о соответствии ссылочного международного стандарта 
межгосударственному стандарту

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта Степень соответствия

Обозначение и наименование 
соответствующего межгосударственного 

стандарта

ISO 8656-1 — •

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется исполь
зовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стан
дарта находится в Федеральном информационном фонде стандартов.
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