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Настоящий стандарт распространяется на фосфор и неорганические соединения фосфора и 
устанавливает метод определения степени белизны.

Метод основан на измерении степени белизны лейкометром. используя для сравнения образен 
со степенью белизны более 83 %.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1422—78.

1. О Т Б О Р П Р О Б

1.1. Отбор проб проводят по нормативно-технической документации на конкретные виды 
продукции.

2. АППАРАТУРА

Лейкометр с арматурой.
Образец для сравнения со степенью белизны более 83 % , предварительно проверенный.

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. 50 г анализируемой пробы измельчают до размера не более 0.4 мм и готовят к анализу в 
соответствии с инструкцией, прилагаемой к лейкометру. Степень белизны измеряют после юсти
ровки прибора по образцу без фильтрата при помощи лампочки.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Степень белизны отсчитывают на измерительном барабане.
За результат анализа принимают среднеарифметическое значение двух параллельных опреде

лений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,4 %.
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