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ГОСТ 4784-97

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН ОАО «Всероссийский институт легких сплавов» (ВИЛС), Межгосударствен
ным техническим комитетом МТК 297 «Материалы и полуфабрикаты из легких и специальных 
сплавов»

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол М> 12 от 21 ноября 1997 г.)

За принятие проголосовали:

Наименоиянис государства Наииснованис национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика Аз госстандарт
Республика Армения Армгосстандарт
Республика Беларусь Госстандарт Беларуси
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика Кнргизстаадарт
Республика Молдова Молдовасгандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджик! оссгандарт
Туркменистан Главная государственная инспекции Туркменистана
Республика Узбекистан Узгоссгандарт
Украина Госстандарт Украины

Изменение №  1 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и серти
фикации (протокол №  23 от 22 мая 2003 г.)

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих госу
дарств: AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM , UZ, UA (коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

3 В таблицах 1—6 приводятся марки и химический состав алюминия и алюминиевых сплавов 
с учетом требований международного стандарта ИСО 209-1—89 «Деформируемые алюминий и 
алюминиевые сплавы. Химический состав и виды изделий. Часть 1. Химический состав»

4 Постаноаленмем Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 8 декабря 1998 г. №  433 межгосударственный стандарт ГОСТ 4784—97 введен в 
действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2000 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 4784-74

6 ИЗДАНИЕ (август 2009 г.) с Изменением №  I, утвержденным в ноябре 2003 г. (ИУС 2—2004). 
Поправками (ИУС 11-2000. 5 -2004 , 4 -2005)

© ИIIК Издательство стандартов. 1999 
О  СТАНДАРТИНФОРМ, 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 
распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разре
шения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
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ГОСТ 4784-97

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

АЛЮ МИНИЙ И СПЛАВЫ АЛЮ МИНИЕВЫЕ ДЕФОРМ ИРУЕМ Ы Е

Марки

Aluminium and wrought aluminium alloys. Grades

Дата введения 2000—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на алюминий и деформируемые алюминиевые сплавы, 
предназначенные для изготовления полуфабрикатов (лент в рулонах, листов, кругов-дисков, плит, 
полос, прутков, профилей, шин, труб, проволоки, поковок и штампованных поковок) методом 
горячей или холодной деформации, а также слябов и слитков.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 1131—76 Сплавы алюминиевые деформируемые в чушках. Технические условия
ГОСТ 8617—81 Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические 

условия
ГОСТ 15176—89 Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия и алю

миниевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 17232—99 Плиты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 18475—82 Трубы холоднодеформированные из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Технические условия
ГОСТ 18482—79 Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические 

условия
ГОСТ 21488—97 Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические 

условия
ГОСТ 22233—2001 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных 

ограждающих конструкций. Технические условия
ГОСТ 23786—79 Трубы бурильные из алюминиевых сплавов. Технические условия

3 Общие требования

Марки и химический состав алюминия должны соответствовать указанным в таблице 1.
3.1 Соотношение железа и кремния в алюминии должно быть не менее единицы.
(Измененная редакция, Изм. №  I).
3.2 Марки и химический состав алюминиевых сплавов систем алюминий-медь-.магний и 

алюминий-медь-марганец должны соответствовать указанным в таблице 2.
(Измененная редакция, Изм. №  1; Поправки, ИУС 11—2000, 5—2004).
3.3 Марки и химический состав алюминиевых сплавов системы алюминий-марганец должны 

соответствовать указанным в таблице 3.
(Измененная редакция, Изм. №  I).

Издание официальное
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ГОСТ 4 7 8 4 -9 7

3.3.1 Соотношение железа и кремния в сплаве АМцС должно быть больше единицы.
3.4 Марки и химический состав алюминиевых сплавов системы алюминий-магний должны 

соответствовать указанным в таблице 4.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
3.4.1 В сплаве марки ЛМг2, предназначенном для изготовления ленты, применяемой в 

качестве тары-упаковки в пищевой промышленности, массовая доля магния должна быть от 1.8 до
3,2 %.

3.5 Марки и химический состав алюминиевых сплавов системы алюмнний-магний-кремний 
должны соответствовать указанным в таблице 5.

(Измененная редакция, Изм. №  1; Поправка, ИУС 11—2000).
3.6 Марки и химический состав алюминиевых сплавов системы алюминий-цинк-магний долж

ны соответствовать указанным в таблице 6.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
3.7 В алюминии и алюминиевых сплавах, указанных в таблицах 1—6, допускается частичная 

или полная замена титана бором или другими модифицирующими добавками, обеспечивающими 
мелкозернистую структуру.

3.8 В алюминии и алюминиевых сплавах, полуфабрикаты из которых применяют при изготов
лении изделий пищевого назначения, массовая доля свинца должна быть не более 0.15 %, массовая 
доля мышьяка — не более 0,015 %.

Марки алюминия и алюминиевых сплавов пищевого назначения дополнительно маркируются 
буквой «111».

(Измененная редакция, Изм. №  I).
3.9 Химический состав сплавов марок Д 1. Д 16. ЛМг5 и В95, предназначенных для нзготовле- 

ния проволоки для холодной высадки, должен соответствовать указанному в таблице 7. При этом 
марка дополнительно маркируется буквой «II*.

3.10 Марки и химический состав алюминия и алюминиевых салавов. предназначенных для 
изготовления сварочной проволоки, должны соответствовать указанным в таблице 8.

(Поправки, ИУС 1 1 -2 0 0 0 , 4 -2 0 0 5 ) .
3.11 Содержание элементов в таблицах 1—8 максимальное, если не указаны пределы.
3.12 Химический состав алюминия и алюминиевых сплавов в таблицах 1—8 дан в процентах 

по массе. Расчетное значение или значение, полученное из анализа, округляют в соответствии с 
правилами округления, приведенными в приложении А.

3.13 В графу «Прочие хлеме»гты* входят элементы, содержание которых не предстаалено, а 
также элементы, не указанные в таблицах.

3.14 В расчет прочих элементов включают массовые доли элементов, выраженные с точностью 
до второго десятичного знака и равные 0,01 % и более.

3.15 Массовая доля бериллия устанавливается по расчету шихты, не определяется, а обеспе
чивается технологией производства.

3.16 В протоколах анализа химического состава дается обобщенное заключение по соответст
вию содержания прочих элементов требованиям ГОСТ 4784, исходя из единичных значений и суммы 
значений этих элементов.

Содержание каждого из прочих элементов в протоколах не указывают.
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ГОСТ 4784-97

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное)

Правила округления

А.1 Округление представляет собой отбрасывание значащих цифр справа до определенного разряда с 
возможным изменением цифры л ого  разряда.

Пример: Округление числа 132,48 до четырех значащих цифр будет 132,5.
А.2 В случае, если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) меньше 5, последняя 

сохраняемая цифра не меняется.
Пример: Округление числа 12,23 до трех значащих цифр дает 12,2.
А.З В случае, если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) равна 5, последняя сохраняемая 

цифра увеличивается на единицу.
Пример: Округление числа 0,145 до двух значащих цифр даст 0.15.

П р и м с ч а н и с — В тех случаях, когда следует учитывать результаты предыдущих округлений, посту
пают следующим образом:

- если отбрасываемая цифра получилась в результате предыдущего округления в большую сторону, то 
последняя сохраняемая цифра сохраняется.

Пример: Округление до одной значащей цифры числа 0.15 (полученного после округления числа 0.149) 
дает 0,1;

- если отбрасываемая цифра получилась в результате предыдущего округления в меньшую сторону, то 
последняя оставшаяся цифра увеличивается на единицу (с переходом при необходимости в следующие разряды).

Пример: Округление числа 0,25 (полученного в результате предыдущего округления числа 0,25) дает 0.3.

А.4 В случае, если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) больше 5, то последняя 
сохраняемая цифра увеличивается на единицу.

Пример: Округление числа 0,156 до двух значащих цифр даст 0.16.
А.5 Округление следует выполнять сразу до желаемого количества значащих цифр, а нс по этапам.
Пример: Округление числа 565.46 до трех значащих цифр производится непосредственно на 565.
Округление по этапам привело бы:
на I этапе к 565,5;
на II этапе к 566 (ошибочно).
А.6 Целые числа округляют по тем же правилам, как и дробные.
Пример: Округление числа 12456 до двух значащих цифр даст 12 10J.

II
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Изменение Ne 2 ГОСТ 4784— 97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки 
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по 
переписке (протокол № 59-П от 27.09.2013)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 8136
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих госу
дарств: AZ. BY, KG. MD. RU. TJ. UZ, UA (коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

Предисловие. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3 В таблицах 1—6  приводятся марки и химический состав алюминия и алюминиевых сплавов с 

учетом требований международного стандарта ИСО 209:2007 «Алюминий и алюминиевые сплавы. Хими
ческий состав».

Содержание. Исключить наименование: «2 Нормативные ссылки».
Раздел 2 исключить.
Пункт 3.10 дополнить абзацем:
«Марки и химический состав алюминиевых сплавов системы алюминий-кремний должны соответ

ствовать указанным в таблице 9».
Пункты 3.11.3.12. Заменить ссылку: «1 -8» на «1 -9».
Пункт 3.15 изложить в новой редакции:
«3.15 Массовые доли бериллия, бора и церия устанавливаются по расчету шихты, не определяются, 

а обеспечиваются технологией производства».
Таблицы 1—6. В головках таблиц заменить слова: «по НД*» на «по НД». «по ИСО 209-1» на «по ИСО

209»;
исключить сноску: « ' ГОСТ 1131, ГОСТ 8617. ГОСТ 15176. ГОСТ 17232. ГОСТ 18475, ГОСТ 18482. 

ГОСТ 21488, ГОСТ 22233. ГОСТ 23786» (6 раз).

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2014—09—01.
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Изменение Ne 3 ГОСТ 4784— 97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки 
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (прото
кол № 77-П от 29.05.2015)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 10904
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих госу
дарств: AM. BY, KZ. KG. RU. TJ. UZ, UA (коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

Пункт 3.2. Таблица 2. Графа «Другие элементы». Для марок Д19 1190 и Д19ч заменить значение для 
бериллия: 0,0002—0.005 на 0,005.

Пункт 3.4. Таблица 4. Графа «Другие элементы». Для марок АМг5 1550 и АМгб 1560 заменить значе
ние: 0,0002—0,005 на 0,005: графа «Плотность». Для марки АМгб 1560 заменить значение: 2.64 на 2,65. 

Пункт 3.9. Таблица 7. Графа «Хром». Для марки Д19П заменить значение: 0.0002—0.005 на 0,005. 
Пункт 3.10. Таблица 8. Графа «Бериллий». Для марок СвАМг5, Св1557, СвАМгб. СвАМгбЗ заменить 

значение: 0,002—0.005 на 0.005; для марки СвАМг61 заменить значение: 0,0001—0.0003 на 0.005.
Пункт 3.14 исключить.
Пункт 3.16 изложить в новой редакции:
«3.16 Содержание прочих элементов не определяют (обеспечивается технологией производства). 

Содержание каждого из прочих элементов и их сумму в протоколах анализа химического состава не ука
зывают».

(ИУС №112015 г.)

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2016—02—01.

1



к ГОСТ 4784 —97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки 
(см. Изменение JS° I, ИУС N“ 2—2004)

В каком месте Напечатано Должно быть
Пункт 3.2. Табли

ца 2. Графа «Обозна
чение марок по НД*

АКД4 АК.4 
АКД6 АК6 
АКД8 АК8

(ИУС № 5 2004 г.)



Изменение ЛЬ 1 ГОСТ 4784—97 .Алюминий и сплавы алюминиевые 
деформируемые. Марки
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протока! №  23 от 22.05.2003)
Зарегистрировано Ьюро по стандартам МГС №  4438

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стан
дартизации следующих государств: AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, M D, RU, 
TJ, TM , UZ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают ука
занные национальные органы по стандартизации

Раздел 2 дополнить ссылками:
«ГОСТ 8617—81 Профили прессованные из алюминия и алюминие

вых сплавов. Технические условия
ГОСТ 15176—89 Шины прессованные электротехнического назначе

ния из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 17232—99 Плиты из алюминия и алюминиевых сплавов. Техни

ческие условия
ГОСТ 18475—82 Трубы холоднодеформированные из алюминии и алю

миниевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 18482—79 Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых 

сплавов. Технические условия
ГОСТ 21488—97 Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых 

сплавов. Технические условия
ГОСТ 22233—2001 Профили прессованные из алюминиевых сплавов 

для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия
ГОСТ 23786—79 Грубы бурильные из алюминиевых сплавов. Техни

ческие условия».
Раздел 3. Таблица 1. Головка. Графу «Алюминий» дополнить словами: 

«нс менее»;
для марки АД заменить значения: для меди — 0.05 на 0.1: для марган

ца — 0.05 на 0,1; для титана — 0,05 на 0,15.

(Продолжение см. с. 32)



(Продолжение изменения №  J к ГОСТ 4784—97)

Пункт 3.2. Таблица 2. Для марки Д1 заменить значения: для меди — 
3,5—4.5 на 3,5—4,8; для цинка — 0,25 на 0,3;

графа «Обозначение марок по НД*. Заменить обозначения: АК4 на 
АКД4; А Кб на АКД6; АК8 на АКД8.

Пункт 3.3. Таблица 3. Для марки АМн заменить значение: для мели — 
0.05—0.20 на 0.2; дополнить значениями: для титана — 0.1; для магния 
- 0 . 2.

11ункт 3.4. Таблица 4. Для марки АМг2 заменить значения: для марган
ца — 0,10—0.50 на 0,1—0,6; для магния — 1,7—2.4 на 1.8—2,6:

для марки АМгЗ заменить значение для железа — 0,50 на 0.5.
I 1ункт 3.6. Таблица 6. Для марки 1915 заменить значения: для цинка — 

4,0—5,0 на 3,4—4,0; для мели—0,10 на 0,1; для титана — 0,01—0,06 
на 0,1;

для марок В95оч, В95пч заменить значение титана — 0,05 на 0.07 
(2 раза).

Таблицы 1—6. Сноску* изложить и новой редакции:
«ПОСТ 1131, ГОСТ 8617. ГОСТ 15176, ГОСТ 17232, ГОСТ 18475. 

ГОСТ 18482, ГОСТ 21488, ГОСТ 22233, ГОСТ 23786».
Пункт 3.8 дополнить абзацем:
«Марки алюминия и алюминиевых сплавов пищевого назначения до

полнительно маркируются буквой «Ш».

(МУС № 2 2004 г.)



Изменение Ne 2 ГОСТ 4784— 97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки 
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по 
переписке (протокол № 59-П от 27.09.2013)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 8136
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих госу
дарств: AZ. BY, KG. MD. RU. TJ. UZ, UA (коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

Предисловие. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3 В таблицах 1—6  приводятся марки и химический состав алюминия и алюминиевых сплавов с 

учетом требований международного стандарта ИСО 209:2007 «Алюминий и алюминиевые сплавы. Хими
ческий состав».

Содержание. Исключить наименование: «2 Нормативные ссылки».
Раздел 2 исключить.
Пункт 3.10 дополнить абзацем:
«Марки и химический состав алюминиевых сплавов системы алюминий-кремний должны соответ

ствовать указанным в таблице 9».
Пункты 3.11.3.12. Заменить ссылку: «1 -8» на «1 -9».
Пункт 3.15 изложить в новой редакции:
«3.15 Массовые доли бериллия, бора и церия устанавливаются по расчету шихты, не определяются, 

а обеспечиваются технологией производства».
Таблицы 1—6. В головках таблиц заменить слова: «по НД*» на «по НД». «по ИСО 209-1» на «по ИСО

209»;
исключить сноску: « ' ГОСТ 1131, ГОСТ 8617. ГОСТ 15176. ГОСТ 17232. ГОСТ 18475, ГОСТ 18482. 

ГОСТ 21488, ГОСТ 22233. ГОСТ 23786» (6 раз).

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2014—09—01.
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(Продолжение Изменения № 2 к ГОСТ4784—97)
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Изменение Ne 3 ГОСТ 4784— 97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки 
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (прото
кол № 77-П от 29.05.2015)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 10904
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих госу
дарств: AM. BY, KZ. KG. RU. TJ. UZ, UA (коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

Пункт 3.2. Таблица 2. Графа «Другие элементы». Для марок Д19 1190 и Д19ч заменить значение для 
бериллия: 0,0002—0.005 на 0,005.

Пункт 3.4. Таблица 4. Графа «Другие элементы». Для марок АМг5 1550 и АМгб 1560 заменить значе
ние: 0,0002—0,005 на 0,005: графа «Плотность». Для марки АМгб 1560 заменить значение: 2.64 на 2,65. 

Пункт 3.9. Таблица 7. Графа «Хром». Для марки Д19П заменить значение: 0.0002—0.005 на 0,005. 
Пункт 3.10. Таблица 8. Графа «Бериллий». Для марок СвАМг5, Св1557, СвАМгб. СвАМгбЗ заменить 

значение: 0,002—0.005 на 0.005; для марки СвАМг61 заменить значение: 0,0001—0.0003 на 0.005.
Пункт 3.14 исключить.
Пункт 3.16 изложить в новой редакции:
«3.16 Содержание прочих элементов не определяют (обеспечивается технологией производства). 

Содержание каждого из прочих элементов и их сумму в протоколах анализа химического состава не ука
зывают».

(ИУС №112015 г.)

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2016—02—01.

1



к ГОСТ 4784—97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. 
Марки

В каком месте Напечатано Должно быть
Раздел 3. Таблица 8.

Графа «Массовая доля 
элементов, %, титана*. 
Для марки СвАМг5 0,1 0,1 -0,2

(И УС №4 2005 г.)



ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
СТАНДАРТЫ

В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В51

к ГОСТ 4784—97 Алюминий и спланы алюминиевые деформируемые. Марки

В каком месте

Раздел 3. Таблица 2. 
Для марки Д18 мас
совая доля: 
кремния 
железа 
цинка
Таблица 5. Для мар
ки АД 31 массовая 
доля: 
железа 
меди 
цинка 
марганца 
титана
Таблица 8. Для мар
ки СвА5 массовая 
доля
алюминия

Напечатано Должно быть

0,8
0,7

0,25

0.5
0,5
0,1

0,35
0.10
0.10
0,10
0,10

0,5
0,1
0,2
0,1
0.15

99,95 99.50

таблица 8. 
Головка Прочие элементы

Каждый Сумма

Прочие
элементы,
каждый

Сумма
всех
примесей

(ИУС Nj 11 2000 г.)
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Поправка к ГОСТ 4784—97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 3.2. Т аблица 2. Г ра- AlCuMgl AICu4Mg1
фа «Обозначение марок по
ИСО 209и для марки Д16

(ИУС Ne 2 2016 г.)

1ГОСТ 4784-97

https://files.stroyinf.ru/Index/90/9032.htm

