
МКС 81.040.10
Поправка к ГОСТ 22552.4—2019 Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц 
для стекольной промышленности. Методы определения диоксида титана

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла­
сования

— Казахстан KZ Госстандарт 
Республики Казахстан

(ИУС № 8 2020 г.)

115

ультразвуковая диагностика

Поправка

https://www.mosexp.ru/docs/pipeline
https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294787/4294787508.htm

