
77 МЕТАЛЛУРГИЯ

Поправка к ГОСТ 31382—2009 Медь. Методы анализа

В каком месте Напечатано Должно бьггь

Пункт 7.6.2. Таблица 5. Графа 
«Диапазон массовой доли фосфора, 
%», последняя строка

От 0,005 до 0,006 От 0,005 до 0,06

(ИУС № 5 2020 г.)
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