
Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Группа Ж18

к ГОСТ 23558—79 Материалы щебеночные, гравийные и песчаные, обработан- 
ные неорганическими вяжущими. Технические условия

В каком 
месте Напечатано Должно быть

Пункт 2.4 .но не ранее одного раза в 
квартал

но не реже одного раза в 
квартал

Пункт 4.1 состоящую из трех контроль
ных образцов-кубов

-состоящую из трех контроль
ных образцов

с пригрузом 50 г/м2 .методом 
стандартного уплотнения

с пригрузом 50 г/см2, мето-. 
дом стандартного уплотнения

с -выдерживанием в воде в 
течение 3 мин

■с выдерживанием в течение 
3 мин

(ИУС N° 1 1980 г.)

229

номер сертификата

поправка

https://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1815.html
https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294792/4294792299.htm

