
77 МЕТАЛЛУРГИЯ 

ОКС 77.040.99

Поправка к ГОСТ Р ИСО 643—2015 Сталь. Металлографическое определение наблюдаемого 
размера зерна

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 7.1.2, примечание даны при увеличении 10х. даны при увеличении 100х.

(ИУС № 1 2020 г.)

48

неразрушающий контроль сварных соединений

Поправка

https://www.mosexp.ru/ultrazvukovoy-kontrol-svarnyh-soedineniy
https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294792/4294792340.htm

