
МКС 29.060.01
Поправка к ГОСТ IEC 60811-406—2015 Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы 
испытаний неметаллических материалов. Часть 406. Разные испытания. Стойкость полиэтиле­
новых и полипропиленовых композиций к растрескиванию под действием напряжения

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла­
сования

— Казахстан KZ Госстандарт 
Республики Казахстан
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