
П О П РА В К И , ВНЕСЕННЫЕ 
В ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  СТАН Д АРТЫ  С С С Р

В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа BS2

к ГОСТ 14959—79 Сталь рессорно-пружинная углеродистая и легированная. 
Технические условия ____ ___________________________ ___________________

В каком месте Напечатано Должно быть

П у н к т  4.14 4.14, При использованини предприятием-изготови- 
телем статистических методов контроля твердо
сти и механических свойств в соответствии с нор
мативно-технической документацией, утвержден
ной в установленном порядке, контроль твердости и 

! механических свойств, предусмотренный . настоя- 
■ щим стандартом, изготовителем допускается не 
проводить. Изготовитель гарантирует при этом со
ответствие выпускаемой продукции требованиям 
настоящего стандарта. Б арбитражных случаях 

: и при периодических проверках качества продук
ции применяются методы контроля, предусмотрен
ные настоящим стандартом.
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