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Изменение №4 к ТУ 14-ЗР-51-2001

1 Пункт 2.4 дополнить: «При необходимости контроля загрязненности 
металла труб неметаллическими включениями отбирают две трубы от плав
ки. Из каждой отобранной трубы вырезают по три образца».
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