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Изменение №3 к ТУ 14-ЗР-51-2001

1 Вводная часть, второй абзац. Последнее предложение изложить в новой 
редакции: «Непрерывно-литая заготовка поставляется по ТУ 14-1-5472, ТУ 14-1- 
5478 и ТУ 14-102-198».

2 П.1.7 начать словами: «Трубы изготавливаются из стали марки 20 с хими­
ческим составом по ГОСТ 1050, ТУ 14-1-2560, ТУ 14-1-5478...». Далее по тексту.

3 Приложение А дополнить:
Обозначение документов, на которые 
дана ссылка

Номер раздела, подраздела, пункта, на 
который дана ссылка

ТУ 14-1-5478-2004 Вводная часть, 1.7

Экспертиза проведена:
Зав. группой стандартизации ТК-357

ЭКСПЕш — А.А. Каяткина

19- 96. л се$
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