
Изменение № 2 ГОСТ 10717—75 Приборы для измерения микротвердости. 
Типы и основные параметры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 01.04.85 
№ 969 срок введения установлен

с 01.08.85

Пункт 1.1 дополнить абзацем: «ПМТ-3 — микротвердомер для измерения 
микротвердости вдавливанием по восстановленному отпечатку алмазной че­
тырехгранной пирамидой (пирамида Виккерса) с квадратным основанием по 
ГОСТ 9450—76».

(ИУС Я* 7 1985 г.)
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красивые воротники
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294804/4294804665.htm

