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ИЗМЕНЕНИЕ № 4 ОСТ 6-19-505-79

Сварка контактная встык 
труб из полиэтилена. Ти
повой технологический 
процесс

Дата введения 0 / \  91. 9 4 .

Продлить срок действия ОСТ 6-19-505-79 до 01.01.94г.
В наименовании и по всему тексту стандарта заменить слова: 

‘сварка контактная" на "сварка нагретым инструментом"

Завотделом 2

Зав.базовым отделом 
стандартизации

Зав.лаб.2-2

Ст.научный сотрудник 
отдела стандартизации

И.В.Гвоздев

B. С.Тхай 

Р.Ф.Локшин

C. М.Антонов
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новогодние скатерти

Источник

https://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294805/4294805045.htm

