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Приложение: упомянутое в 1 экз. на 2 листах. /y f
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О КП 09 7620 Группа В 23

УТВЕРЖДАЮ:

ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ 
СТАЛИ МАРОК 17Г1С-У И 16Г2САФ ДЛЯ ПРЯМОШОВНЫХ ТРУБ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-1-1950-2004

Изменение № 4

Держатель подлинника: ЦССМ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»

Дата введения: 01,08.2014г.

СОГЛАСОВАНО РАЗРАБОТАНО
Технический директор ОАО «Магнитогорский Директор ЦТСК
металлургический комбинат» ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»

№ТД-1293 Г.В. Щуров М.Ю. Матросов
« 15 » 05 2014г. в  1 4  » .  п ч 2014 г.

Начальник ЦТРК дивизиона «Северсталь 
Российская сталь»

№Исх//ССТ-20-6-102/9860 В.П. Наумченко 
« 20 » 06 2014г.

Технический директор ОАО «Уральская Сталь»

№101/337 
« 23 »

А.М. Кормишин 
06____ 2014г.

Начальник технического отдела
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»

№200НД 
от 26.06.2014г.

Е.Ю. Шмаков

На 2 стр.



С.2
Изменение №4 

ТУ 14-1-1950-2004

1 Срок действия технических условий продлить до 01.07.2019г.

2 В наименовании и по всему тексту технических условий заменить слово 

«низколегированной» словами: «нелегированной и легированной».

3 Титульный лист и приложение В. Заменить:

- код ОКП на 09 7634;

- группу на ВЗЗ.

4 Пункт 2.5. Нормы углеродного эквивалента дополнить размерностью -  % 

(2 раза).

5 Пункт 4.3. Заменить обозначение стандарта: NACE ТМ 02-84 на NACE ТМ-0284.

6 Приложения В и Г. Заменить обозначение стандарта: NACE ТМ 02-84 на 

NACE ТМ-0284.

Экспертиза проведена ЦССМ 
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» 
« Л S’»_______ 0 £ ______________2014 г.2014 г.

И.о. зав. лабораторией стандартизации

Ю.С. Понамарева
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