
Поправка к ГОСТ 31189—2015 Смеси сухие строительные. Классификация

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 2.5, для перечисле- - толстослойные (толщина слоя - толстослойные (толщина слоя
ния а) до 5 мм), более 5 мм),

- тонкослойные (толщина слоя - тонкослойные (толщина слоя до
более 5 мм); 5 мм);

(ИУС №10 2015 г.)
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http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294809/4294809500.htm

