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Министерство черной металлургии СССР
ОКИ

Согласовано:
Начальник главного 
технического управления 

/подпись А.Г.Братухин
" "_____________1983 г.

Группа В 32 
Утверждаю:

Главный инженер Ш О  
"Союзспецсталь"МЧМ СССР 
/подпись Косырев Л.К, 
"2 ”12___________ 1982 г.

ПРУТКИ И ПОЛОСЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ 
И ЖАРОСТОЙКОЙ С Т А Ж

Технические условия 
ТУ I4-1-377-72 
Изменение Й £

Срок введения:

1. Срок действия ТУ продлен до 02.12.87 г.
2. Пункт I.I.Действие технических условий распространить на 

нестандартные размеры кованых полос:толщина 50 мм,ширина-190 мм, 
длина-1070 мм.
Предельные отклонения по толщине-шгос 2,5.минус 0,5; по 

ширине-длюс 5,0 мм,по длине-длюс 25 мм.
3. Технические условия дополнить примечанием:"Цены помещены в прейс­
куранте 01-08, изд.1980г.".

Согласовано:
Заместитель начальника ВЙЛС 
п/п В. Г. Давыдов
" 8" ЗХ____________  1982 г.

Заведующий лабораторией 
стандартизации ЦНИИЧМ

В.Т.Абабков 
1982 г.

Разработано:
Главный инженер Челябинского 
металлургического завода 
п/п Р.Ф.Максутов 
"23" 06.___________1982 г.

Зам. руководителя ВИАМ 
п/п Н.М. Скляров
"____ "___________ 1982 г.

Зарегистрировано :ЦНШЧМ 
" S  " /е 1982 г. 
Заведующий отделом стан­
дартизации черной метал­
лургии

В.Т.Абабков
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