
Изменение Jfc I ГОСТ 181 84.7—79 Ниобия пятиокнсь. Метод определения мас­
совой доли калия и натрия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30.03.90 № 759

Дата введения 01.11.90

Пункт 1.1. Заменить ссылку. ГОСТ 18184.0—79 на ГОСТ 18385 0—79.
(Продолжение см. с 206)

ошибки строительства

https://www.mosexp.ru/kontrol-kachestva-stroitelstva


{Продолжение изменения к ГОСТ 18184 7— 79) 
Раздел 2. Восемнадцатый абзац исключить
Пункт 3 1 Заменить слова «0,15%-ным раствором ниобия» на «водой». 
Пункт 4 1 Третий абзац Заменить значение (0,5 ати) на (1,5 ати)

(ИУС № 7 1990 г.)
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