
Изменение № 1 ГОСТ 19724—74 Шпат плавиковый. Метод определения грану­
лометрического состава
Утверждено к введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 14.06.89 № 1585

Дата введения #1.02.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1769.
(Продолжение см. с. 66)
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3 Зак. 1493
узк

http://www.mosexp.ru/uzk


(Продолжение изменения к ГОСТ 19724—74}
Вводная часть. Первый абзац. Заменить слово: «весовой» на «гравиметри­

ческий»; третий абзац исключить.
Пункты 1.1—1.3. Заменить ссылку: ГОСТ 14180—69 на ГОСТ 14180—80. 
Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 3584—73 на ГОСТ 6613—86.

(ИУС Ns 9 1989 г.)
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