
Группа А39

Изменение № 1 ГОСТ 25471—82 Руды железные, агломераты и окатыши. Ме
тод определения прочности на сбрасывание
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 09.10.87 № 3854

Дата введения 01.04.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0709.
Пункт 1Л. Заменить ссылку: ГОСТ 17495—80 на ГОСТ 15064—8(0. 
Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 17495—80 на ГОСТ 26136—84; 
третий абзац. Исключить слова: «и агломерата»; 
дополнить абзацем: «свыше 6 и менее 40 мм — для агломерата». 
Пункт 5.1. Заменить единицу: г на кг (2 раза),.
Пункт 5.3. Заменить значения: 1,5 % на 2Д %; 2,0 % на 1,5 %.

(ИУС № 1 1988 г.)
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