
М инистерство черной металлургии СССР

ОКП 122600

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Главного технического

управления Минэлектротехлрома 
(письмо ВНШстандартэлектро 

М  6/33-2 М/422 Е .Г . Орлов 
от 06.06.86г.)

УЖ

Группа В 73 

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. начальника

Технического Управления

мчм
, v . ^ .К у зн е ц о в

1986г.

ПРОВОЛОКА ИЗ СПЛАВА МАРКИ Х20Н80 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ТУ I 4 - I -3 2 2 4 -8 1

Изменение М2

Срок введения:

На ср ок :

СОГЛАСОВАНО:

З ав.л абораторией  стандарти

зации специальных сталей

)К0В

I .  Срок д ей стви я  технических условий продлен до 0 1 .0 8 .9 1 .

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ЦНИИЧМ 

" Р9 1986 г .

'З ав.отделом  стандартизации 
черной металлургии

В . Т. Абабков

гидроиспытания
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http://www.mosexp.ru/stroitelstvo/montazh_oborudovaniya.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294838/4294838884.htm

