
Группа Б32

Изменение № 2 ГОСТ 14296—78 Смазка ВНИИ НП-279. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.07.85 
№ 2203 срок введения установлен

с 01.11.85

Вводная часть. Исключить слова: «Показатели технического уровня, уста­
новленные настоящим стандартом, соответствуют требованиям высшей катего­
рии качества».

Пункт 1.2. Таблица. Пункт 4 изложить в новой редакции:

(Продолжение см, с, 66)

3  З а к . 2451 65
инженерное проектирование

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 14296—78)

Наименование показателя Норма Метод испытания

4. Коллоидная стабильность, %, 
выделенного масла, не более 5,2

По ГОСТ 7142—74 и 
п. 3.3 настоящего стан­
дарта

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 7163—63 на ГОСТ 7163—84.

(ИУС No 10 1985 г.)
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294841/4294841821.htm

