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Пункт 1.3. Заменить ссылку: ГОСТ 13752—78 на ГОСТ 13752—86.
Пункт 2.7. Заменить слова: «общего светопропускания стекла» на «направ­

ленного пропускания света»;
(Продолжение см. с. 188)
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украшения для одежды

https://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 1663—81)
Пункт 2.8. Заменить слова: «общего светопропускания» на «направленного 

пропускания света».
Пункт 2.11 изложить в новой редакции: «2.11. Водостойкость стекла должна 

быть не ниже класса 1/98».
Пункт 3.1. Исключить слова: «изображение государственного Знака качест­

ва для стекол, которым присвоен государственный Знак качества».
Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 882—75 на ТУ 2—034—225—87.
Пункт 5.1. Исключить слова: «высшей категории качества», «изображение 

государственного Знака качества».
Пункт 5.3. Исключить слова: «государственного Знака качества».

(ИУС № 6 1990 г.)
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