
к ГОСТ 8179—98 (ИСО 5022—79) Изделия огнеупорные. Отбор образцов 
и приемочные испытания (см. Измнение №  1, ИУС №  6—2005)

В каком месте Напечатано Должно быть
С  65. Согласование AZ AZ, AM

ТМ ТМ, UZ
(ИУС № 10 2005 г.)

сертификат клапан

Поправка

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-armature.html
http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294844/4294844941.htm

