
Изменение № 2 ГОСТ 13938.12—78. Медь. Метод определения висмута
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 95.06.85 

1589 срок введения установлен
с 91.11.85

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1709.
Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 13938.0—78 на ГОСТ 25086—81.
Раздел 1 дополнить пунктом — 1.2: «1.2. За результат анализа принимают 

среднее арифметическое двух параллельных определений»,
(НУС № 8 1985 г.)
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