
Группа В88

Изменение № 2 ГОСТ 10772—78 Покрытия литейные противопригарные водные. 
Общие технические условия
Утверждено и введено в действие Постаковлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 02.12.87 № 4353

Дата введения 01.06.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 41 9150.
(Продолжение см. с. 72)
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сертификационные испытания

http://www.stroyinf.ru/prod-1.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 10772—78)
Пункт 4.7.1. Заменить ссылки: ГОСТ 2138—74 на ГОСТ 2138—84, ГОСТ 

6613—78 на ГОСТ 6613—86.
Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 13950—76 на ГОСТ 13950—84.
Пункт 5.4. Заменить слова: «по ГОСТ 18225—72» на «с основой из вискозных 

нитей по ГОСТ 18225—72 или полипропиленовых нитей по отраслевой норматив­
но-технической документации».

(ИУО № 2 1988 г. )
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294846/4294846083.htm

