
Изменение № 3 ГОСТ 12343—79 Рутений в порошке. Технические условия
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и серти­
фикации (протокол № 10 от 04.10.96)
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 2255

Дата введения 1997—09—01
За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Республика Белоруссия Белстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России

(Продолжение см. с. 14)
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строительный сертификат

https://www.stroyinf.ru/sertr-rss.html


(Продолжение изменения N9 3 к ГОСТ 12343—79)

Продолжение

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Республика Таджикистан Таджикский государственный центр 
по стандартизации, метрологии и сер­
тификации

Туркменистан Туркменглавгосинспекция
Республика Узбекистан Узгосстандарт

Пункт 1.3. Таблица. Примечание после слова «иридия» дополнить словами: 
«олова, осмия, титана».

(ИУС N° 5 1997 г.)
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