
Изменение № 3 ГОСТ 9.072—77 Единая система защиты от коррозии и старе­
ния. Покрытия лакокрасочные. Термины и определения
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 06.09.89 № 2703

Дата введения 01.01.91

Термины 3, 51, 52, 63. Определения изложить в новой редакции:
(Продолжение см. с. 812)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9.072—77J

Термин Определение

3. Окрашиваемая поверхность 
Ндп. Подложка

51. Адгезия
52. Блеск лакокрасочного покрытия
63. Растрескивание лакокрасочного покрытия

(ИУС № 12 1989 г,)

По ГОСТ 28246—89

По ГОСТ 28246—89 
По ГОСТ 28246—89 
По ГОСТ 28246—89
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