
Изменение № 3 ГОСТ 10551—75 Профили стальные гнутые гофрированные. Сор
тамент
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 05.07.89 № 2334

Дата введения 01.07.90

Пункт 1. Последний абзац исключить.
Пункт 15. Заменить ссылку: ГОСТ 380—71 на ГОСТ 380—88.

(ИУС №  п 1989 г.)
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энергосбережение и энергоэффективность
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