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Настоящая рекомендация распространяется на государствен 
ную поверочн>ю схему для средств измерении поверхностной плот 
иости и толщины листовых и ленточных материалов и устанавли 
вает назначение образцовых средств измерений, заимствованных 
из других поверочных схем и предназначенных для воспроизведе
ния единицы поверхностной плотности — грамм на квадратный 
метр (г/м2) в диапазоне 2 -г 30000 г/м 2 и толщины — миллиметра 
(мм) в диапазоне 0,002 15 мм листовых и пенточных материа
лов и порядок передачи размеров данных единиц при помощи 
образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с 
указанием погрешностей и основных методов поверки

1 О Б РА ЗЦ О В Ы Е  С РЕ Д С ТВ А  И ЗМ Е РЕ Н И И  З А И М С ТВ О В А Н Н Ы Е  
ИЗ Д Р У Г И Х  П О В Е РО Ч Н Ы Х  СХЕМ

1.1. Воспроизведение единиц поверхностной плотности и тол 
щины листовых и ленточных материалов и передачу их размеров 
при помощи образцовых средств измерений рабочим средствам 
измерений, применяемым в народном хозяйстве с цеаью обеспече 
ния единства измерений в стране осуществляют при помощи еле 
дующих образцовых средств измерений:

образцовые штриховые меры длины 2 го разряда по МИ 
2060—90

образцовые гири 1 го разряда по ГОСТ 8.021; 
образцовые гирн 2 го разряда по ГОСТ 8.021; 
набор образцовых денсиметров общего назначения 2 го разря 

да по ГОСТ 8.024-
образцовые штриховые меры длины 2 го разряда по МИ 

2060—90;
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образцовые штриховые меры длины 3-го разряда по МИ 
2060—90.

1.2. В основу измерений поверхностной плотности и толщины 
листовых и ленточных материалов должны быть положены еди
ницы, воспроизводимые в соответствии с п. 1.1 настоящей реко
мендации.

1.3. Диапазоны воспроизводимых значений поверхностной плот
ности и толщины листовых и ленточных материалов составляют 
2-г-30000 г/м2 и 0.02-У15 мм 'соответственно.

1.4. Комплекс средств измерений, указанный в п. 1.1 настоя
щей рекомендации, применяют для передачи размеров единиц по
верхностной плотности и толщины листовых и ленточных материа
лов образцовым и рабочим средствам измерений методами косвен
ных н прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют эквивалентные меры поверхностной плотности в диапа
зоне измерений 2-т-ЗОООО г/м2, радиоизотопные установки для по
верки мер поверхностной плотности в диапазоне измерений 
2-е30000 г/м2 н эквивалентные меры поверхностной плотности и 
толщины тонких пластичных материалов в диапазонах измерений 
2—500 г/м2 и 0.02-т- 0,5 мм.

2.1.2. Доверительные относительные погрешности образцовых 
средств измерений 1-го разряда б0 при доверительной вероят
ности 0,95 составляют: от 0,1 до 0,3% для эквивалентных мер по
верхностной плотности и для эквивалентных мер поверхностной 
плотности и толщины тонких пластичных материалов и от 0,1 до 
0,6% для радиоизотопных установок для поверки мер поверхност
ной плотности.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки образцовых 2-го разряда и рабочих средств измерений 
методом прямых измерений.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и и  2-го р а з 
р я д а

2.2.1, В качестве образцовых средств измерении 2-го разряда 
применяют эквивалентные меры поверхностной плотности в диа
пазоне измерений 2^30000 г/м2, эквивалентные меры поверхност
ной плотности и толщины тонких пластичных материалов в диапа
зонах измерений 2л-500 г/м 2 и 0,002™ 0,5 мм, эквивалентные меры 
поверхностной плотности и толщины твердых материалов в диа
пазонах измерений 200—30000 г/м2 и 0,2-е 10 мм и эквивалентные
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меры поверхностной плотности и толщины мягких пластичных ча 
териалов в диапазонах 2004-30000 г /м 2 и 0 2ч- 15 мм.

2.2.2. Доверительные относительные погрешности образцовых 
средств измерений 2-го разряда б0 при доверительной вероятности 
0,95 составляют; от 0,2 до 1,2% для эквивалентных мер поверх
ностной плотности и эквивалентных мер поверхностной плотности: 
и толщины твердых материалов и от 0,5 до 1,2% для эквивалент
ных мер поверхностной плотности и толщины тонких пластичных 
материалов и эквивалентных мер поверхностной пчотности и тот 
щины мягких пластичных материалов

2 2.3. Образцовые средства измерений 2 ю  разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений методом прямых измере
ний

3 РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

3.1. В ка щстве рабочих средств измерении применяют радио
изотопные толщиномеры для листовых и ленточных материалов, 
отградуированные в единицах поверхностной плотности в диапа
зоне измерений 2 л-30000 г/м 2, рабочие меры поверхностной плот 
ности в диапазоне измерений 24-30000 г/м2, радиоизотопные тол
щиномеры для тонких пластичных листовых и ленточных мате
риалов отградуированные в единицах длины в диапазоне измере
ний 0 , 0020 , 5  мм; радиоизотопные толщиномеры для. твердых 
листовых и ленточных материалов, отградуированные в единицах 
длины в диапазоне измерений 0,24-10 мм; радиоизотопные толщи
номеры для мягких пластичных листовых и ленточных материи 
лов, отградуированные в единицах длины в диапазоне измерений 
0,2-г-15 мм; рабочие меры поверхностной плотности и толщины в 
диапазонах измерений поверхностной плотности 2 -г-500 
г/м2, 200-^30000 г/м2 и толщины 0,002—0 5 мм 0 2 —10 мм,
0 2 — 15 мм.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Д0 ра 
диоизотопных толщиномеров для листовых и ленточных материа 
лов, отградуированных в единицах поверхностной пчотности сос 
тавляют от 0,2 до 0,6% и от 0,5 до 7,0%.

Пределы допускаемых относительных погрешностей Д0 рабочих 
мер поверхностной плотности составляют от 0,2 до 1,2% -

Пределы допускаемых относительных погрешностей Д0 радио 
изотопных толщиномеров для листовых и ленточных материалов 
отградуированных в единицах длины, составляют от 0,4 до 7,0%.

Пределы допускаемых относительных погрешностей Д0 рабочих 
мер поверхностной плотности и толщины составляют от 0 4 до 
1 2  %
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