
ОТРАС ЛЕ В ЫЕ СТАНДАРТЫ

Н Е М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е  М А Т Е Р И А Л Ы
ОСТ 34-13-860-86 - ОСТ 34-13-883-86 
ОСТ 34-13-885-86 - ОСТ 34-13-899-86

Издание официальное

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СОТ 
Москва 1986

тн вэд

https://www.stroyinf.ru/russian-certificate/tn-ved-tnved.html


УТВЕЕЭДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ Министерства 
энергетики и электрификации СССР от 09.04.86 * 69а

ИСПОЛНИТЕЛИ: Ю.Н. МОРОЗ®, A.B.3AXAP0BA, Е.В.ЧИСТАЯ, 
и.п.грязнова

СОГЛАСОВАН Министерством энергетики и эдектр^нкацни СССР 
В.Г.ЧУМАЧЕНКО, А.М.ХАЩЕЛЕВИЧ, А.П.РСМАНЕНКО



УДК 691.276:553.676:006.354 Группа А57
О ТР А С Л Е В О Й  СТАНДАРТ

АСБЕСТ ХРИЗОШГОБЫЙ 
Технические условия 
(ограничение ГОСТ I287I-83E) 
ОКП 57 2101

ОСТ

34-13-860-86 
Взамен ОСТ 34-13-860-79

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР 
от 9 апреля 1986 г. X 69а срок действия установлен

С 01.12.1986г.
АО 01.12.1991г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону
1. Настоящий стандарт распространяется на хризолитовый 

асбест (далее асбест), предназначенный для производства асбесто
технических, асбестоцементных изделий и теплоизоляции.

2. Асбест состоит из смеси волокон и агрегатов.
3. В зависимости от .длины волокна асбест делится на восемь 

групп, которые делятся на марки.
4. Обозначение марок асбеста приведено в таблице.

Издание официальное Дерепечатка воспрещена



Стр.2 ОСТ 34-13-860-86
Продолжение

Группа Обозначение
марш

Группа Обозначений
марки

0 АК 4 П-4-5
ДВ-О-55 М-4-5

I ПД-1-50 5 П-5-50
2 Л И -2-15 6 К—6—20

3 П-3-50 К-6-5

№-3-60 7 7-300

П р и м е ч а н и е .  В обозначении марок буквенные 
выражения обозначаю?:

АК - асбест кусковой,
ДВ - асбест длинноволокнистый,
ПРК - асбест промежуточной длины,
П и И - указывают на разделение асбеста на подгруппы 

в зависимости от массовой доли фракции менее 0,14 мм,
К - способ получения асбеста (та продуктов пылеосади

тельных устройств).

Первая цифра показывает группу, вторая массовую долю 
остатка на ситах в асбесте 0-6-й группы и насыпную плотность 
для асбеста 7-й группы.

5. Остальные требования по ГОСТ 12871-83.
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