
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

Р О С С И Й С К О Й
Ф Е Д Е Р А Ц И И

ГОСТ Р исо 
9008 -  

2011

БУТЫЛКИ СТЕКЛЯННЫЕ

Вертикальность. Метод испытания

ISO 9008:1991
Glass bottles — Verticality — Test method 

(IDT)

Издание официальное

Москва
Стандартинформ

2011

проект электрики

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


ГОСТ Р ИСО 9008—2011

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт-Стандарт» 
(ООО «Эксперт-Стандарт») на основе аутентичного перевода на русский язык указанного в пункте 4 
стандарта, который выполнен ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК74 «Стеклянная тара и посуда»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 22 июня 2011 г. № 141-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 9008:1991 «Бутылки стеклян
ные. Вертикальность. Метод испытания» (ISO 9008:1991 «Glass bottles — Verticality — Test method»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом 
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок —  в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования —  на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2011

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Дата введения — 2012— 01— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытания стеклянных бутылок на вертикальность.
П р и м е ч а н и е  — Отклонение от вертикальной оси может осложнять работу скоростных разливочных 

линий.

Настоящий метод испытания определяет не только отклонение всего корпуса бутылки от верти
кальной оси, но также совокупное влияние различных деформаций, например отклонение горловины от 
вертикальной оси, смещение и овальность горловины.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий международный
стандарт*:

ИСО 7348:1991 Тара стеклянная. Изготовление. Словарь (ISO 7348:1991, Glass 
containers — Manufacture — Vocabulary)**

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ИСО 7348, а также следующие термины с соот
ветствующими определениями:

3.1 вертикальность [отклонение от вертикальной оси] (verticality; vertical axis deviation): Гори
зонтальное отклонение центра горловины бутылки от теоретической вертикальной линии, проведенной 
через центр основания. Полученное отклонение равно половине диаметра круга, описываемого из 
центра горловины при вращении бутылки вокруг вертикальной оси, проведенной через центр основания.

3.2 допуск на вертикальность (verticality tolerance): Предельные наружные значения, от кото
рых не должна отклоняться вертикальная ось при размещении бутылки на ровной горизонтальной 
поверхности.

4 Аппаратура

4.1 Аппаратура должна удерживать основание бутылки в горизонтальном положении и измерять 
отклонение горловины от вертикальной оси с точностью до 0,1 мм.

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать 
перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта нахо
дится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

** Действует ИСО 7348:1992 «Тара стеклянная. Изготовление. Словарь».

Издание официальное
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Существуют различные типы аппаратуры; например измерения можно проводить:
a) сравнением с горизонтальной шкалой;
b) используя циферблатный индикатор;
c) путем проекции увеличенной тени на шкалу.
Все измерения проводят с наружной части венчика горловины.
4.2 Для круглых бутылок самым простым видом аппаратуры является вертикальное устройство, 

состоящее из базовой плиты, соединенной с V-образным блоком, или вращающейся плиты с самоцен- 
трирующимся зажимным патроном, имеющим три или четыре зажима, и вертикальной опоры, поддержи
вающей наконечник для разметки в горизонтальном направлении или наконечник циферблатного 
индикатора, высоту и длину которого можно регулировать. Допускается использовать бесконтактный 
прибор со сканирующим световым лучом.

4.3 Для некруглых бутылок применяют устройство, которое позволяет удерживать бутылку в цен
тре вращающейся плиты.

4.4 Допускается применять другие устройства, отличающиеся отуказанных в настоящем разделе, 
при условии обеспечения такой же степени точности.

5 Отбор образцов

5.1 Порядок отбора образцов для испытания устанавливают по согласованию между заинтересо
ванными сторонами.

6 Проведение испытаний

6.1 Бутылки круглой формы
Бутылку устанавливают:
a) на горизонтальную базовую плиту и прижимают к V-образному блоку с усилием, направленным 

вниз под углом 45° к горизонтали, или
b) на горизонтальную вращающуюся плиту и зажимают в самоцентрирующемся патроне с тремя 

или четырьмя зажимами.
6.2 Бутылки некруглой формы
Бутылку устанавливают в устройство (4.3).
6.3 Проведение измерений
Бутылку или плиту поворачивают при необходимости на 360° и записывают с точностью до 0,1 мм 

минимальное и максимальное значения расстояния наружной поверхности горловины от определенной 
точки, расположенной на той же горизонтальной плите.

7 Обработка результатов

7.1 Отклонение от вертикальной оси выражается как половина разности между измеренными мак
симальным и минимальным значениями расстояния.

8 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать следующую информацию:
a) ссылку на настоящий стандарт;
b) размер образца и тип испытуемой стеклянной бутылки;
c) способ изготовления бутылки;
d) тип используемой аппаратуры;
e) полученные результаты;
f) фамилию ответственного лица, проводившего испытания, его подпись и дату проведения испы

тания.
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