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Обозначение Наименование Стр. Примечание

Г Содержание 2

2 1О41-1в5.0000Т0 Техническое
описание 2+6

3 1041-1в50000ВД Ведомость ссылочных 
документов 7

4 1041- ТвбООООВМС Выборка стали на 
одну панель 7

5 I04I-Ia5I000 Панель рядовая 
1190x2650 8+10

ПК27.12-5АШТ 
ПК27.12-8АШТ 
ПК27.12-10АШТ 
ПК27.12—12АПГГ 
ПК27 Л2-16АШТ 
ПК27. 12-5АШП 
ПК27.12-8АШП 
ПК27 Л2-10АШП 
ПК27.12-12АШП 
ПК27.12-16АШП

6 Ю41-1в520С0 Панель рядовая 
1490x2650 II+I2

ПК27.15-5АШТ 
ПК27.15-8АШТ 
ПК27.15-ЮАШТ 
ПК27 Л5-12АШТ' 
ПК27Л5-16АШТ 
ПК27Л5-5АШП 
ПК27. 15-8АШП 
ПК27.15-ЮАШП 
ПК27 Л5-12АШП 
ПК27 Л5-16АШП

7
I 0 4 I - I b 5 3 0 0 0 Панель пристенная 

1490x2650 14+16

ПК27Л5-5АШТ-1 
ПК27. 15-8АШТ-1 
ПК27Л5-ЮАШТ-1 
ПК27.15—12АШТ—I 
ПК27 Л5-16АШТ-1 
ПК27. 15-5АШП-1 
ПК27.15-8АШП-1 
ПК27Л5-ЮАШП-1 
ПК27 Л5-12АШП-1 
ПК27 Л5-16АШП-1

8 IQ4I-Ia&0010 Каркас плоский KPI 17

9 I 0 4 I - I b 5 0 0 2 0 Каркас плоский КР2 17

10 I 0 4 I - I b 5 0 0 3 0 Сетка арматурная 18,19 Cl + CI8 УМ
/Р
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I . ОБЩАЯ ЧАСТЬ
I Л . Выпуск 5 содержит рабочие чертежи многопустотных па

нелей из тяжелого и легкого (на крупных пористых заполнителях) 
бетонов, запроектированных по типу панелей по ГОСТ 9561-76 "Пане
ли железобетонные многопустотные для перекрытий зданий и соору
жений. Технические условия".

1 .2 . Номенклатура конструкций включает в себя рядовые и при
стенные панели длиной 2650мм (см.ООООТО л .5 ) .Ширина рядовых пане
лей 1190мм и 1490мм.Ширина пристенной панели -  1490мм.

1 .3 . Расчет панелей произведен в соответствии с требованиями 
СНиП П-21-75 с учетом постановления Госстроя СССР от 10 мая 1981г. 
№ 67.

1 .4 . Панели рассчитаны как шарнирно опертые балки двутавро
вого сечения.

Марки панелей и нагрузки, на которые панели рассчитаны,при
ведены в таблице I (см.ООООТО л .1 ,2 ) .

Таблица № I

Марка панели

Равномерно распреде
ленная нагрузка, 

К Г С /М 2

Полная нагрузка с 
учетом собственной 
массы панели, кгс/м2

Норм. Расчет. Норм. Расчет.

I 2 3 4 5
ПК27Л2-5АШТ 450 560 750 890
ПК27. 12-5АШП 690 825

ПК27.12-8 АШТ 720 860 1020 1190
ПК27.12-8АШП 960 1125

ПК27.12-10 А11/Г 870 1025 1170 1350
ПК27.12-ЮАШП ш о 1290

ПК27.12-12АШТ 1050 1250 1350 1580
ПК27.12-12АШП 1290 1515

Мери/! Шалимова
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П27.12-16АШТ 1350 1600 IM 0 1920
ПК27.12-16АШП 1590 1865

ПК27.15-5АШТ 440 550
760 900

ПК27.15-5АШП 690 825

ПК27.15-8АШТ ОПТА 1030 1200
ПК27.15-8АШП 710 850

960 Н25

ПК27Л5-ЮАШТ 1190 1375
ПК27.15-10АШП 870 1025 1120 1300

ПК27Д5-12АШТ 1050 1250 1370 1600
ПК27.15-12АШП 1300 1525

ПК27.15-16АШТ 1350 1600 1660 1940
ПК27.15-16АШП 1600 1875

ПК27.15-5АШТ-1 760 900
ПК27•15-5АШП-1 440 550

690 825

ПК27.15-8АШТ-1 710 850 1030 1200

ПК27.15-8АШП-1 960 1125

ПК27.15-ЮАШТ-1 1025 1190 1375
ПК27.15-ЮАШП-1 870 1120 1300

ПК27.15-12АШТ-1 1050 1250 1370 1600
ПК27.15-12АШП-1 1300 1525

ПК27.15-16АШТ-1 1350 1600 1660 1940
ПК27.15-16АШП-1 1600 1875

Примечание»
Собственный вес панелей из тяжелого бетона шириной 1490 мм нор

мативный -  320 кге/м2, расчетный -  350 кгс/м 2; панелей шириной 1190 мм 
нормативный -  300 кгс/м 2, расчетный -  330 кгс/м2 ’, панелей из легкого 
бетона шириной 1490 мм нормативный -  250 кгс/м2, расчетный -  275 кгс/м2$ 
панелей шириной 1190 мм нормативный -  240 кгс/м2, расчетный -  265 кгс/м2.

1 ,5 . Марка рядовой панели состоит из двух частей: первая часть 
включает в себя буквенный индекс ПК (панель круглопустотная), длину 
и ширину панели в дециметрах. Вторая часть марки характеризует вели
чину у с д о в н о й  расчетной нагрузки на панель в сотнях килограммов 
на квадратный метр, класс стали рабочей арматуры и вид бетона:индекс 
"Т" принят для тяжелого бетона, индекс "П" -  для легкого (пористого)

бетона. Наличие в пристенной панели выреза характеризуется допол
нительным индексом "I "  в третьей части марки панели.

Полная марка выглядит следующим образом: например, панель 
ПК27.15-5АШП-1 -  это панель круглопустотная, рассчитанная на 
у с л о в н у ю  расчетную нагрузку 550 кгс/м2, имеющая: длину 
-  2650 мм, ширину 1490 мм, армированная сталью класса АШ, 
из легкого бетона.пристенная.

1 .6 . Панели предназначены для применения в обычных неагрес
сивных условиях эксплуатации.

1 .7 . Предел огнестойкости панелей-не ниже 0,75 часа*

1.8 . Пристенная панель рассчитана на воспринятие гори
зонтального усилия, равного 10 тс.

1 .9 . Один из торцов панели усиливается при формовании за счет 
уменьшения диаметра пустот. С другого торца панели пустоты заде
лываются вкладышами длиной 130 мм диаметром 158 мм из бетона мар
ки бетона панели. Заделка пустот производится непосредственно 
после извлечения пуансонов до пропаривания.

2. Технические требования

2 .1 . Панели запроектированы из тяжелого бетона и бетона на 
пористых крупных заполнителях при плотном мелком заполнителе.
Марка бетона при прочности на сжатие -  200.

2 .2 . В качестве крупного пористого заполнителя для легких 
бетонов приняты керамзит, аглопорит или шлаковая пемза с объемно
насыпной массой ^  >700 кг/м3 и крупностью не > 10 мм.

2 .3 . В качестве мелкого заполнителя для легких бетонов сле
дует принимать кварцевый песок, удовлетворяющий требованиям 
ГОСТ 8736-77. "Песок для строительных работ.Технические условия*1.

2 .4 . В качестве рабочей арматуры панели принята сталь горяче
катаная периодического профиля класса АШ (ГОСТ 5781-81).
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и нижняя
2 .5 .  ВерхняяузоньГпанели армируются сварными сетк а м ,п р о 

межутки между пустотами на приопорных участках армируются свар
ными каркасами.

В пристенных панелях для воспринятия горизонтальных уси
лий в диске перекрытия до 10 тс на I  панель установлены арма
турные каркасы с приваренными к верхним стержням пластинами. 
Сетки и каркасы-из обыкновенной проволоки периодического профиля 
класса Вр- I  (ГОСТ 6727-80) и стержней из горячекатаной стали 
периодического профиля класса АШ (ГОСТ 5781-81 ),

2 .6 .  Толщина защитного слоя бетона для сеток нижней зоны 
15 мм, для верхней -  15 мм.

3 . Указания по изготовлению и испытанию панелей

3 .1 .  Панели должны изготовляться в заводских условиях, 
при этом необходимо выполнять треоования действующих норма
тивных и инструктивных документов.

3 .2 .  До начала производства панелей завод-изготовитель 
должен разработать технические условия и технологические пра
вила, определяющие основные способы производства и контроля 
качества изготовления изделий.

3 .3 .  Сварные каркасы и сетки изготавливаются при помощи 
контактной точечной сварки, замена контактной сварки на 
электродуговую сварку не допускается.

3 .4 .  Выбор типа электрода для каждого класса и марки 
стали должен производиться в соответствии с требованиями 
СН 393-7-8 •

3 .5 .  Арматурные сетки и каркасы при диаметрах до 5 мм 
выполняются из обыкновенной арматурной проволоки периоди
ческого профиля класса Вр- I  (ГОСТ 6727-80) * при диаметрах 
6,8,14 мм -  выполняются из горячекатаной арматурной стали 
периодического профиля класса АШ по ГОСТ 5781-81).

3 .6 . Парку стали необходимо принимать в соответствии с 
указаниями, приведенными в рабочих чертежах конкретного объекта,

3 .7 . Для монтажных петель панелей должна применяться го 
рячекатаная арматурная сталь класса AI марок ВСтЗсп2 и ВСтЗпс2. 
В случае,0если монтаж панелей возможен при зимней температуре 
ниже -  40 С применение петель из стали марки ВСтЗпс2 не до
пускается.

3 .8 . При изготовлении панелей из легких (на пористых 
заполнителях) бетонов объемная масса бетона в высушенном со с 
тоянии должна быть не более 1800 кг /м 3 . Объем межзерновых 
пустот в уплотненной бетонной смеси, определенный по ГОСТ 
II0 5 I -7 0 , не должен превышать 3$.

3 .9 . Объемная масса легких бетонов с установившейся влаж
ностью -  5# и с учетом веса арматуры — у '  = 2000 кг/м 3 .

3 .1 0 . Для обеспечения требуемой величины защитного слоя 
бетона должны применяться подкладки из цементно-песчаного 
растзора или пластмасс. Применение стальных йиксаторов, выхо
дящих на поверхность бетона^не допускается.

З .П .  При изготовлении панелей должен быть обеспечен 
пооперационный технологический контроль на всех стадиях произ
водства, а также систематический контроль прочности бетона и 
арматуры.

3 .1 2 . Отклонения от проектных размеров не должны превы
шать величин, указанных в ГОСТ 13015-75.

3 .1 3 . Внешний вид и качество поверхностей панелей должны 
удовлетворять требованиям ГОСТ 13015-75 для конструкций» пред
назначенных под окраску.
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ЗЛ 4. Для оценки качества изготовляемых панелей системати
чески должны производиться испытания их неразрушающими методами.

3 .15 . Порядок использования панелей, не выдержавших испытания, 
регламентируется ГОСТ 8829-77.

3.16* Величина отпускной прочности панелей устанавливается в 
соответствии с ГОСТ 13015-75.

3 .1 7 . На боковой грани панели должны быть обозначены несмывае
мой краской: марка панели, дата изготовления, иалсяпанели в кг , 
марка предприятия-изготовителя и штамп ,0ТК.

4. Указания по применению панелей

4 .1 . Многопустотные панели разработаны для применения в 
обычной неагрессивной среде эксплуатации.

4 .2 . Панели допускается применять в условиях постоянного воз
действия температуры до +50°С и нормального влажностного режима.

4 .3 . Назначение марок панелей производится по нагрузкам 
конкретного объекта в соответствии с допустимыми нагрузками на 
панели, приведенными в графах 4 , 5 таблицы I .

4 .4 . В случае применения панелей под нагрузки, отличающиеся 
от равномерно распределенных, принятых при расчете, назначение 
марок панели производится на основе расчета панелей на конк
ретные нагрузки и* выбора при этом типовых пане лей необходимой 
несущей способности.

4 .5 . Б выборках к рабочим чертежам панелей указаны 
только классы стали, без указания марок стали.

В проектах конкретных объектов должны быть указаны марки 
стали арматуры. Назначение их должно производиться в зависи
мости от температурных условий эксплуатации конструкций и ха
рактера нагрузок (статические, динамические), в соответствии с 
действующими нормативными документами.

4 .6  В пристенных панелях зданий связевой системы каркасы 
KPI,расположенные ^чРаружной стены,заменяются каркасом КР2.

5 . Указания по приемке, транспортированию, хранению 

и монтажу панелей.

5 .1 . Приемка панелей должна производиться в соответствии с 
требованием ГОСТ 13015-75, ГОСТ 8829-77 и рабочих чертежей.

5 .2 . Транспортирование и хранение панелей производится в го
ризонтальном (рабочем)положении .

5 .3 . Подъем панелей следует производить таким образом, чтобы 
нагрузка от собственной массы панелей распределялась равномерно 
между четырьмя петлями.

5 .4 . Панели должны храниться в штабелях, рассортированные по 
типоразмерам, маркам и партиям.

5 .5 . При складировании панелей'прокладки устанавливаются в 
пределах участков, равных 300 мм от торцов панелей.
Прокладки между панелями должны устанавливаться строго по верти
кали.

5 .6 . Высота штабеля панелей в соответствии со СНиП Ш -  4 - 7 9  
не должна превышать 2 ,5  м.

5 .7 . При транспортировании панелей допускается смещение прок
ладок не солее, чем на 0 ,5  ы от торцов панелей, при этом должна 
быть соблюдена вертикальность расположения прокладок.

5 .8 . При перевозке панелей автомобильным транспортом следует 
руководствоваться "Временными указаниями по перевозке унифици
рованных сборных железобетонных деталей и конструкций промыш
ленного строительства автомобильным транспортом" (Стройиэдат,
1966 г . ) .

5 .9 . Перевозку панелей железнодорожным транспортом следует 
производить в соответствии с требованиями "Руководства по пере
возке железнодорожным транспортом сборных крупноразмерных 
конструкций промышленного и жилищного строительства" (Строй- 
издат, 1967 г . ) .

5 .10 . Монтаж панелей производится в соответствии с требованиями 
главы СНиП Ш-16-79 "Бетонные и железобетонные конструкции сборные”

l.Q ltl-1. В.5 DODD ТО Г Г
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Обозначение Наименодание

ГосзВарст$енн!/е^документЬ/

CH unl-2t-75 ёетоннЬ/е и железоёел?онн6/е

конструкции
СНилМ-4 -7 3 Техника 5 езшснести / wpwe/ihfe,
ОН393-78 инструкции ло сдарке соединений

арматур!)/ и Закла$н6/х Темами

8 МелезобетоннЬ/х конструкций

3 СН и H i -16 -7 3 БетоннЬ/е и ж елезобетонное

10 конст рукции.

Н

18
13

14

U 41-1.S .5 .0000 з аШШиЛ % X IMmLô
итнер napxaAUHQ

Ведомость ссб/лочнШ 
документов

Старил ЛистJlucmoiст.имк. Шаммсйа 60CPU Р 1РНК.2р. Смирнова iZuuJ,
иНННПРОМЗДАННЙ

г  Маек fa
гл.инАМseoof аММг-
т еш Кодё,ш

Si/ бор к а с та л и  на одну ланелб б  масса /я г)
Ирм am ирнЬ/е изделия

Марка

панели

С/панЬ rocrs7i/-m етажттм ГОСТ380 4/
ёсегсКлассCAT Класса А т Класса 8р1 ЮшгсосзО/гз

ф,т
Итого

ф, лат
Итого

ф, МА7 8,т
Итогоto 14 8 6 0 3 Шоого в

ПК27.f2- SPffr 28 2.8 Ы 4/ /6 г.г 3.3 /0.2
Л К27)2 - 8Лёт 1Л— 2J Ь.6 4.6 1.1 26 3.6 ш
/)K27J2- /Ойёт 28 2.8 62 6.2 /./ 2.6 3.6 //£
ПК27.12-12Рёт 28 2.2 6.2 6.2 1.1 2.S 3,6 /2.6
лкгг/г-/бАёт 28 2.8 7.3 7.3 1.1 2.6 3.6 /3.7/1K27./2-SP Ш/7 28 2.8 *6,1 4/ 1J гг 3.3 /0.2
лкгг/г-8Аёл 28 28 *1,6 4.6 и 2,6 3.6 //.0
окег/г-т ёл 28 2.8 6.2 6,2 /,1 2.6 3,6 //.6
m r-fe- сгнёл 23 2.8 6.2 62 1,1 2.6 3.6 12.6
пкгг/г-/ерёс 2.8 2.8 7.3 7.3 /,/ 2.6 3.6 /3.7
/1К27‘ 1S - 6А§ Г 23 2.8 46 46 /,У 2.S 3.3 т
ЛК27- /SmSе ё  г 28 2.8 68 S.8 /,У 3.2 4.6 т
ЛК27./Х-/0Рёг 2.8 2.8 62 6.2 /А 3.2 4.6 /36
/1К27. fS-fi е ё 7 2.8 28 73 7.3 /А 3.1 4.6 т
f!K27.fS-fe/?€r 23 2.8 8.3 8.3 з.г 4.6 /6.7
M27./S'S/?‘»/l 2.8 28 46 4.6 1А 2.6 3.9 11.3
ЛК27./6~8АёЛ 2.8 28 68 68 /А 3.2 4.6 13.2
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ЛК27К- /6Л ёл 2.8 28 8.3 8.3 /А 3.2 4.6 /$./
ЛК276S- SЙдт-б 2.8 2.8 €.3 4.6 / 0.9 го 2.6 4.6 а 1,2 /9.
ЛК27.13- 8Аёт~/ 2.8 2.8 6.3 68 /2 / 2.0 3.2 6.2 /,2 1.8 21.3
Пкгг/б-П/Аёти 2.8 28 6.3 62 /2.6 2.0 3.2 6,2 /.2 1.2 21.7

- nxerts-/гнёт-/ 2.8 2.8 6.3 7.3 /3.6 2.0 3.2 5,2 /,2 1.2 22.8
0K37./S-/6H¥7■/ 23 2.8 63 8.3 /4.6 го 3.2 62 /.2 1.2 23,8
№ 7./S-SA’I>nH 2.8 2.8 63 4.6 /0.3 2.0 2.6 4.6 1.2 1.2 18.4
Лкгг./к- 8яёл- / 28 2.8 63 68 /г / 2.0 3.2 5.2 <2 1,2 21.)

- ЛК27.15- ЮАШЛЙ 2.8 2.8 б.з 6,2 /26 го 3.2 6.2 1.2 1.2 2/7,
Лкг7/у-/г.нёпн 2.8 2.8 63 7.3 /3,6 2.0 3.2 $2 /.2 1.2 22.t
лкг7./з-/ен¥пн 28 2,8 6.3 8.3 2.о 3.2 6,2 1.2 1.2 23.8
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Яройерил 
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Ст.инМ. 
РЖ ер. 
глщЩ 
ш т *
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Памолина 
Шалимов 
Смирн о йа" 
Белой
/Со$б!щ
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Стадия
Каркас плоский

K f4

М асса Масштаб

# Пкг

Аист t Л ист ой 7

цниипромздяний
л M oc/eia

\П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

Ш
зм

.а
яй

М

1 Роз. k пр a йаритд к ооз. / дне о Sou cl аркой с 2 сторон- йш* 8 мм> 
hu * 6 мм, fa во мм.

2, Роз, 1 сйаритб между содой ppepbiSuc/пб/м шоом csS5mm} 
с шагом 850 мм t §ш*8мм.

1 I<*>1
Обозначение Наименобание

I
Приме
чание

бтерженб
ф!ЧАш ГКГ578!-8/

вч ( 1.DH-1.g.S.t)02t L - 2 SOD мм 2 3 ,14 К Г

бтерженб
ф МрХ ГОСТ6727'80

ВЦ 2 UHhi.S.s.ooee L “ 2 $00 мм / 0,2$ кг
ВЦ 3 l 04t - l. ls.0023 L * 21S мм ВЦ С, 02кг

П Л Л ~ * „  $*№ ГО С Т  1 0 3‘75 11ШСа В . С Г . З  ГО С Т  З Й О - 7 ! *

6Ц Н t.akt-t.8.5,0024 | L ~ 130 мм в 0, В! кг

foofcpUJ! Я Ш Т и Г
Инженер 1 1 '
Ст.инЖ. Шалимова тШ&и<
РЖ.ер. 
Гл.икжм.
ш ш

См ирной а
Б ел ой
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р 8,23кг
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Зйохп-вз

^ »i .

Puc.k

8 Ь/резатЬ 
по мест if

ЗООХП *8з

ОбозначениеМартРис.
Размерь!, Л7Л7 Ab/u/vecmfoшазоС Масса

КГ
Црцмеча-ниер И е,ег £з ь,Мг Мз Ми Ms 0 р,Рг

шн.е.тзе С1 1 2630то коISOгт 100200то — — 8 5 — 5,20

-Of 02 г 263011кбко<so2m — 200 800 100 300 8 к 3 5,79

-02 02 2630то коISO2400200т 300 — — 8 3 — 6,31

-03 eh 2630 НкокоISOгт 200200т — — 8 к— 735

-т С5
/
2630то коISO№ 1002001000— — 8 5 — 8,39

-05 06 2600то 700— гкоо100200/ООО— — 8 6 — 1,57

-06 С7 2630то коISOгт 2002001200— — 8 6 — 6,3!

-07 С8 2 гезото коISOгт 200/ООО(00 т 8 5 к 7,25

-08 СВ { 2630ikkoкоISOгт 2003001200— — 8 к— 75к

-Од CW 2 гезото коISOгш ~ 2001200too200 8 к 2 8.63

-ю СИ 1 гезото коisoгт 2002001200— — 8 6 — 3.72

-// С12 2600ihho100— гш 200200/200— — 8 6 — 3,86
-/г СП 3 2630то 11530021002002001200— — 7 6 — зек
-13 см к 2630то 1152002/00 200WOO 100 ш 7 5 к 71/
-/к CIS з 1620то 115300гт 2003001200— — 7 к — 7,50

45 С16 h 2620то 1153102100— 2001200100 200 7 к 2 8,5к
46 677 0 гезо/Око/1520021002002001200— — 7 6 — 9,55
-17 СП

<3
2600/Окот 3002700200200№ — — 7 6 — 1.86

ШН. S.S.0030C6

Сетка арматурная. 
СЗорочнЬш чертеж

СтадияМассаМасштаб

Р
См.
табп. —Ыеш 1ШШч~ Ц&иЛа̂

'тот.раршинйГ -1му&-и
Ст.инж.ШалйтЬf Лист \J7ucmos f
Рзк.гр.CmupnoSo 4-?

ЦНННПРОМЗЛАННЙ ̂ г. Москвабг.жмвело# оиЦ('-
напгнкгкодЬ/ш.ШЁ:

SXfJY
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