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I. Общие данные

EtaiycK 3-1 "Панели внутренних стек нулевого цикла для при
менения в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов’'входит в состав серии 
1.050Л-7с "Сборные железобетонные конструкции межвидового при
менения для крупнопанельных общественных, административных и бы
товых зданий с высотой этажа 3,3 к для строительства в районах 
сейсмичностью 7, б и 9 баллов"*

Выпуск содержит: техническое описание, спецификации, сбо
рочные чертежи и опалубочные узлы; спецификации, сборочные чер
тежи пространственных каркасов и грматуриые узлы; спецификации 
* сборочные чертежи арматурных и закладных изделий; расход стали 
на панели внутренних стен нулевого цикла.

Панели запроектированы в соответствии с требованиями СНиП 
П-7-81 "Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирова
ния", СНиП 2,03,01-84*"Бетонные и железобетонные конструкции", 
постановления Госстроя СССР от Ii марта 1981 г, У34 "О повыявили 
расчетных сопротивлений металлопроката, используемого при изго
товлении строительных конструкций",

ГОСТ 12504-
80* "Панели стеновые внутренние бетонные ж железобетонные для
жилых к общественных зданий. Общие технические условия?,
Выпуск 3-1 серии 1.090.1-7с разработан взамеи выпуска 3-1 серии 
I.090.J-2.C. 2. Конструкция панелей.

Панели запроектированы из тяжелого бетона марки Z>?5G0 клас
са BI5 толщиной 160 мм. Панели без проемов и простечкг» панелей 
с проемами армированы конструктивно. Перемычки панелей армиро
ваны по расчету на ?оо*.ф;цткрованный ряд нагрузоку r n w  це»шых в 
выпуске 0-1 "Указания по применению ягцелхй”.

Панели запроектированы с повышеннай v c Частью
опорных граней с применен".'»* косвенного «:?.-*?>:>* ллч Г и’Аз'чи* 
несущей способности пянеллй обе-тгечигпется г-к* 
высоких классов бетона..Такие панели раярзбгти. -“ля как инди
видуальные .изделия.

По горизонтальным и вертикальным граням печехзР т*:адусмот- 
рены аоматурныз выпуски длч соединения панелей, а такие опонки, 
обеспечивающие совместную рабе ту е примэтгат-и»:и гонс^р/кциями 
поелз заполкенуя стыков бетоном „ г!я верхних ггчедей ус
тановлены строиовочные п?тт.

Армирование панелей производятся сварны?ш пространственными

каркасами, которые у и Счаливаются в формующее оборудование в собран
ном виде, включая петлевые выпуски и закладные Наделил• Пространст
венные каркасы состоя? из плоских арматурных каркасов я закладных из
делий.

Арматурная сталь принята в соответствии со СНиП 2,03,01,84 "Бе
тонные и железобетонные конструкции" и письмом Госстроя СССР от 15. 
апреля 1930 Гп Ж 2 - Д  "О мерах по предотвращению перерасхода арматур
ной стали при проектировании и изготовления железобетонных конструк
ций для ^оч'ниленкого, жилищно-гражданского и сельского строительст
ва": для oxoutKX каркасов я отдельных стержней - сталь класса А-Ш 
марки 35ГС по ГОСТ 5781-82* и класса Вр-Х по ГОСТ 6727-80*; для мон
тажных Петель (анкеров) - сталь класса А Л  марки ВСтЗпс2 по ГОСТ 
6781-82*; дяя строповочшх петель - сталь класса Ас-П марки Ю Г Т  по 
ГОСТ 5761-82* к сталь класса A-I марки ВСтЗпс2 по ГОСТ 5781-82*; Для 
закладных: деталей - сталь класса &-Ш марки 35ГС по ГОСТ 5781-82* я 
т л ссоег-г: сталь по ГОСТ 103-76* марки ВСтЗпсб по ГОСТ 330-71*?

Paevepa панелей не должны иметь отклонений от основных проект- 
wtx размеров, превышающих установленные по ГОСТ 12504-80*. Масса па
нелей не должна превышать проектцую массу более чем на 7£.

3, Изготовление панелей.

При изготовления панелей следует руководствоваться указаниями 
JVCT 12504-80*, Панели должны изготавливаться в инвентарной заводс
кой оснастке. При этом необходимо вылокятъ следующие требования:

3.1. Панели внутренних стен нулевого цикла высотой 1865 мм 
формуется в кассетных установках.

3.2. Проектное положение пространственного Картам* в кассетной 
отсеке в процессе бетонирования обеспечить навесными арматурными 
крючками или другими способами. По толщине отсека каркас фиксировать 
поперечными стержнями вертикальных и горизонтальных каркасов,

3.3. Съемные части проемообразеватоля для проемов и вкладыши 
форм для образования ниш устанавливаются в форму после пространст
венного каркаса,

3.4* Термообработку производить при температуре хе выше 70°С,

Кострома
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допускается воздействие температуры до 85°0 на epos не <5ияее 30 
мицуТ.

3.5 Расяадубку панелей производить при достижении бетоном 
Прочности *»е мена» 70% проектной с применением кантователя, обеспе
чивающего угол подъема изделия не менее 7С° к горизонт/.

Контроль качества ламелей при нзгото'*тет,я должен производить- 
ся путем систематического пооперационного контроля: прочности бе- 
тоинш-: кубов и чтьатурк, точности укладки пространственных карка 
сов, толщин защитных СЛ06В,

Прочность бетона и моменту отпуска наделяй с завода, если она 
не ©гозорена г проекте, должна быть но » р ч ?с 70% проектной карчя 
бетона для теплого времени года и 100% для применения в зимних ус
ловиях. Для предохранения от коррозии яицепна •юверхиостн заклад
ных изделий должны быть покрыта антикоррозийно;’1: обмазкой елеем 0,5 
мм.

Йзиемка панелей ССК завода-нзготовятеят и контре т н?*,-: выбороч
ная проверка потребнтажам производится % сеотзетстгик с ГОСТ 
J250>WQ^, При освоении производства панел?'* к при изменении теунс- 
т т ш  i~:i изготовления рзкоммцуется провести испытания raj'елей к 
ослику ж их яточь^сти и трекрпюстойхости по ГССТ 8029-85 "Конструк
ции я наделяя йелоэобегбнные сборные. Метод* испытаний и оценки 
прочностя, явсткости и трвщиностойкостк*.

4, Указания по хранению И транспортировке панелей*

Хранение и транспортировка панелей догкны выполняться в соот
ветствии с трвбовеяиями НЗСТ I2504-S0*. Подьен панелей производить 
с применением самобаланшрующих траверс, обеспечивающих гертакаль- 
нее положение панелей, наклон ствол к вертикали допускается не бо
лее 1?‘\

От-гспанн® га: толей прл хранении к тршмпорвфовче дв ди-го произ
води«  ся на спаджгльнш* прокладки (деревяннш, резиноз&е з т.пЛ

5 Маркхрозка панелей»

^гкироркд пгнелей з;>пслнена в соответствие с ГССГ 2?ОС9-78* 
*Конс:рт,.сци» н гз^олия '-итонные и железобетонные сборная, Усяевше 
Сбоаччааиия Сидр.к}“* Вг?рка содержит обозначен**: основы: гаранте- 
pnertf додели и с:стоит из бухвенно-»-яф,:5оьгп: гр^тш,

!Ь;р м  гг.угта букв означает:
П Ц  - паз-»ль внутренняя нулевого цикла (цокольная'.
&л>у*я гчу«м,* цифр Записаны через тсчду) о б о з н а ч ь  габарит

тшзяи р зооукетр&х (длина, высота);
Последууцая группа обозначает прочностную тарахгерясткку:
IT - б«г..м тяжелый марки BI5.
С -  для гриме н~няя ъ районах сейсмичностью 7 к 8 баллов.
Maws проставляются не чертежах и спецификациях проекта в за- 

казах заводам-игготовитеДя?.; ь ьд издо/мях. Каждая из. отселенная па
нель должна кчать маркировку согласно РОСТ 1301с,2-81 *Кгнструкчкм 
ч изделия бе'ониые и железобетонные сборные. Правила марчировтя*, 
выполненную несмываемой краской, Должны :::: .осени: чарка пан®- 
лг, хкдехс предприятий, масса пякелк, класс бетона.

Внесение изменена з обозначения марок ке допускается.

6. Изготовление арматурных пространственных каркасов, 
арматурных и закладных изделий*

Сборка яр>стргнствс:?тх .черкасов выполняется ns плоских карка
сов, стдвлысхх с” ер кивГпетявшх выпусков и закладных к в уели А сек 
полоши монтажных стер'гкен в кондуктор?- Все гоединениг следует про- 
^зьсцить св.1Гч-'1> а соот в"гсгвчи с требованиям/* ГОСТ 10922-75 *крс%» 
туркые иэдег'-ч к заклгднн* детали сварные для железобетонных хонет- 
рукеяй. Технические греб >илнйя я методы кспытакг'»£СНиЗ 2 03.01-87 
"Несущи® к о'рахдаищкв конструкции*. Качество сварки, выполняемой 
при сборке лрсстршстЕйн каркасов к закладных деталей, должно 
быт* не таге ттебовекий предъявляемых к соединениям с ненормкру- 
емок прочностью по FOCI 10922-75. При изготовлении закладных дета
лей следует ссб.шдать требования ГОСТ 14093-^>яСсегпкнек:'л сварные 
арматура и закладных къдьлий сборных железобетонных конструкций.
Гипы, КОИСТрТГКЫЯ S р53Му.р^в «

7. Манкировка rtpoc*pnc.HCTBei®«cc кажасов, аркатуонкх 
^ закладных изс^лкй

ifepKJt г.ростоанстйеккып каркасов имеют букое*«!о~цифаояов обозна- ! 
rc'ixs. Группа букв обо:»на'|еят: КП - каркас аросггранствен:1ый.Грутшв » 
Гйфр (записав чеюез точкО лбээнач?®т габ кит панели з цециметрго: {

высота ? * |

% р к и  апм^п-гиах ь зигла^-кас изделий ; чел?': букзеккг'- -цифровое j
обозначение. бук г -гойча-гагт: КР - «аркгю плоекк''’; Щ  - иоде- ,

закладное' Л ! -  петля мосп*тжн£д Санкео': СГ. -  тглк с^рошвочизя . I 
Гзупяз. цифр о б е*качает по зядкзпкй номер. |

Г,090.1-7с >%.Т ГГ
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.......... *
Масса
панели,

т

2ПЗИ 28 Л 9-ГГ-С  j 2101 28.19 0,63 1,58

^З,13рпи. 
jj llXJUGp'in
j riTri

t ; ’  . i f ' I .C T f l .
& |  j.

Технические требования см. I.C90.I-?c.3~I ТТ 
Узлы I . *.S см. JL 0 9 0 .I-7 c .3 -X Д1 _ T 
КашгСс РКП 23.19 см. |#09u„i-Vc.S-I 10 
Сечение 2-2 см. 1.090J -7 c . 3 -1 02___  ____ _
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Поз. Наименование Кол,
Обозначение

документа
Масса

каркаса,
кг

1 Каркас К?1 4 1.090 Д « 7 с .3 -1  13

2 КРЗ 4 13 I
с ]i КР41 . ... ... . 2 1.090 Л -7 с  .3 -1  14 1
4 |> КРЬ 4 14 11
5 | КРЪ 2 14

I
!

^ I KPJ 2 1 .0 9 0 .1~7с.З»Х 15
37,68 1~~ ——̂

, Пэтля строповечн. СП2 2 17

8 \ Стзтйсйкъ ачкергаЯ AHI 12 18
3
1

Г ; АНЗ 2 ш

10 s АН4 2 18

J:5j -£53p-I, L  0 ,15кг 16 баз черт.

12 j ЗбЗр-ДД.. *609  ̂ 0 ,09кг 8 без че р т.

И Я б В р -1 ,Ь «1 5 0 ; 0 ,02кг 6 j без черт.

Технические 'Требования см* I«0 9 G .I-? c .3 -I ТГ

5Сош'ро»*ч Формат АЗ



Поз, Наименование Кол,
Обозначение 
документа !

U&cca
каркаса,
кг

1 Каркас KPI 4 1.090,1~?с.З-1 13

41,04

2 КРЗ 4 13
3 КР4 2 1.090.1-7с.З-Х 14
4 КР5 4 14
5 КР6 2 14
6 КР8 2 1.090Л-7с.ЗЛ 15
7 Изделие закладное MHI 4 16

8 Петля строповочная СП2 2 17

9 Стержень анкерный AHI 12 18

10 АНЗ 2 18
II АН4 2 IB
12 35Bp-I,L «970; 0.15кг 16 без черт.

13 <ЙВр-1, L  *600; 0,09кг 8 беа черт.
14 C6Bp-I,L =150; 0,02кг б беа черт.

Технические Требования см. 1.090.1-7с*3-1 ТГ 
Опалубочный чертеж см. 1«090.Х-7с.З~1 03 
Увлы 2...7 см. 1.090. Х-7е .3-1 Д2 
Арматуре класса ВрЛ по ГОСТ 5781-82*.
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Арматура класса А-Ш во ГОСТ 5781-82*. 
Аркатура класса ВрЛ по ГОСТ 6727-80*.

Марка
каркаса Поз Наименование Код,
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ед.,кг
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KPI
: ФбА-Ш,Ь *1855. 2 i 0,41

0,972 «Вр-Х, L «140 ^ 7 I 0,02

КР&
I Ф6А«ЫР L «1625 J 2 о,зе

0,85Л*
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Сталь полосовая яо ГОСТ 103-76*. 
Арматура класса А-Ш по ГОСТ 5781-82?

Поз, Наименование Кол,
Масса
ЗД.#кг
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издеяц

кг

I полоса -8x60, L  «60 I 0,40
0,642 09А-Ш, L «280 4 0,11
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