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Настоящий стандарт распространяется на технический 
сульфат натрия, получаемый взаимодействием серной кисло
ты с поваренной солыо и представляющий собой порошок бе
лого цвета со слегка желтоватым или сероватым оттенком.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Содержание сернокислого натрия в %, не менее:
для сульфата натрия 1-го сорта — 95,
для сульфата натрия 2-го сорта — 91.
2. Наибольшие количества допустимых примесей в %:

Н аим енования пр им есей
Н о1 р м ы

1-й сор т 2-й с о р т

а) Серная кислота 1,5 3,5
б) Хлористый натрий 1,2 3,5
в) Железо 0,1 0,25
г) Нерастворимый в воде остаток 0,3 0,8

Примечание. (Отменено — «Информ. указатель стандартов» № 7 
1968 г.)

(Измененная р е д а к ц и я — «Информ. указатель стандартов» 
№ 7 1968 г.).

II. ПРАВИЛА ПРИЕМ КИ

3. При погрузке сульфата натрия навалом пробу отбира
ют от каждого вагона или автомашины не менее чем из 5 
разных точек загруженной площади.

4. При отправке сульфата натрия в таре пробу отбирают 
от,5% мест партии, но не менее чем из двух мест при малых 
партиях.

5. Пробы отбирают щупом снизу, из середины и сверху. 
Отобранные пробы соединяют, тщательно перемешивают и
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помещают по 1 кг в две чистые сухие стеклянные банки с при
тертыми пробками.

6. Банки опечатывают, на каждую из них наклеивают эти
кетку с обозначениями: наименования завода-изготовителя, 
названия продукта и его сорта, номера партии, даты и места 
отбора пробы. Одну банку передают в заводскую лаборато
рию для производства анализа, а другую хранят в течение 
2 месяцев на случай арбитражного анализа.

Лабораторию для арбитражного анализа выбирают по со
глашению сторон.

Ш. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

7. О п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  с у л ь ф а т а  н а т 
р и я

а) Применяемые реактивы и растворы
Кислота азотная по ГОСТ 4461—67, уд. в. 1,2.
Аммоний углекислый по ГОСТ 3770—64.
Аммиак водный по ГОСТ 3760—64, 10%-ный раствор.
Барий хлористый по ГОСТ 4108—65.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—53.
Раствор 1—230 г углекислого аммония растворяют в во

де, прибавляют 360 мл 10%-ного раствора аммиака и доводят 
объем раствора водой до 1 л.

б) Описание определения
Около 5 г испытуемого сульфата натрия взвешивают с точ

ностью до 0,0002 г и растворяют в 100 мл воды. К раствору 
прибавляют 1 мл азотной кислоты (уд. в. 1,2), нагревают до 
кипения и кипятят в течение 2—3 мин.

К горячему раствору прибавляют 15 мл раствора 1, полу
ченную жидкость кипятят в течение 2—3 мин, фильтруют и 
промывают осадок теплым 1%-ным раствором углекислого 
аммония, нейтрализованным несколькими каплями аммиака 
до отрицательной реакции промывных вод на S04" (проба 
хлористым барием).

Фильтрат и промывные воды собирают в мерную колбу 
емкостью 500 мл, доводят объем раствора водой до метки и 
тщательно перемешивают.

В платиновую чашку переносят при помощи пипетки 
100 мл полученного раствора, прибавляют 0,1—0,2 г серно
кислого аммония, выпаривают раствор на водяной бане досу
ха и прокаливают остаток (при температуре красного кале
ния) до постоянного веса.
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Содержание сульфата натрия в процентах (Х\) вычисляют 
по формуле:

Gx . 500 . 100 
О . 100 1,215*4,

где GI — вес прокаленного остатка в г;
G — навеска испытуемого сульфата натрия в г;

Х4 —процентное содержание хлористого натрия, опреде
ляемое по п. 10;

1,215 — коэффициент для пересчета веса хлористого натрия 
на вес сульфата натрия.

8. О п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  н е р а с т в о р и м о 
го в в о д е  о с т а т к а .

Около 20 г испытуемого сульфата натрия взвешивают с 
точностью до 0,01 г, помещают в стакан емкостью 300 мл и 
растворяют в 100 мл горячей дистиллированной воды.

Полученный раствор фильтруют через фильтр, высушен
ный при температуре 100—105°С. Фильтрат сохраняют для 
определения содержания серной кислоты (см. п. 9), а оста
ток на фильтре промывают несколько раз горячей водой до 
отрицательной реакции промывных вод на SO /' (проба хло
ристым барием).

Промытый остаток сушат в сушильном шкафу при темпе
ратуре 100—105°С до постоянного веса,

Содержание нерастворимого в воде остатка в процентах 
(Хг) вычисляют по формуле:

у  _  Ох • 100

где G1 — вес высушенного остатка в г;
G — навеска испытуемого сульфата натрия в г.

9. О п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  с е р н о й  к и с 
л о т ы

а) Применяемые реактивы
Натр едкий по ГОСТ 4328—66, 0,1 н раствор.
Метиловый оранжевый.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—53.
б) Описание определения
Фильтрат, полученный при определении содержания нерас

творимого в воде остатка (см. п. 8), помещают в мерную 
колбу емкостью 500 мл, охлаждают, доводят объем раствора 
водой до метки и тщательно перемешивают. Часть раствора 
сохраняют для определения содержания хлористого натрия 
(см. п. 10).
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В коническую колбу емкостью 250 мл наливают 50 мл по
лученного раствора и титруют его 0,1 н раствором едкого 
натра, применяя в качестве индикатора метиловый оранже
вый.

Содержание серной кислоты в процентах. (Х3) вычисляют 
по формуле:

*3 = V • 0,0049 • 500 • 100 
а ■ 50

где:
V — объем точно 0,1 и раствора едкого натра, пошедший 

на титрование, в мл;
G — навеска испытуемого сульфата натрия в г;

0,0049 — количество серной кислоты, соответствующее 1 мл 
точно 0,1 н раствора едкого натра, в г.

10. О п р ед е  лен  и е с о д е р ж а н и я  х л о р и с т о г о  
н а т р и я

а) Применяемые реактивы
Кислота азотная по ГОСТ 4461—67, концентрированная.
Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277—63, 0,1 н раствор.
Квасцы железоаммонийные по ГОСТ 4205—48.
Аммоний роданистый по ГОСТ 3768—64, 0,1 н раствор.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—53.
б) Описание определения
В мерную колбу емкостью 200 мл наливают 100 мл раство

ра, приготовленного для определения содержания серной кис
лоты (см. п. 9).

Раствор подкисляют несколькими каплями азотной кисло
ты (уд. в. 1,4) и прибавляют избыток (около 30 мл) 0,1 н рас
твора азотнокислого серебра. Колбу закупоривают пробкой 
и жидкость взбалтывают до тех пор, пока осадок не соберется 
в комки и раствор не станет прозрачным. Затем колбу доли
вают водой до метки, жидкость тщательно перемешивают и 
фильтруют через сухой фильтр, отбрасывая первые 10 мл 
фильтрата.

От последующего фильтрата отбирают при помощи пипет
ки 100 мл и наливают его в коническую колбу; туда же при
бавляют 1—2 мл раствора железоаммонийных квасцов и от- 
титровывают избыток азотнокислого серебра 0,1 н раствором 
роданистого аммония.
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Содержание хлористого натрия в процентах (Х4) вычис
ляют по формуле:

v  (Kj — 21Л)) • 0,00585 * 500 * 100
4 а . юо

где:
V\ — объем точно 0,1 н раствора азотно-кислого сереб

ра, прибавленный к раствору, в мл;
V2 — объем точно 0,1 н раствора роданистого аммония, 

пошедшего на обратное титрование, в мл;
G — навеска испытуемого сульфата натрия в г;

0,00585 — количество хлористого натрия, соответствующее 
1 мл точно 0,1 н раствора азотнокислого серебра, 
в г.

(Измененная редакция—«Информ. указатель стандартов» 
№ 7 1968 г.).

11. О п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  ж е л е з а
а) Применяемые реактивы и растворы 
Кислота соляная по ГОСТ 3118—67.
Кислота азотная по ГОСТ 4461—67, уд. в. 1,2.
Аммоний роданистый по ГОСТ 3768—64, 10%-ный раствор. 
Кислота серная по ГОСТ 4204—66, уд, в. 1,84 и 20%-ный

раствор.
Спирт изоамиловый по ГОСТ 5830—51.
Квасцы железоаммонийные по ГОСТ 4205—48.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—53.
Раствор, содержащий железо, готовят, растворяя 0,863 г 

химически чистых железоаммонийных квасцов в воде, к кото
рой прибавлено 4 мл серной кислоты (уд. в. 1,84), не содер
жащей железа. 4

Объем раствора доводят водой до 1 л — раствор А.
10 мл раствора А разбавляют водой до 100 мл—раствор Б. 
1 мл раствора Б содержит 0,00001 г железа.
Раствор Б применяют только в день его приготовления.
б) Описание определения
В мерную колбу емкостью 500 мл помещают 20 г испыту

емого сульфата натрия и приливают 100 мл воды и 15 мл со
ляной кислоты (уд. в. 1,19), не содержащей жёлеза. Содержи
мое колбы кипятят, затем охлаждают, доводят объем раство
ра водой до метки и тщательно перемешивают.

В стакан емкостью 200 мл наливают 25 мл полученного 
раствора, прибавляют 1 мл химически чистой азотной кисло
ты (уд. в. 1,2), жидкость нагревают до кипения и кипятят в 
течение 2—3 мин.

Остывший раствор переливают в мерную колбу емкостью
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500 мл, объем раствора доводят водой до метки и тщательно 
перемешивают.

В цилиндр (с притертой пробкой) емкостью 50 мл перено
сят при помощи пипетки 10 мл полученного раствора, прибав
ляют туда же 10 мл 10%-ного раствора роданистого аммония, 
0,5 мл химически чистой азотной кислоты (уд. в. 1,2), 0,5 мл 
20%-ного раствора химически чистой серной кислоты, 10 мл 
изоамилового спирта и тщательно перемешивают.

В другой такой же цилиндр наливают те же количества 
азотной и серной кислот, роданистого аммония и изоамилово
го спирта :и из бюретки прибавляют раствор, содержащий 
железо до уравнения окраски слоев спирта в обоих цилинд- 
рах.

Сравнение окрасок производят каждый раз после взбалты
вания содержимого обоих цилиндров. Равенство объемов в 
цилиндрах поддерживают прибавлением воды. В случае слиш
ком интенсивной окраски спиртового слоя иопытуемый рас
твор дополнительно разбавляют водой.

Содержание железа в процентах (Х5) вычисляют по 
формуле:

У  _  V  • °-00001 • 500 •  500 • 100
15 ~  а • 25 • 10

где:
V — объем прибавленного в цилиндр раствора, содержа

щего железо, в мл;
G — навеска испытуемого сульфата натрия в г.

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии изоамилового спирта можно поль
зоваться этиловым эфиром; в этом случае жидкости не взбалтывают, а 
осторожно перемешившот, перевертывая цилиндр несколько раз.

IV. УПАКОВКА И М А РКИРОВКА

12. Сульфат «атрия грузят навалом в чистые и сухие кры
тые железнодорожные вагоны.

13. Сульфат натрия первого сорта, отгружаемый стеколь
ной промышленности, упаковывают в крафт-целлюлозные 
мешки, деревянные сухотарные бочки или фанерные бара
баны.

14. На днища бочек и барабанов при помощи трафарета 
наносят следующие обозначения: наименование завода-изго- 
товителя, название и сорт продукта, номер и вес партии и но
мер настоящего стандарта.

К мешкам прикрепляют бирку с теми же обозначениями.
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Замена

ГОСТ 596—56 введен взамен ГОСТ 596—41. 
ГОСТ 1277—63 введен взамен ГОСТ 1277—41. 
ГОСТ 3116—67 введен взамен ГОСТ 3118—46. 
ГОСТ 3760—64 введен взамен ОСТ 17403-38.
ГОСТ 3768-64 введен взамен ОСТ 5179.
ГОСТ 3770—64 введен взамен ОСТ 3895.
ГОСТ 4108-65 введен взамен ГОСТ 4108—48. 
ГОСТ 4204—66 введен взамен TQCT 4204—48. 
ГОСТ 4205—48 введен взамен ОСТ 2904.
ГОСТ 4461—67 введен взамен ГОСТ 4461—48. 
ГОСТ 5830—51 введен Взамен ОСТ НКТП 7670/6621

Издательство стандартов. Москва, К-1, ул. Щусева, 4.
Сдано в наб. 12/V1II 1966 г. Подп. )в печ. 9/IX 1968 г. 0,5 п.л. Тир. 6000

Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. М87
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