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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом хлопчатобумажной 
промышленности (ЦНИХБИ) совместно с Центральным научно-исследовательским институтом 
штапельных волокон (ЦНИИШВ) и Центральным научно-исследовательским институтом ком
плексной автоматизации легкой промышленности (ЦНИИЛКА)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол № 8 от 10 октября 1995 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Республика Беларусь Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика Кыргызстандарт
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикстандарт
Туркменистан Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Украина Госстандарт Украины

3 Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный текст ГОСТ Р 50729—95 
«Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида»

4 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и серти
фикации от 12 марта 1996 г. № 164 межгосударственный стандарт ГОСТ 30386—95 введен в действие 
непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1996 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 2004

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 
распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разре
шения Госстандарта России
II
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Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида

Textiles.
Maximum permissible concentrations of free formaldehyde

Дата введения 1996—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на готовые текстильные материалы бытового назначе
ния и устанавливает предельно допустимые концентрации свободного формальдегида (ПДК).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на стандарт ГОСТ 25617—83 Ткани и изделия 
льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний.

3 Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида

Количество свободного формальдегида на текстильных материалах бытового назначения не 
должно превышать установленных предельно допустимых концентраций, указанных в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Группа I
Содержание формальдегида 

до 1000 мкг/г

Группа II
Содержание формальдегида 

до 300 мкг/г

Группа III
Содержание формальдегида 

до 75 мкг/г

Группа IV 
Без содержания 
формальдегида

Материалы текстильные 
для изделий пальтово- 
костюмного ассортимента

Материалы текстильные 
для изделий* платьево- 
блузочного ассортимента и 
сорочек верхних

Материалы текстильные 
для нательного и постель
ного белья, в том числе для 
детей всех возрастных 
групп, кроме детей в 
возрасте до 1 года

Материалы текстильные 
для детей в возрасте до 
1 года

*Материалы из вискозных волокон (100 %) — содержание свободного формальдегида до 500 мкг/г. Норма 
устанавливалась до 1 января 1999 г.

4 М етод определения

Количество свободного формальдегида определяют по ГОСТ 25617.

Издание официальное
1
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59 ТЕКСТИЛЬНОЕ И КОЖЕВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
МКС 59.080

Изменение № 1 — Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации
ГОСТ Р 50729—95 

свободного формальдегида
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 
№ 73-П от 22.12.2014)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 10633
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих госу
дарств: AZ, AM, BY, KZ, GE, KG, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

Раздел 3 изложить в новой редакции:
«3 Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида
3.1 Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида для текстильных материалов 

устанавливаются в зависимости от слоя одежды и изделий в соответствии с их функциональным назначе
нием и возрастом пользователей.

К одежде и изделиям 1-го слоя относятся изделия, имеющие непосредственный контакт с кожей 
пользователя, такие, как нательное и постельное белье, корсетные и купальные изделия, головные уборы 
(летние), чулочно-носочные изделия, платки носовые и головные и другие аналогичные изделия.

К одежде и изделиям 2-го слоя относятся изделия, имеющие ограниченный контакт с кожей пользо
вателя: платья, блузки, верхние сорочки, брюки, юбки, костюмы без подкладки, свитеры, джемперы, го
ловные уборы (кроме летних), рукавицы, перчатки, чулочно-носочные изделия осенне-зимнего ассорти
мента (носки, получулки) и другие аналогичные изделия.

К одежде 3-го слоя относятся пальто, полупальто, куртки, плащи, костюмы на подкладке, конверты 
для новорожденных и другие аналогичные изделия.

3.2 Количество свободного формальдегида на текстильных материалах не должно превышать уста
новленных предельно допустимых концентраций, мкг/г, указанных в таблице 1.

Т а б л и ц а !

Слой одежды 
или изделий

Возрастная группа пользователей

для детей 
до 1 года

для детей 
от 1 года до 3 лет

для детей 
от 3 лет до 18 лет

для взрослых

1-й 20 20 75 75

2-й 20 75 75 300

3-й 20 300 300 300

Одеяла, подушки, 
постельные 

принадлежности, 
полотенца 75 75 75 75

Библиографические данные. Ключевые слова изложить в новой редакции: «свободный формальде
гид, предельно допустимые концентрации, материалы текстильные, одежда, изделия»; 

исключить код ОКП 83 1000.

(ИУС № 6 2015 г.)

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2015—07—01.
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