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ные работы . Выпуск I .  Монтаж т ех н о  
ло ги ч е с к и х  трубопроводов

1 ВСН 458-85

Минмонтажсп е ц -  
стпой  СССР

Разработаны
впервые

О Б Щ А Я  Ч А С Т Ь

1 . Ведомственные производственны е нормы расхода  м атери алов  на мон

таж тех н о ло ги ч еск и х  трубопроводов  разработаны  в  соо тв етств и и  с "Основны

ми положениями по нормированию расхода  и зап а со в  сырья и м атериалов  в  

п р о и зв о д ств е " # утвержденными Госпланом  СССР п остановлением  о т  12 д ек аб 

ря 1978 г .  £  1 7 7 , с изменениями, утвержденными Госпланом  СССР п остан ов 

лением  от  30 ноября  1979 г .  № 188 , и сходя  и з требований  правил производ

ства  р а б о т ,  предусмотренных СНиП, и рациональной  организации тр уд а .

Нормы разработаны  с уч етом  применения м атер и алов , к а ч еств о  которы х 

с о о т в е т с т в у е т  требованиям  ГОСТ и технических у с л о в и й .

2 . Ведомственные производственны е нормы предназначены  д ля  оп реде

ления  норм ативного к оли ч еств а  м атериалов  на стадии под готовки  с т р о и т е л ь 

но-м онтаж ного п р ои зв одств а , при организации п р ои зв о д ств ен н о -т ех н оло ги 

ч еской  комплектации об ъ ек тов  стр о и тел ьств а  и к он тр о ля  за расходом  м ате 

риалов  при списании их по форме М -29.

3 .  В сборник включены нормы расхода м атериалов  на монтаж цеховых

и межцеховых трубопроводов  давлением  д о  10 МПа (1 0 0  к гс/ см ^ ) и з  у г л е р о 

дисты х и качественны х, легированны х и вы соколегированны х с т а л е й , монти

руемых и з  готовы х у з л о в  и секц ий . Монтаж прямых уч астк ов  цеховых тр убо 

проводов предусм отрен  и з за г о т о в о к , поставляем ы х производственными б а за 

ми или  заводами монтажных з а го т о в о к . В св язи  с  этим нормы отхода  тр уб  

на монтаж трубопроводов  в настоящ ем сборнике н е  предусм отрены .

В отдельны х с л у ч а я х , к огда  монтаж трубопроводов  п роизводится  не и з  

го тов ы х  у з л о в ,  а и з  отдельн ы х труб  и  готовы х д е т а л е й  неп осредствен н о  на 

монтажной площадке (монтаж п о  м е с т у ) ,  необходимо к  нормам отхода тр уб  и 

нормам расхода  га зосварочн ы х и  д р у ги х  м атериалов  при и згото в лен и и  у з л о в  

тр убоп р ов одов , приведенных в  сборнике "И зго то в лен и е  д е т а л е й  и  у з л о в  

тех н о ло ги ч еск и х  тр уб о п р о в о д о в ", применить коэффициент 1 ,2 .  К получен н о

му р е з у л ь т а т у  прибавить нормы расхода м атериалов  при монтаже трубопрово

д о в .

4 .  При р азр аботк е  ведомственны х производственны х норм, помимо доку 

м ен тов , упомянутых в  п .1 ,  использованы  следующие нормативные материалы  и 

документы :

Внесены Ги п рон еф теслец - Утверждены Минмонтаж- 
монтажом спец строем  СССР

2 января  1985 г .

Срок введения  в  д ей ст 
вие I  января 1986 г .
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М олода геоьие рекомендации по р а зр а б отк е  элементных и укрупненных 

производственны х норм расхода  м атериалов  НШЭС Г о сс т р о я  СССР, 1982 г . ;

Общие производственны е h ojm h  расхода м атериалов  в  с т р о и т е л ь с т в е . 

Сборник 3 0 . Сварочные работы * -  М .: С тройиздат , 1982 г . ;

П роект общих производственны х норм расхода м атериалов  в  с т р о и т е л ь 

с т в е .  Сборник 30 , Г а зов а я  р е зк а . Рассм отрен  на НТС М инистерства в  1984 г .

СНиП 3 .0 5 .0 5 -8 4 .  Т ех н о ло ги ч еск о е  оборудование и  техн о ло ги ч еск и е  

тр убоп р ов ода ;

СИ 527 -  8 0 . Инструкция по проектированию  стальн ы х трубопроводов  

Ру д о  10 МПа.

5 .  Ведомственными производственными нормами учтен а  чи стая  норма 

(р а с х о д  м атери алов  на единицу про; кции б е з  у ч ет а  отход ов  и  п о т е р ь , в о з 

никающих в о  время хранения , п ереработки  и транспортирования м атер и алов , 

и зд ели й  и полуф абрикатов ) и трудноустранимые от х о д а  и  п о т ер и , обр азую - 1 

щиеся в  п р оц ессе  п р ои зводства  монтажных р а бо т  (о га р к и  э л ек тр о д о в , п о т е 

ри на у г а р ,  разбры згивание и  ш лакообразование и г . д . ) .

6 .  Настоящим сборником не предусм отрено нормирование следующих 

трубопроводны х за го т о в о к  и  и зд ели й : у з л о в  и  секций трубоп р ов одов ; ком

п ен са тор о в ; арматуры; д е т а л е й  тр убопроводов  (о т в о д о в , п ер ех од ов , трой

ников , ф ланцев, за глуш ек , опор и  п о д в е с о к ).

Р а схо д  перечисленны х трубопроводны х за го т о в о к  и и зд ели й  оп р еделя 

е т ся  по чертеж а* КТД, а в  отдельны х с л у ч а я х  -  по ведом остям  трубопрово

дов  по линиям, монтажным чертежам и  спецификациям к  ним проектных инсти 

ту т о в .

7* Наружные диаметры тр убоп р ов одов , указанные в табли ц ах , приняты 

вклю чительно.

8 .  Нохмы расхода  м атериалов  предусматривают следующий с о с т а в  р або 

чих операций, соответствую щ их сборницу ЕНиР-26 "Монтаж тех н о ло ги ч еск и х  

трубопроводов  и арм атуры ":

при монтаже трубопроводов  и з  у глер од и сты х  и качественны х с т а л ей  -  

р езк а  тр уб  г а зо м , сварка тр уб  при V -о б р а зн е й  р а зд елк е  кромок э л е к т -  

р од угов ой  ручной  сваркой , соединение тр уб  на фланцах при помощи б о лто в  

или  шпилек, га ек  и шайб с постановкой  прокладок , га з о в а я  сварка труб  

диаметром до 57 мм;

при монтаже трубопроводов  и з  легированны х и  вы соколегированны х 

с т а л ей  -  резка  тр уб  плазмой  или  механическим сп особом , сварка труб при 

V -  образной  р а зд елк е  кромок ручной  ар гон од у го б о й  или  комбинированной 

сваркой  (при  комбинированной сварке  первый сло й  св ар и в ается  а р го н о д у го 

в ой , а последующие сло и  -  э лек тр о д уго в о й  с в а р к о й ), соединение труб  на 

фланцах при помощи б о лт о в  и ли  ш пилек, га ек  и шайб с п остан овкой  прокла

д о к ;

при монтаже арматуры -  крепление е е  на ф ланцах при помощи оо лто в  

или шпилек, г а е к  и шайб с п остановкой  п р ок ладок .



9 . В ведомственны х производственны х нормах чи стота  кислорода  приня

та в р азм ер е  9 9 ,5 $ . При п оста в к е  кислорода  д р у го й  чистоты  к нормам р а с 

хода  с л е д у е т  применять следующие поправочные коэффициенты:

Ч истота  к и слор о д а , % 9 9 ,8  9 9 ,0  9 8 ,9  9 8 ,0

Поправочный коэффициент 0 ,9  1 ,1  1 ,2  1 ,2 5

1 0 . В одну тонну монтируемых трубоп роводов  входит патрубки  т р у б , 

отводы , переходы , тройники, седловины , фланцы, заглуш ки , опоры , подвески  

и  метизы  (б о л т ы , шпильки, га й к и , ш айбы).

1 1 . Д ля  уд об ств а  применения норм принята следующая стр ук тур а  коди

рования: X +  XX +  XX, г д е  первый знак  о б о зн а ч а ет  номер таблицы , второй  и

трети й  знаки  -  к од  графы, а последн и е два -  к од  строки  таблицы .

Р а з д е л  I .  ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕХОВЫЕ 

ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ 

НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПа, 

МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ

§ I .  Монтаа трубоп роводов  и з  тг.7б у глер од и сты х  

и качественны х с т а л е й

А . С применением пропанокислородной  р езк и

Т а б л и ц а  I

Нормы на I  тонцу трубоп роводов

Диаметр 
наружный, 
мм, до

Мате ш а л К од
с т р о 
киК и слор о д , П роп ан -бу

т а н , к г
Электроды ,

к г
П рокладки ,

к г
М етизы,

к г

57 1 .0 0 ,2 3 ,7 0 ,1 3 ,8 01

108 1 ,2 0 ,3 4 ,0 0 ,3 5 ,4 02

159 1 ,8 0 ,5 5 ,9 0 ,2 5 ,4 03

273 2 ,4 0 ,4 1 4 ,0 0 ,2 1 0 ,5 04

377 2 ,3 0 ,4 1 2 ,3 0 ,1 7 ,5 05

530 1 ,2 0 ,3 1 0 ,2 0 ,1 5 ,0 06

820 1 ,1 0 ,3 1 0 ,2 О Д 4 ,8 07

1420 0 ,8 0 ,2 6 ,7 - - 08

Код графы 01 02 03 04 05
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Б. С применением ац етиленокислородной  резки

Т а б л и ц а  2

Норма на I  тонну трубопроводов

Диаметр, 
наружный, 
мм, до

Мате риал Код
строки

Диаметр М атериал Код
стр о 

киК ислород ,
м

А ц ети лен ,
к г

наружный,] 
ш ,  до К ислород , 

м *
А ц ети лен , 

к г

57 0 ,7 0 ,2 01 530 1 ,0 0 ,2 06

108 1 ,0 0 ,2 02 820 1 ,0 0 ,2 07

159 1 .4 0 ,3 03 1420 1 ,0 О Д 08

273 1 ,9 0 ,3 04

377 1 ,8 0 ,3 05

Код графы 01 02 Код графы 01 02

П р и м е ч а н и я :  I .  При га зо в о й  сварке трубопроводов  и з  труб  
наружным диаметром до 57 мм применять следувди е  нормы расхода  материа
ло в  на монтаж I  тонны: кислород  -  1 ,2  м 3, ац етилен  -  1 ,1  к г ,  проволока 
сварочная -  2 ,3  к г .

2 . Нормы расхода элек тр од ов , прокладок и м етизов  приведены в т а б л . I  
данного сборника.

§ 2 . Монтаж трубопроводов и з то тб  легированных и в ы сокодегю ов ан н тс

с т а л ей

А . С применением ручной  элек тр од угов ой  сварки

Т а б л и ц а  3

Нормы на I  тонну трубопроводов

! Диаметр 
наружный, 
мм, до

М атериал К од

строкиэлек тр од а ,
к г Прокладки,

к г
Метизы, к г

57 3 ,4 0 ,1 2 ,8 01

108 3 ,8 0 ,2 3 ,8 02

159 5 ,1 0 ,2 7 ,6 03

273 1 0 ,7 0 ,1 8 ,8 04

377 1 0 ,6 0 ,1 5 ,0 05

530 7 ,4 О Д 4 ,2 06

Код графы 01 02 03

б



Б . С применением а р го н о д у го в о й  сварки

Т а б л и ц а  4
Ноцяы на I  тонну трубопроводов

Диаметр 
наружный, 
мм, до

Материал при сварке Код
стро-
ни

аргонодуговоя
Проволо
ка сва
рочная, 
кг

АРГОН,
м3

.оОлЬф—
рам, г Первый слой в среде 

аргона
Электроды 
для запол- 
нения по
следующих 
слоев, кг

Проволо
ка сва
рочная, 
кг

АргфН, Воль
фрам,

г

57 1.2 2,6 20 - - _ _ 01
108 1.7 3,6 27 - - - - 02
159 1.2 2,5 19 - - - - 03
273 - - - 0,4 1.4 7 9,0 04
377 - - - 0,3 I0,9 4 7.9 05
530 - - - 0,2 0,6 3 5,5 06

Код графы 01 02 03 04 105 06 07

П р и м е ч а в| 1  я: ] !. Ношы расхода прокладок и метизов приведены
I табл. 3 данного сборника.

к i .  ыохмы расхода аргона даны с учетом сварки

Раздел 2. ТРУЪОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕВДВХОВЫЕ 
ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ
НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕВ 10 МОа, МОНТИРУЕМЫЕ 

ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ
§ 3. Монтаж трубопроводов иа труб дтулегапистит 

и кйнйстяенннх сталей

А, С применением пропанокислородной резки

Т а б л и ц а  5

Норш на I  тонцу трубопроводов

Диаметр на- нДатепиял Код
строкиружный, мм, 

ДО Кислород Пропан-бу
тан, кг

Электроды,
кг

Прокладки,
кг

Метизы,
кг

57 0.4 0,1 1,5 0Д1 1.6 01

108 0,5 0,1 1.6 0Д4 2,2 02
159 0,7 0,2 2,3 ОД 2,2 03
273 0,8 0.1 4,8 ОД 3,5 04
377 0,8 о д 4,4 0,07 2,5 05

^530 0,5 ОД 3,9 0,02 1.6 06
820 0,4 ОД 3,9 0,02 1.6 07

1420 0,3 ОД 2.7 - - 08
Код графы 01 02 03 04 05

7



Б . С применением ац ети лен ок и слородн ой  резки

Т а б л и ц а  6

Нормы на I  тонну тр убопроводов

наружный, 
мм, до

Н а тею и а л г к я — 1диам етр 
наружный, 
мм, до

Мате ш а л Код

строкиК и слор од , А ц ети лен ,
к г

строки
К и слор од ,

м *
А ц ет и ле н , 

к г

57 0 ,3 0 ,0 7 01 530 0 ,5 0 ,0 7 06

108 0 ,4 0 ,0 9 02 820 0 ,5 0 ,0 7 07

159 0 ,5 0 ,1 03 1420 0 ,3 0 ,0 4 08

273 0 ,6 0 ,1 04

377 0 ,6 0 ,1 05

Код графы 01 02 Код графы 01 02

П р и м е ч а н и я :  I .  Д ш  га зо в о й  сварке трубопроводов  и з тр уб  
наружным диаметром д о  57 мм применять следующие нормы р асхода  м атериалов  
на монтаж I  тонны: к и слор о д  -  0 ,5  и 3 , ац ети лен  -  0 ,5  к г ,  проволока св а 
рочная -  0 ,9  к г .

2 . Нормы р асхода  элек тр о д о в , прокладок  и м ети 
зов  приведены в  т а б л .  5 дан н ого  сборника .

§ 4 .  Монтаж трубопроводов  и з т с у б  легированны х 

и вы соколегированны х с т а л ей

А . С применением ручной  э лек тр о д уго в о й  сварки

Т а б л и ц а  *}

Нормы на I  тонну трубопроводов

Диаметр 
наружный, 
мм, до

М атериал Код
строкиЭлектроды ,

к г
П рокладки,

к г
Метизы,

к г

57 1 ,6 0 ,0 8 1 ,1 01

108 1 ,7 0 ,1 0 1 ,5 02

159 2 ,2 0 ,1 0 1 .5 03

273 4 ,1 0 ,1 0 3 ,5 04

377 4 ,3 0 ,0 7 2 ,5 05

530 3 ,4 0 ,0 2 1 ,3 06

Код графы 01 02 03



Б , С применением а р го н од угов ой  сварки

Т а б л и ц а  8

HoiMbi на I  тонну трубопроводов

Диаметр 
наружный, 
мм, до

Ш тер н а  ло в  при сварке Код
стр о 
киа о го в о д у го в о й комбинированной Электроды 

д л я  зап ол
нения п о -  
следующих 
с л о е в ,  к г

П р ов оло 
ка св а 
р очн ая , 

к г

А р го н ,
м3

В о ль 
фрам,

г

Первый слой  в ср ед е  
апгона

П роволо
ка сва 
рочная , 
к г

A p rgH , В оль 
фрам,

г

57 0 ,6 1 ,2 IO - - - - 01

114 0 ,8 1 .7 13 - - - - 02

159 0 ,5 I . I 8 - - - - 03

273 - - 0 ,2 0 ,5 3 ,0 3 ,4 04

377 - - - 0 ,1 0 ,4 2 ,0 3 ,2 05

530 - - - 0 ,1 0 ,3 1 ,0 2 ,5 06

Код графы[ 01 02 03 04 05 06 07

П р и м е  ч а н и я :  I .  Нормы расхода прокладок  и м ети зо в  приведены 
в т а б л . 7 д а н н ого  соорника.

2 . Нормы расхода ар гон а  даны с уч етом  сварки
и п оддува .

Р а з д е л  3 .  АРМАТУРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

НА УСЛОВНОЕ .ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПа

§ 5 . Монтаж агматуры  на Сланцевых соединениях

Т а б л и ц а  9

Норма на I  единицу арматуры , к г

Диаметр
наружный,
мм

П рок -
ладки

Крепежные д ета ли  на у сло в н о е  д а в лен и е . МПа. до К од
строки0 ,6 1 .0 1 ,6 | 2 ,5 4 ,0 6 ,4 1 0 ,0

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18 0 ,0 2 0 ,4 8 0 ,71  10 ,72 0 ,75 0 ,8 4 0 ,8 4 0 ,9 1 01
25 0 ,0 3 0 ,4 8 0 ,71  10 ,7 2 0 ,7 5 0 ,8 4 1 ,8 0 1 ,8 0 02
32 0 ,0 4 0 ,7 0 ,71  10 ,7 2 0 ,75 0 ,8 4 1 ,8 0 1 ,8 0 03
38 0 ,0 5 0 ,7 i f4o  :[ , 4 0 1 ,5 0 1 ,7 0 3 ,4 0 3 ,4 0 04
45 0 ,0 6 0 ,7 1 ,4 0  :[ ,4 0 1 ,5 0 1 ,7 0 3 ,4 0 3 ,4 0 05
57 0 ,0 8 0 ,7 1 ,4 0  1 ,4 0 1 ,5 0 1 ,7 0 5 ,4 0 5 ,6 0 06
76 0 ,1 0 0 ,7 1 ,4 0  ;[ ,4 0 3 ,2 0 3 ,6 0 7 ,3 0 12 07



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

89 0Д2 1,40 1,40 1,40 3,20 3,60 7,30 12 08
108 0Д7 1,40 3,20 3,20 5,70 7,10 12 21 09

133 0Д7 2,80 3,20 3,20 9,90 II 20 21 10
159 0,23 2,80 5,70 5,70 9,90 II 20 37 II
219 0,35 2,80 5,70 8,50 15 26 37 62 12
273 0,51 4,80 9,60 15 21 35 59 62 13
325 0,68 9,90 9,60 15 30 50 83 136 14
377 0,94 9,90 9,60 21 42 50 83 213 15
426 0,94 9,90 22 29 42 84 136 213 16
530 0,94 9,90 22 52 89 166 258 — 17
630 1,40 24 35 84 89 246 328 — 18
820 2Д0 44 62 105 177 392 463 — 19

1020 2,10 44 62 200 377 392 761 — 20
1220 2,80 79 127 373 453 592 1217 — 21
1420 2,80 79 238 373 625 — — — 22
Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08

ВСН 458-85

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294846/4294846849.htm

